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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion cuasi experimental, tiene como objetivo
general determinar el porcentaje de mejora de las caracteristicas fisicas y
estructurales de la mezcla asfaltica modificada con plastico PET en
comparacion a la tradicional. Esta investigacion no tiene un lugar de estudio,

pero se podria decir que se realizara en la ciudad de Iquitos T Loreto i Pera.

La incorporacién de este material reciclado que lleva como nombre PET
(Tereftalato de Polietileno), se empleara como un agregado mas de
granulometria fina, donde se pretende economizar el agregado grueso (Grava)
ya que este material tiene un costo elevado acéa en la ciudad de Iquitos, aparte
de ello el objetivo es determinar el porcentaje de mejora de las caracteristicas
fisicas y estructurales de la mezcla asfaltica modificada.

El procedimiento para realizar el experimento, se comenz6 con realizar
ensayos a los materiales, las cuales dieron buenos resultados, después de eso
se procediéo a encontrar el porcentaje 6ptimo del PEN 60/70 a emplear. El
resultado que se obtuvo fue que, de acuerdo al porcentaje de agregados a
emplear en base a 1200 gramos (el peso de una Briqueta) y 75 golpes, se
obtuvo que el porcentaje a emplear de PEN con respecto al peso es de 5.9%.
Encontrado ese dato se procedié a realizar ensayos con el PET, en una
progresiva de porcentajes de 4% - 5% - 6% - 7% de PET con respecto al peso
de la Briqueta (1200 gr).

Realizado el ensayo Marshall, los resultados fueron satisfactorios ya que la
estabilidad minima que se obtuvo fue de 9.0202 kN que es igual a (919.8 kgf), y
la estabilidad maxima de acuerdo a nuestros porcentajes fue de 11.526 kN que
es igual a (1175.3 kgf).

Encontrado estos resultados, podemos ver que, si cumple con cierta parte de lo
normado para pavimentos flexibles, La cual si estaria dentro del objetivo

propuesto.
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ABSTRACT

The general objective of this quasi-experimental research work is to determine
the percentage improvement of the physical and structural characteristics of the
modified asphalt mix with PET plastic in comparison to the traditional one. This
research does not have a place of study, but it could be said that it will be

carried out in lquitos city - Loreto - Peru.

The incorporation of this recycled material called PET (Polyethylene
Terephthalate) will be used as an aggregate of fine granulometry, where it aims
to save coarse aggregate (gravel) as this material has a high cost here in
Iquitos city, apart from this, the objective is to determine the percentage of
improvement of the physical and structural characteristics of the modified
asphalt mix.

The procedure to carry out the experiment began by testing materials, which
gave good results, after that, we proceeded to find the optimum percentage of
PEN 60/70 to be used. The result we got it was that, according to the
percentage of aggregates to be used based on 1200 grams (the weight of a
Briquette) and 75 blows, the percentage of PEN to be used with respect to the
weight is 5.9%. Once this data was found, tests were carried out with PET, in a
progressive percentage progression of 4% - 5% - 6% - 7% of PET with respect
to the weight of the briquette (1200 gr).

After the Marshall test, the results were satisfactory since the minimum stability
obtained was 9.0202 kN which is equal to (919.8 kgf), and the maximum
stability according to our percentages was 11.526 kN which is equal to (1175.3

kgf).

Having found these results, we can see that, if it complies with certain part of

the rules for flexible pavements, which would be within the proposed objective.
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Capitulo I. Marco Tedrico.

1.1. Antecedentes del estudio.
Wulf (2008), en su tesis en la Universidad Austral de Chile, realizd un
estudio de dosificacion de concreto asfaltico modificado con polimero
en caliente, ambos con 8ridos para un
para transito pesado. En la tesis se describen los procesos de
identificacion de las muestras, granulometrias, constantes fisicas e
hidricas, dosificacion de los aridos en peso, caracteristicas de la
mezcla, parametros Marshall y se confecciona la mezcla de trabajo.
También se expone parte tedrica correspondiente al asfalto, los
polimeros, los asfaltos modificados con polimero y las capas asfalticas
estructurales; asimismo, se presenta la caracterizacion del asfalto

convencional y los modificadores (Wulf, 2008).

Wulf (2008) lleg6, entre otras, a las siguientes conclusiones: Para
contenidos de vacios (Va) bajo 4 % la mezcla es muy propensa a
exudar y/o a huellarse. Por otro lado, para contenidos de vacios
superiores a 6 la mezcla puede sufrir excesiva oxidacion, agrietamiento
prematuro y desintegracion. Existe acuerdo en que el rango adecuado
de desempefio de una mezcla se consigue para contenidos de vacios
ded4% a6 %

Valores de V.A.M. muy bajos puede indicar que en terreno el asfalto no
tendra suficiente espacio y que por lo tanto podria exudar. Valores de
V.A.M. muy altos también es asociado con el ahuellamiento ya que se
requiere un mayor contenido asfaltico para cumplir con las
especificaciones de disefio. Todos los asfaltos estudiados cumplen con

el requisito exigido por la norma, es decir, un V.A.M. mayor a 14 %.

En el asfalto modificado con polimero se alcanza una densidad mayor
gue en el asfalto convencional, pero aun asi estd muy por debajo de la

densidad méaxima de la mezcla (Wulf, 2008).



Vaca et al . (2020) al e imezaldsasfaltimo br e

modi fi cadas mediante | a adici-n
Si gui e ntTeniendd ¢néclienta esto los investigadores ven una
alternativa de mejorar las caracteristicas del asfalto y mezclas
asfalticas convencionales al incorporar desperdicios plasticos para
analizar su comportamiento dentro de la mezcla asfaltica convencional
y a la vez obtener un impacto ambiental significativo por el gran
porcentaje de contaminacion que estos desperdicios plasticos generano
(Vaca et al., 2020)

flLa oportunidad de adecuarlas a unas condiciones especificas hoy en
dia es posible debido a las diferentes investigaciones sobre la
optimizacion del asfalto apoyando asi el buen comportamiento que el
asfalto ofrece con las diferentes modificaciones. José Edilson Forigua
Orjuela y Elkin Pedraza Diaz en su investigacion sobre el estudio de
mezclas asfalticas modificadas con desperdicios plasticos para la
Universidad Catolica de Colombia se enfoc6 en la comparacién sobre
la optimizacion de la mezcla asfaltica modificada con trozos de bolsas
(desperdicio plastico) en diferentes porcentajes (0.1%,0.2%,0.3%,0.4%
y 0.5%) y con una convencional donde su metodologia consta en
determinar el agregado para la mezcla, el porcentaje 6ptimo de asfalto
y de desperdicio de plastico, para después realizar el ensayo Marshall
en la que su finalidad es obtener las cantidades éptimas de la mezcla
asféaltica con el objetivo de cumplir los criterios de andlisis como es la
estabilidad, los vacios con aire en la mezcla y en los agregados
minerales, el flujo, durabilidad del pavimento el cual garantice un
contenido de asfalto Optimo que cubra, impermeabilice y ligue el

material pétreo (Reyes Lizcano et al., 2007)0 ( V a c,202@)t a |

fDe acuerdo con lo anterior, al utilizar los parametros obtenidos
después de ejecutar el método Marshall como son estabilidad, flujo,
peso unitario y moédulo de rigidez utilizando la férmula de Nijboer.

Durante la realizacion de los parametros de estabilidad y flujo para

de

el

des|



obtener el porcentaje 6ptimo de desperdicio plastico que mejora las
propiedades del asfalto, se encontré6 un 6ptimo de asfalto del 6.73%,

donde a continuacion se muestran los diversos parametros Marshall

qgue se encontraron los mayores valoreso ( Vaca et al

ensayos se realizaron para 25, 50 y 75 golpes.

Vaca et al . (2020), en su art 2 Canl
los resultados obtenidos anteriormente de los parametros Marshall de
estabilidad, flujo, peso unitario de la mezcla y médulo de rigidez para el
porcentaje Optimo de trozos de desperdicios plasticos, se puede decir
gue los desperdicios plasticos mejora de manera significativa las
propiedades mecanicas del asfalto en un 0.4 % del porcentaje de los
trozos de desperdicios plasticos con respecto al peso de la muestra. Y
tener en cuenta los porcentajes bajos entre el 0.1 % y 0.2% de
desperdicio plastico debido a que el efecto que causa en las muestras
compactadas a 25 y 50 golpes es perjudicial a esta ya que en vez de
aumentar la estabilidad esta disminuye en un porcentaje
significativamente alto de un 55% con respecto a las muestras que no

contienen trozos de desperdicio plastico.

Vidal, Lépez, Grajales (2014) en la tesis con titulo I Incorporaciéon de
tereftalato de polietilieno como agente modificador en el asfaltoo ,para
obtener el titulo de grado en la Universidad Pontifica Javeriana Cali,
Colombia, tuvo como principal objetivo determinar un porcentaje
adecuado de uso de PET, agregandolo como agente modificador de las
mezclas asfélticas. Se desarroll6 ensayos de comportamiento
mecanico para los agregados, luego determinG el punto de
ablandamiento, durabilidad del asfalto, viscosidad y penetracion.
Concluyeron que el PET permite suponer que el reemplazo parcial de
arena con 5 % de PET en las mesclas asfalticas modificadas alteran
sus comportamientos considerablemente, pero a la vez mejoran en la

estabilidad en un 79%.
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Berrio (2017), en el t r abaj o dDésefiot ye gvalgsacioni del
desempefio de una mezcla asfaltica tipo MSC-19 con incorporacion de
tereftalato de polietileno reciclado como agregado constitutivoA , para
optar el Titulo de Magister en Ingenieria en la Universidad Nacionalo
Colombia, presenta como objetivo principal obtener un disefio de
mezcla asfaltica semidensa tipo MSC-19, a partir de la incorporacion de
tereftalato de polietiieno reciclado como agregado constitutivo,
analizando las diferentes propiedades mecéanicas y el comportamiento
de la misma. La metodologia con la que se desarroll6 fue el método
experimental ya que enfatizd en el estudio de las mezclas con
incorporacion de PET en base a la obtencién de sus propiedades
volumétricas, estabilidad y fluidez; asimismo, en determinar la prueba
del modulo resiliente y las deformaciones plasticas en pista, y, asi
poder observar la disposicion del PET triturado en los intersticios de la
mezcla asfaltica. Concluy6 que hay un incremento de un 37% y 42% en
el modulo resiliente y en la velocidad de deformacion plastica,
respectivamente, propiedades analizadas para un 1% de PET

incorporado en la mezcla para cuyos valores eran menores a 2,0 mm.

Huertas, Cazar (2014), en la tesis con titulo I' Disefio de un pavimento
flexible adicionando tereftalato de polietileno como material constitutivo
junto con ligante AC 20A , para optar el titulo de Ingeniero Civil en la

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Ecuador, con el objetivo
de aprovechar la gran cantidad de plasticos reciclados con el fin de
mejorar la mezcla asfaltica en caliente y beneficiar las propiedades de
los materiales constructivos, uso el tereftalato de polietileno triturado
retenido en los tamices #4 y 3/80que arrojé un valor porcentual del 4%
de vacios en la mezcla, obteniéndose menores resultados en la
estabilidad al compararlos con una briqueta tradicional con un
porcentaje Optimo de asfalto de 6.5% y al 4% de vacios; asimismo,
como resultados, valores mas altos en flujo, tanto para la briqueta

normal como para los limites de la norma NEVI-12, concluyendo que,



la manera de agregar el tereftalato de polietileno no presenta ninguna

mejora en la estructura del pavimento.

Ortiz (2017) en la tesis Mezclas asfalticas en caliente adicionando
tereftalato de polietileno como agregado por el Método de MarshallA
para optar el titulo de Ingeniero Civil en la Universidad de San Carlos
de Guatemala, tuvo como objetivo principal evaluar una mezcla
tradicional contrastandolo con un disefio de mezcla modificada con
PET, con sus especificaciones de calidad requerida para las mezclas
asfalticas convencionales en caliente. Como resultado obtuvo que la
resistencia de la la mezcla asféltica tradicional, cumple los parametros
de estabilidad que tiene un valor minimo de 1 200 Ibf, y, en la mezcla
asfaltica donde se agregd el PET se obtuvo valores abajo de este
limite, siendo no estable.

Buitrago, Onofre, Sierra (2017) en la tesis con titulo I Viabilidad
técnica de obtencién de un disefio de mezcla asfaltica adicionada con
1.6% de fibra de PET, con porcentajes de asfalto entre el 4.5% y el 6%,
que cumpla con la Normatividad del INVIASA , para optar el titulo de
Ingeniero Civil en la Universidad Cooperativa de Colombia, tuvo como
objetivo principal ' determinar la facilidad técnica de una mezcla
incorporada de 1.6% de PET con 4.5% y 6% de asfalto de manera que
satisfaga la norma de INVIAS. Como resultado obtuvieron que la
estabilidad de los disefios de mezcla con porcentaje de asfalto por
encima del 4,9% presenté un buen comportamiento, segun los datos
obtenidos mediante el ensayo Marshall, cumpliendo con lo estipulado
por la norma INVIAS, que en referencia a la estabilidad indica que los
porcentajes mas 6ptimos de asfalto se encuentran en el rango de 4,9%
a5,7%.

Carrizales (2015), en la tesis MAsfalto modificado con material reciclado
de llantas para su aplicacion en pavimentos flexiblesA para optar el
titulo de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno-

5



Perd, cuyo objetivo estuvo orientado en desarrollar mejoras en el
disefio de mezcla asféaltica, modificada con la aplicacion de caucho
obtenido del reciclaje de llantas. Los resultados obtenidos presentaron
valores minimos que no satisfacen los datos establecidos por la
normativa peruana actual. Se obtuvo como resultado que la adicion de
caucho reciclado no contribuyd con mejoras relevantes en la nueva

mezcla disefiada.

Silvestre (2017), en la tesis flComparacion técnica y economica entre
las mezclas asfalticas tradicionales y reforzadas con pléstico reciclado
en la ciudad de Lima - 2017A, buscdé como objetivo principal,
determinar cuanto puede mejorar la mezcla asfaltica modificada por la
via seca con plastico reciclado utilizado como un agregado mas
reemplazando porcentajes del agregado fino, en comparacion con la
tradicional. Realiz6 el ensayo Marshall de la mezcla tradicional con 15
muestras de briquetas, y tres ensayos Marshall de la mezcla asfaltica
modificada con pléstico, con 45 briquetas como muestra con diferentes
porcentajes de plastico (PET) reciclado triturado pasante a la malla #16
con un 0.5%, 1% y 1.5% del agregado fino, llegd a verificar que el
contenido 6ptimo de PET con el cual la mezcla asfaltica mejora las

caracteristicas fisicas y estructurales es 1%.

Como resultados comprobé en la mezcla modificada, una mejora de
sus propiedades tanto fisicas como mecanicas, asi una disminucion en
la densidad de 1.7%, reduccion del 2.5% en el porcentaje de vacios; y,
una mejora de la resistencia a la deformacién en un 3.11%. Asimismo,
concluyo que la relacion entre las deformaciones y la capacidad para
soportar cargas en esta mezcla modificada se incrementé en un 4.49 %
frente a la mezcla tradicional. Asimismo, observa un incremento del
25% de vida util en la carpeta asfaltica y una disminucion en el costo de
2.63% al elaborar el asfalto modificado.



Ballena (2016), e n su t r ab ajUilizacéae det fibormd de
polietileno de botellas de plastico para su aplicacion en el disefio de

mezclas asfélticas ecologicas en frioA . El objetivo del estudio fue

realizar un andlisis sobre el efecto que causan las fibras de polietileno,
al ser agregadas dentro del disefio de una mezcla asfaltica en frio, con
relacion a las propiedades fisico-mecanicas del asfalto y comprobar si
cumplen con las normas establecidas respecto a estabilidad y flujo
dentro del disefio de un pavimento flexible. La metodologia de
investigacion para el desarrollo da cuenta que, se realizaron 126
briguetas, donde inicialmente se afiadieron PET de 3 distintos tamafios
maximos, en porcentajes de 1, 2, 3, 5 7 y 10 aplicadas,
respectivamente, y finalmente compactarse y emplearse en los 3 tipos
de transito investigados. De los cuales solo el de un porcentaje de un
5.00 % utilizado de PET obtuvo buenos resultados para el tipo de

transito pesado.

Navarro (2017), en su trabajo de tesis para optar el titulo de ingeniero
civil APropuesta de disefo de mezcl as a
tuvo como objetivo principal analizar la estabilidad y fluidez de los
pavimentos flexibles a partir de un disefio de mezcla en caliente
modificada con PET. Utilizé 35 % de piedra, 65 % de arena, asfalto
PEN 60/70 en dosificaciones 4.5%, 5,0%, 5,5%, 6,0% y 6,5%, aditivo
Quimibom en 1% como mezcla patron y las mezclas experimentales
con semejante dosificacion, pero con adiciones de 0,3% a 0,5% de
PET. caiéndando a 80 °C en un tiempo de 2 minutos el PET, se
solidifica mostrando un color marron oscuro y semi-gelatinoso, no
obstante que sus caracteristicas quimicas refieren que su punto de
fusion es de 260 °C, el cual no permitira diluirlo y fusionarlo de manera
independiente con el PEN. (Navarro, 2017). El ensayo Marshall se
tomé de 50 golpes, ensayo correspondiente a trafico liviano, (las
briquetas se desintegraron a aplicar los 110 golpes, por lo cual se
estableci6 como un fallido experimento), obteniendo un Factor de
Estabilidad de 10.25 KN (Especificacion la Estabilidad minima es 5.34



KN) y un Flujo de 540 Kg (Especificacion Flujo 544 Kg). Arribo a las
siguientes conclusiones: La adicién de particulas de plastico reciclable
(PET), para el disefio de mezclas asfélticas influye positivamente para
un determinado flujo vehicular de un transito livianoo (taxis, moto taxis),
pasajes, calles secundarias, entre otros (Navarro, 2017). La mezcla con
PET aumenta su volumen, pero reduce su estabilidad y flujo, para un

determinado uso (Navarro, 2017).

Davalos (2015) en la tesis flObtencion de mezclas asfalticas mediante
la adicién de material reciclado: Poliestireno expandidoo con el motivo
de optar el titulo profesional de Ingeniero de Materiales de la
Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa-Perd. Su objetivo
principal: Incrementar las propiedades mecanicas mediante la
incorporacion de poliestireno expandido en perlas aplicadas al disefio
de mezclas. Como resultado se obtuvo una variacion de un 60% a
favor de sus propiedades ya mencionadas mediante la incorporacion

de poliestireno expandido de perlas reciclado.

Figueroa Infante, A., Reyes Lizcano, F., Herndndez Barrera, D.,

Jiménez, C., & Bohoérquez, N. (2007), en su investigaci - -n
un asfalto modificado con icopor y su incidencia en una mezcla
asf8ltica densa en caliented artz2culo
E Investigacion, 27(3), 5-1 5 ose trabajé con un asfalto blando,
penetracion 80-100, producido en la planta de Ecopetrol en
Barrancabermeja, Colombia. Se emplearon dos modificadores: icopor y

llanta triturada, como producto de los residuos industriales. La
modificacion se realiz6 por via humeda para lograr una mejor
integracion de la mezcla. En este estudio se caracterizd el asfalto
convencional y los modificadores, posteriormente se analizaron las
propiedades fisicas del asfalto modificado y finalmente se compararon

los resultados del asfalto convencional con el modificado (Figueroa, et.

al., 2007).



Figueroa Infante Ana Sofia, Sdnchez Castillo, Arnulfo y Reyes Lizcano
Fredy Alberto (2007). Caracterizacion fisica de un asfalto modificado
con poliestireno y llanta triturada. Epsilon Revista de las Facultades de
Ingenieria. Universidad de La Salle. Epsilon, julio - diciembre, nimero
009. Universidad de La Salle icivii@lasalle.edu.coUniversidad de La
Salle Bogota, Colombia pp. 41-55. ISSN (Version impresa): 1692-1259.
Colombia. 2007. Red de Revistas Cientificas de América Latina y el
Caribe, Espafia y Portugal Redalyc. Universidad Autonoma del Estado
de México http://redalyc.uaemex.mx. La modificacién del asfalto se
realizé a 135°C y 170°C, obteniendo la temperatura Optima de
modificacion a 170°C y a 3000 rpm. En el disefio de la modificacion
aplicé el 1% de poliestireno como porcentaje 6ptimo, en base a
investigaciones anteriores, Figueroa y Reyes (2005) en (Figueroa,
Sanchez y Reyes, 2007). Como resultados se determiné la proporcién
optima de los modificadores empleados para mejorar la respuesta
mecdnica del asfalto en la mezcla y realizar el andlisis quimico en una

segunda fase de la investigacion (Figueroa, Sanchez y Reyes, 2007)

Monturiol (2019), en su trabajo de tesis en Costa Rica, efectu6 una
evaluacién del desempefio de mezclas asfélticas modificadas con
plastico PET. Para ello revisé casos de uso de materiales de desecho
en mezclas asfalticas a nivel mundial donde ya se ha demostrado que
su implementacion altera las propiedades viscoelasticas del asfalto y
de desempefio de la mezcla. Llevdé a cabo la modificacion de dos
mezclas asfalticas; una por el lamado método humedo el cual consiste
en afadir el plastico molido al asfalto donde se disuelve por un tiempo
determinado hasta homogenizar la mezcla, la cual posteriormente se
afiade al agregado y el método seco segun el cual se cambia parte del
agregado fino por plastico, tomando en cuenta la granulometria y la

diferencia de densidades.

Este investigador llegé a concluir en tres secciones: El plastico como

modificante, la modificacion del asfalto y los especimenes de mezcla


mailto:icivil@lasalle.edu.co
http://redalyc.uaemex.mx/

asfaltica modificada y su comparacién con una mezcla con asfalto sin

modificar.

El uso del plastico para la modificacion del asfalto conlleva a un analisis
profundo de sus propiedades, asi mismo, como el objetivo es mejorar o
mantener las caracteristicas de desempefio de la mezcla asfaltica
original, también se tiene que analizar las propiedades de la mezcla
resultante. Para ello, al realizar las pruebas de caracterizacion del
plastico utilizado se debe de tomar en cuenta que, en caso de utilizar el
PET para modificar una mezcla asféltica, se van a intentar abaratar los
costos lo méas posible por lo cual no se va a contar un proceso de
esterilizado o lavado profundo por lo cual se van a tener particulas de
otras sustancias dentro de la mezcla lo cual va a alterar en
proporciones pequefias las propiedades de la misma. En cuanto a las
pruebas realizadas, se obtuvo una temperatura de recristalizacion de
160 °C la cual junto con estudios pasados donde el asfalto modificado
utiliza una temperatura de mezclado y compactacion mayor a la usual,
se decidio utilizar una temperatura de modificacion de 180-185 °C para
la modificacion por el método humedo, lo cual generaria un aumento en
temperatura respecto a la temperatura de mezclado. Sin embargo, se
esperaba que el plastico no se derritiera ya que este tiene una
temperatura de fusion mayor a los 200°C la cual no justificaria el uso
del PET para modificar asfalto ya que su costo seria demasiado

elevado.

El uso de plastico PET en mezclas asfalticas debe de contemplar que
se contaria con una variedad de productos hechos de este material con
diferencias no so6lo en cuanto a su contenido, sino también a su
proceso de fabricacién, reciclado y lavado por lo cual a la hora de hacer
una modificacion a gran escala estos factores pueden alterar el

desempeiio esperado del asfalto.

10



En cuanto a la modificaciéon del asfalto mediante el método humedo, en
las tres modificaciones de asfalto realizadas no se produjo una pérdida
en su clasificacion por grado de desempefio a la hora de envejecer el
asfalto lo cual concluye que éste mantiene sus propiedades al ser
sometido a temperaturas y presiones elevadas. Sin embargo, si se notd
una disminucion en la clasificacion segun el ensayo MSCR para el
asfalto modificado con 5% de PET lo cual, junto con problemas de
dispersion y de incorporacion al asfalto se decidié dejar por fuera esta
dosis como posible porcentaje de modificacion. En cuanto a los otros
dos se tuvo una clasificacion MSCR de VH, es decir, de vehiculos
pesados lo cual junto con el resto de pruebas realizadas confirman que
el asfalto modificado con plastico PET tiende a rigidizar la mezcla
asfaltica disminuyendo asi su porcentaje de deformacién como se vio

en la prueba de LAS.

En este método de modificacion se decidié usar un 2,5% de PET ya
gue parte de las metas del proyecto era poder utilizar la mayor cantidad
de plastico en la modificacién, sin embargo, es importante tener en
cuenta la forma y tamafio del agente modificante ya que al modificar el
asfalto con el plastico triturado en particulas menores a 1 cm2 de area
se sediment6 todo el material dejando el asfalto sin modificar en la
parte superior de la mezcla. Es por ello que se decidié moler el plastico
para asi reducir alun mas su area y homogenizar la mezcla asféltica lo
mas posible. Sin embargo, esto también a gran escala conllevaria un
paso extra en el proceso de fabricacion de mezcla asfaltica lo cual
aumentaria los costos de produccion tanto por el proceso de molienda
del plastico como por el mezclado ya que esté tomdé un tiempo
aproximado de dos horas y media y aun asi no se logré mantener la

mezcla homogenizada si ésta no se mantiene en movimiento.

En cuanto a la modificacion mediante el método seco se reducen los
costos de produccidon respecto al método humedo ya que éste no

requiere de tiempo de mezclado y se realiza a una temperatura menor,
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ademas, no se requiere mantener la mezcla en movimiento ya que se
modifica la granulometria utilizada, lo cual no implica un costo adicional
en comparacion con el proceso de modificacion de asfalto mediante el
método humedo. Ademas, para el método seco se debe de tener en
consideracion realizar la modificacion por volumen a la hora de calcular
los baches de mezcla. Esto dado que la diferencia en densidades del
agregado con respecto al PET hace que se necesite un mayor volumen

de plastico para sustituir una determinada cantidad de agregado.

En cuanto a las mezclas asfélticas se concluyé que el agregado
utilizado es un factor que influyd considerablemente en los resultados
ya que este, tanto para las mezclas modificadas como para la de
control, presenta gran susceptibilidad al dafio por humedad lo cual se
podria haber evitado utilizando otro agregado.

Aun asi, las pruebas realizadas determinaron que el asfalto modificado
mediante el método seco requiere de un mayor porcentaje de asfalto
en comparacién con las demas mezclas, lo cual conllevaria un
aumento en los costos de produccion incrementado ademas por la
cantidad de pasadas del equipo compactador ya que, como se
menciono en el analisis, los especimenes realizados para este método
requieren de una mayor cantidad de ciclos de carga y un mayor tiempo
de reposo previo a ser manipulados.

Ademas, se concluye que el asfalto modificado mediante el método
hamedo no tiene por qué ser mezclado a una temperatura de 185°C ya
gue las particulas de plastico no se incorporan a la mezcla por lo cual
se podria estudiar el uso de una menor temperatura para asi

determinar si se obtiene o no el mismo resultado.

En cuanto a los ensayos realizados a la mezcla asfaltica se destaca
como el método seco presenta un menor dafio por humedad respecto

al método humedo en la prueba de resistencia referida a la tension
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diametral a pesar de tener la menor resistencia de las tres mezclas.
Esto se puede deber al efecto del plastico en sustitucion del agregado
fino el cual no sufre dafio al ser saturado, pero disminuye la capacidad
de resistencia de carga por ser un material de menor densidad y
resistencia que el agregado utilizado.

En el ensayo de Modulo Dinamico se observa como el método humedo
es el que presenta una disminucion en su calidad respecto a las otras
dos mezclas ya que para temperaturas elevadas y/o frecuencias bajas
de carga disminuye el valor de su médulo considerablemente lo cual le

resta beneficios en cuanto a su desempefio.

En términos generales, tanto en los ensayos de Médulo Dinamico como
Flow Number y fatiga en cuatro puntos, el método seco presento
mejores resultados en comparacion con el método humedo y el asfalto
control, resultando en una mezcla asfaltica mas rigida, capaz de resistir
un mayor numero de ciclos de carga, pero una vez deformado la
cantidad de ciclos necesarios para alcanzar el 50% de su rigidez inicial

disminuye considerablemente.

Espinoza Japa Semili Luis (2019), en su trabajo de investigacion de
tesis para optar el titulo de ingeniero civilb AUt i | i zaci - n

reciclado como agregado ligante para un disefio de mezcla asfaltica en
caliente de bajo transito en la ciudad de Huanuco-2 0 1, §artio de la
premisa que los asfaltos son materiales bituminosos obtenidos del
residuo de las refinerias de petréleo y los plasticos PET en su
composicion contiene mas del 50% de petroleo. Para verificar los
parametros fisicos y estructurales, realizé un disefio de mezcla en
caliente con cemento asfaltico y un disefio de mezcla en caliente con
plastico reciclado PET fundido, siguiendo el procedimiento del ensayo
Marshall (MTC E 504). Los cuales fueron ensayadas a pruebas de
Estabilidad y Fluencia, con los requisitos que establece la norma para

responder a las solicitaciones de carga y trafico para un tipo de transito

13

del



bajo con 35 golpes de ensayo Marshall. En la parte practica se
realizaron 15 briquetas con cemento asfaltico tradicional PEN 60/70 y
45 briquetas con diferentes porcentajes 18% = 4*4,5, 20%=4*5,
22%=4*5.5, 24%=4*6 y 26%=4*6.5, de plastico (PET) con relacién al
peso total por briqueta. Utiliz6 agregado grueso y fino de piedra
chancada de la Cantera Figueroa-Yanag, que se encuentra a 20
minutos de la ciudad de Huanuco, el cual cumple con las propiedades
fisicas y mecanicas para el disefio de pavimentos asfalticos, para los
ensayos de los agregados uso6 el manual de Ensayo de Materiales RD
N° 18-2016 MTC/14 (Espinoza, 2019).

Concluyé que, el material propuesto con plastico PET reciclado
fundido, tiene un comportamiento diferente al asfalto tradicional, ya que
las briquetas no permiten realizar el ensayo RICE ASTM D2041
(gravedad tedrica maxima), por sus caracteristicas rigidas, dicho
ensayo es importante para calcular el Volumen de Vacios (Vv), y seguir
con el Ensayo Marshall para calcular el contenido 6ptimo de material
ligante; es decir, resultd ser un material no flexible, caracteristica
propia de un concreto hidraulico y no de los pavimentos elaborados con
material asfaltico, por ende no puede analizarse con los parametros

establecidos por las normas para mezclas Asfélticas (Espinoza, 2019).

1.2. Bases tedricas

1.2.1. Historia del Asfalto

Estudios arqueoldgicos, indican que es uno de los materiales

constructivos mas antiguos que el hombre ha utilizado (Wulf, 2008). La

palabra asfalto, deriva del acadio, lengua hablada en Asiria, en las

orillas del Tigris superior, entre los afios 1400 y 600 A.C., en esta zona

se encuentra en efecto |f@i pal dAboagié&phe
caero. Luego | a palabra fue adoptada po
adelante, al francés (asphalte), al espafol (asfalto) y al inglés (asphalt)

(Wulf, 2008).
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fEn el sector de la construccion, la utilizacion mas antigua se remonta
aproximadamente al afio 3200 A.C., excavaciones efectuadas en Tell
Asmer, a 80 km. al noroeste de Bagdad, permitieron constatar que los
Sumerios habian utilizado un mastic de asfalto para la construccion;
dicho mastic, compuesto por betan, finos minerales y paja, se utilizaba
en la pega de ladrillos, en la realizacion de pavimentos interiores y
como revestimiento impermeable. Los egipcios le habian encontrado
otra aplicacion al betun, como relleno del cuerpo en trabajos de
momificacidn, practica que se extiende, aproximadamente hasta el afio
300 A.C. Los arabes desarrollaron un uso medicinal al asfalto, el cual

se extendio hasta nuestra épocao(Wulf, 2008)

El betin natural fue descubierto por Cristébal Colén a mediados del
siglo XVI, en la isla de Trinidad, donde un siglo mas tarde, Sir Walter
Raleigh qued6é asombrado ante este lago de betdn y tomé posesion de
éste para la Corona Britanica. Mientras tanto, en 1712, el griego Eirini
D Eyrinis descubrid el yacimiento de asfalto de Val de Travers en Suiza
y luego el yacimiento de Seyssel en el Valle de Rddano; a partir de

estos yacimientos se elaboré e | Amastic de asf

revestimientos de caminos y senderos. Sin embargo, el primer
antecedente en el cual se usé un tipo de asfalto fue en Francia en
1802. En 1824, la firma Pillot et Eyquem comenzé a fabricar adoquines
de asfalto, que en 1837 se utilizaron para pavimentar la Plaza de la
Concordia y los Campos Eliseos en Paris. En 1852, la construccion de
la carretera Paris i Perpifian utilizo el asfalto Val Travers, significando
el comienzo de una nueva forma de construccion vial. En 1869, se
introduce el procedimiento en Londres (con asfalto de Val de Travers),
y en 1870 en Estados Unidos con un ligante similar. Desde esta época,
elusovialdelias f al t lamo séidament® pn las vias urbanas. La
construccion del primer pavimento, tipo Sheet Asphalt, ocurre en 1876
en Washington D.C., con asfalto natural importado. En 1900, aparece
la primera mezcla en caliente, utilizada en la i Re Du Louvredy en la
fAvenue Victoriad en Paris, la cual fue confeccionada con asfalto
natural de la isla de Trinidad. A partir del afio 1902, en los Estados
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Unidos se inicio el empleo de asfaltos destilados de petréleo que, por
sus caracteristicas de pureza y economia en relacion a los asfaltos
naturales, constituye en la actualidad la principal fuente de
abastecimiento. (Wulf, 2008).

1.2.2. El asfalto, componentes y sus caracteristicas generales.
1.2.2.1. Asfalto.

El crudo de petroleo es una mezcla de distintos hidrocarburos que
incluyen desde gases muy livianos como el metano hasta compuestos
semisolidos muy complejos, los componentes del asfalto (Wulf, 2008).
El asfalto es un material bituminoso (figura 1.1.) de color negro o café
oscuro, constituido principalmente por asfaltenos, resinas y aceites
(figura 1.2.), elementos que proporcionan caracteristicas de
consistencia, aglutinacion y ductilidad; es solido o semisélido y tiene
propiedades cementantes a temperaturas ambientales normales. Al
calentarse se ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia
liguida. Una de las caracteristicas fisicas que lo diferencian de otros
compuestos, es la viscoelasticidad, lo que significa que el material tiene
las propiedades elasticas de los sdlidos y el comportamiento viscoso de
un liquido (Huang, 2004). Un material elastico es el que tiene
propiedades que le permiten recuperar su forma inicial, cuando es
deformado, mientras que el material viscoso tiene la particularidad de
que fluye y su deformacion depende del tiempo.

Estos pueden tener dos origenes; los derivados de petrleos y los
naturales (Wulf, 2008).
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Imagen. 01. Productos Bituminosos (Instituto del Asfalto. Manual del
Asfalto) en Wulf (2008).

Los asfaltos naturales, se han producido a partir del petréleo, pero por
un proceso natural de evaporacion de las fracciones volétiles, dejando
las asfalticas solamente. Estos pueden encontrarse como
escurrimientos superficiales en depresiones terrestres, dando origen a
los lagos de asfalto, como los de las islas Trinidad y Bermudas.
También aparecen impregnando los poros de algunas rocas,
denominandose rocas asfalticas. Asi también se encuentran mezclados
con elementos minerales, como pueden ser arenas y arcillas en
cantidades variables, debiendo someterse a posteriores procesos de
purificacion, para luego poder ser utilizadas en pavimentacion. En la
actualidad, no es muy utilizado este tipo de asfalto por cuanto adolece

de uniformidad y pureza. (Wulf, 2008).
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ASFALTENDS MAL TENOS
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Imagen. 02. El Asfalto (Instituto del Asfalto, Manual del Asfalto) en Wulf
(2008).

Los asfaltos mas utilizados en el mundo hoy en dia, son los derivados
del petréleo, los cuales se obtienen por medio de un proceso de
destilacion industrial del crudo. Representan mas del 90% de la
produccion total de asfaltos. La mayoria de los petréleos crudos
contienen algo de asfalto y a veces en su totalidad, sin embargo
existen algunos petréleos crudos, que no contienen asfalto. En base a
la proporcion de asfalto que poseen, los petréleos se clasifican en:

- Petrdleos crudos de base asfaltica.
- Petréleos crudos de base parafinica.
- Petréleos crudos de base mixta (contiene parafina y asfalto).

El asfalto procedente de ciertos crudos ricos en parafina no es apto
para la construccion vial, por cuanto precipita a temperaturas bajas,
formando una segunda fase discontinua, lo que da como resultado
propiedades indeseables, tal como la pérdida de ductilidad, esto no

sucede con los crudos asfalticos, dada su composicion.

El petrdleo crudo extraido de los pozos, es sometido a un proceso de
destilaciéon (figura 1.3), en el cual se separan las fracciones livianas
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como la nafta y keroseno de la base asfaltica mediante la vaporizacion,
fraccionamiento y condensacion de las mismas. En consecuencia, el
asfalto es obtenido como un producto residual del proceso anterior. El
asfalto es, ademas, un material bituminoso pues contiene betun, el cual
es un hidrocarburo soluble en bisulfuro de carbono. El alquitran
obtenido de la destilacion destructiva de un carbén graso, también
contiene betun, por lo tanto, también es un material bituminoso, pero no
debe confundirse con el asfalto, sus propiedades difieren
considerablemente (Wulf, 2008).

El asfalto de petroleo hoy, tiene las mismas caracteristicas de
durabilidad que el asfalto natural, pero tiene la importante ventaja
adicional de ser refinado hasta una condicion uniforme, libre de

materias organicas y minerales extrafios.

Destilacion de Crudo de Petrdleo (Tipica)

Temperatura C

Gasolina

' Gas
(o] 1 ' 1 1 1 | | 1 - == |
°

10 20 20 a - - 1o o »o woo

FPorcemaje Destilado
("F=9/5[°C1+32)

Imagen. 03. Productos y Temperaturas tipicas de destilacion (Instituto
del Asfalto. Manual del asfalto).

1.2.2.2. Obtencién del Asfalto en refinerias

Los asfaltos mas usados en Peru son los que provienen de la
destilaciéon del petrdleo. Segun el origen del petréleo, la composicion de

la base se divide en: base asféltica, base Intermedia y base Parafinica.
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Los asfaltos para la construccion de pavimentos de carreteras,
aeropuertos, calles y pistas urbanas provienen de los dos primeros

tipos.

Para obtener asfalto a partir del crudo de petréleo, éste debe separarse
en sus distintas fracciones por destilaciones que se realizan en las
refinerias de petroleo. El refinado por destilacion del petréleo crudo es
un procedimiento en el cual las diversas porciones (articulos) se aislan
de los no refinados, mediante métodos para una expansion en etapas
de temperatura. Hay dos formas de refinacion con las que se puede

crear a raiz de haber unido petroleo sin refinar:

a) Destilacion Primaria.

Es la operacion a que se somete el crudo. Consiste en calentar el
crudo en hornos tubulares hasta aproximadamente 375° C. Los
componentes livianos (nafta, kerosén, gas oil), hierven hasta esta
temperatura y se transforman en vapor. La mezcla de vapores y liquido
caliente pasa a una columna fraccionada. El liquido o residuo de
destilacion primaria se junta todo en el fondo de la columna y de ahi se

bombea a otras unidades de la refineria. (Wulf, 2008)

b) Destilacion al Vacio.

Para separar el fondo de la destilacion primaria, otra fraccién libre de
asfaltenos y la otra con el concentrado de ellos, se recurre
comunmente a la destilacién al vacio. Difiere de la destilacién primaria,
en que mediante equipos especiales se baja la presion (aumenta el
vacio) en la columna fraccionada, lograndose asi que las fracciones
pesadas hiervan a menor temperatura que aquella a la que hervian a la
presién atmosférica. El producto del fondo de la columna, es un residuo
asfaltico mas o menos duro a temperatura ambiente, se denomina
residuo de vacio. De acuerdo a la cantidad de vacio que se practica en
la Columna de destilacion, se obtendran distintos cortes de asfaltos que

ya pueden ser utilizados como cementos asfalticos. (Wulf, 2008)
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Desasfaltizacion con Propano o Butano: El residuo del vacio obtenido,
contiene los asfaltenos dispersos en un aceite muy pesado, que, a la
baja presion (alto vacio) y alta temperatura de la columna de vacio, no
hierve (se destila). Una forma de separar el aceite de los asfaltenos es
disolver (extraer) este aceite en gas licuado de petréleo. El proceso se
d e n o miDesasfalfizaciono y e | aceite muy p
desasfaltizado. Se utiliza como solvente propano o butano liquido, a
presion alta y temperaturas relativamente moderadas (70 a 120 ° C). El

gas licuado extrae el aceite y que da un residuo semisélido llamado
fi buinmte n o .

En la figura 1.4 se muestra en forma esquemaética el proceso de
refinacion del petroleo:

Pozo de Petrdleo DIAGRAMA DE FLUJO PARA ASFALTO DE PETROLEO

Almacenamiento Estacion de
de campo Bombeo Destilados
I} Livianos Procesamionto
Gasolina
- Solventes Livianos
Kerosena
Acaita Liviano de Quemador

Torre de Condensadores Destilnoos ;

Posacios

i y Enfriadores e —, Aceite Digsel
I 3 \ L Aceites Lubricantes

Calentador de \r(v > \
N\ \

‘ —~

R | o o
- Unidad de
Procesamianto
=)

/ Refinerin

H Cemantos Aslalticos

Astaltos diluidos de

Curado Lento y Aceites

para Caminas (Roada O
(También pueden prepararse
mediante destilacian directa)
Mezclador

Almacenaje

Asfaltos diluidos
Destiladgara de Curado Medio

- Mezclador
Gas Aira

Asfaltos diluidos

Poatréleo de Curacio Rapido

!

Mezclador

Arana y Agua

v - Agua

{ Asfaltos Emulsificados

Plama de
Emulsioneas

Imagen. 04. Proceso de refinacion del petroleo (Instituto del Asfalto.
Manual del Asfalto).
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1.2.2.3. Composicion del asfalto
El asfalto es considerado un sistema coloidal complejo de
hidrocarburos, en el cual es dificil establecer una distincion clara entre
fase continua y dispersa. Las primeras experiencias para descubrir su
estructura, fueron desarrolladas por Nellensteyn en 1924, cuyo modelo
fue mejorado mas tarde por Pfeiffery Saal en 1940, en base a limitados

procedimientos analiticos. (Wulf, 2008)

Segun Simpson en Silvestre (2017), los asfaltos generalmente
consisten de:

1 70-80% de carbono

1 7-12% de hidrogeno.

1 0-1% de nitrégeno

1 1-7% de azufre

1 0-5% de oxigeno

1 Una pequefia parte de metales de Oxidos o sales dispersos o

compuestos organicos que contienen metales.

(Pfieffer, 2002, péarrafo 2) en Silvestre (2017) da la composicion y
clasificacion del asfalto en:

1 grupos alifaticos saturados o parafinas.

1 grupos nafténicos o ciclo parafinas.

1 grupos conteniendo anillos aromaticos

En el campo de la ingenieria civil se conoce como la composicion de

los asfaltos a:

f10. 8 ° de asf 88l tenos.
f0. 6 de resinas.
f10. 6 ° de aceites.

En donde las resinas y aceites en conjunto se denominan maltenos.
Los materiales de menor peso molecular contienen una cantidad
considerable de carbonos en hidrogeno en forma de compuestos
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organicos del tipo de cadenas o alifatica. Los compuestos de muy alto
peso molecular consisten principalmente de materiales del tipo de

anillos con muy pocas cadenas o alifaticos presentes.

Debemos enfatizar que los asféltenos, las resinas y los aceites no son
tres (3) compuestos diferentes, sino que mas bien hay un rango de

pesos moleculares en cada una de esas tres (3) funciones.

Sin embargo, otros autores sefialan de la existencia de varias
clasificaciones para los grupos de constituyentes que componen el
asfalto. Una de las mas usadas es la que separa el asfalto en:

Asfaltenos: Son compuestos de alto peso molecular, principalmente de
naturaleza aromatica con pocas ramificaciones, se encuentran en sus
cadenas de cantidad apreciables elementos como oxigeno, azufre y
nitrégeno. Los asféltenos le dan la caracteristica de dureza al asfalto y

se encuentran disueltos en los maltenos.

Maltenos: resinas y aceites

a) Resinas: Son moléculas de menor peso molecular, que tienen un
mayor namero de ramificaciones en las cadenas. También se observa
la presencia de azufre y nitrdgeno en sus cadenas, pero en menor

frecuencia.

b) Aceites: Moléculas de peso molecular mucho menor, sus cadenas

son menos ramificadas y con pocos anillos.

Podemos decir que los maltenos estan ligados con las propiedades

elasticas de los asfaltos.

Observamos que al pasar de los asfaltenos a los aceites, existe una

disminucién gradual de componentes aromaticos y un aumento en el
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caracter parafinico. En forma general, la presencia de parafina influye

en las propiedades reoldgicas del asfalto.

La estructura cristalina de la parafina sélida ocasiona un
endurecimiento mayor en el asfalto; a temperaturas mas elevadas la
parafina se licua, lo que ocasiona una variacion sensible en las

viscosidades del asfalto.

La parafina disminuye la adhesividad de los asfaltos en los agregados y
una elevada cantidad de ella, puede provocar un envejecimiento
prematuro del ligante, influyendo sobre la duracion y tiempo de vida util
del pavimento. (Wulf, 2008).

1.2.2.4. Caracteristicas generales del asfalto

A continuacion, enlistamos algunas de sus caracteristicas generales:

- Consistencia: Se refiere a la dureza del material, la cual depende de
la temperatura. A altas temperaturas se considera el concepto de
viscosidad para definirla.

- Durabilidad: Capacidad para mantener sus propiedades con el paso
del tiempo y la accion de agentes envejecedores.

- Susceptibilidad Térmica: Variacion de sus propiedades con la
temperatura.

- Pureza: Definicibn de su composicion quimica y el contenido de
impurezas que posee.

- Seguridad: Capacidad de manejar el asfalto a altas temperaturas sin
peligros de inflamacion (Wulf, 2008).

1.2.2.5. Tipos de asfaltos

La mayor parte de los asfaltos producidos son utilizados en trabajos de
pavimentacion, destinandose una produccion menor para aplicaciones

industriales, como impermeabilizante, aislantes, etc.
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De acuerdo a su aplicacion, los asfaltos podemos clasificarlos en dos

grupos:

Asfaltos para pavimento.
a.l) Cemento Asfaltico. a.2) Asfaltos cortados. a.3) Emulsiones
asfalticas.

Asfaltos Industriales.

b.1) asfaltos oxidados.

a.1l) Cemento Asfaltico (CA): Conocido como asfalto, es un material
de color negro y apariencia brillante, cuya resistencia, solidez, firmeza,
coherencia puede variar con la temperatura. Los cementos asfalticos
son preparados especialmente para el uso en la construccion de
pavimentos flexibles, pues aparte de sus propiedades aglomerantes e
impermeabilizantes, posee caracteristicas de flexibilidad, durabilidad y
alta resistencia a la mayoria de los acidos, sales y alcalis. Se puede
clasificar de acuerdo a la Teoria Miscelar de Asfaltos, por su contenido
de Asfaltenos y Maltenos (Polar arométicos, Nafteno aromaticos,
Resinas y Parafinas).

a.2) Asfaltos cortados: los asfaltos cortados, también conocidos como
asfaltos diluidos o cut-baks, resultan de la ductilidad del cemento

asfaltico con destilados del petroleo.

Los diluyentes utilizados funcionan como vehiculos, resultando
productos menos viscosos que pueden ser aplicados con temperaturas

mas bajas.

De acuerdo con el tiempo de curado determinado por la naturaleza del
diluyente utilizado, los asfaltos cortados se clasifican en:

1) RC i Asfaltos cortados de curado rapido. 2) MC i asfaltos cortados
de curado medio. 3) SC i1 asfaltos cortados de curado lento. Sigla

normalmente seguida de un nimero que indica su grado de viscosidad.

25



a.3) Emulsiones asfalticas: son dispersiones de cemento asfaltico en
fase acuosa, con estabilidad variable. El tiempo de quiebre y de
viscosidad de las emulsionen dependen, entre otros factores, de la

cantidad y calidad de los agentes emulsificantes.

La cantidad de emulsificantes y aditivos quimicos utilizados varia
generalmente de 0.2% a 5% Yy la cantidad de asfalto es del orden del
95%.

El color de las emulsiones asfalticas antes del quiebre es marron y
después del quiebre negro, constituyendo esta caracteristica un
elemento auxiliar para la inspeccion visual y constatacion rapida de la
buena condicién del producto. Las particulas de asfalto dispersas en la
emulsion son visibles al microscopio variando de su tamafio de 0.1 a 10

micrones.

Las emulsiones asfalticas se clasifican segun el tipo de carga de la
particula y tiempo de quiebre. En cuanto a la carga de particula,
pueden ser: - Catidnicas. - Anidnicas. Y en cuanto al tipo de quiebre: -

Quiebre rapido. - Quiebre medio. - Quiebre lento.

b.1) asfaltos oxidados: los asfaltos oxidados o soplados, son asfaltos
calentados y sometidos a la accion de una corriente de aire con el
objeto de modificar sus caracteristicas normales, a fin de adaptarlos

para aplicaciones especiales.

Los asfaltos oxidados son utilizados generalmente para fines
industriales como impermeabilizantes, pelicula protectora, etc. El
proceso de oxidacibn produce en el asfalto las siguientes

modificaciones fisicas principales:

- Aumento de peso especifico y consistencia.
- Disminucion de ductilidad.
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- Disminucion de susceptibilidad térmica.

En cuanto a la composicion quimica elemental del asfalto, los procesos
de oxidacion producen aumento en contenido de carbono y una

correspondiente disminucién de hidrégeno (Wulf, 2008).

1.2.2.6. Funcién del asfalto en los pavimentos

Entre muchas otras, dos son las funciones mas importantes que
desempeiia el asfalto en un pavimento: funcién aglomerante y funcion
impermeabilizante. Como aglomerante proporciona una intima ligazén
entre los agregados, capaz de resistir la accibn mecénica producidas
por las cargas de los vehiculos. Como impermeabilizante garantiza al
pavimento una accion eficaz contra la penetracion del agua
proveniente, tanto de las precipitaciones como del subsuelo por accién

capilar.

Ningln otro material garantiza mejor que el asfalto una ejecucion
econdmica y simultanea de estas funciones, al mismo tiempo que
proporciona al pavimento caracteristicas de flexibilidad que permite su
acomodo sin fisuramiento, ante las eventuales consolidaciones de las
capas subyacentes. Naturalmente, para que el asfalto desemperie
satisfactoriamente estas funciones que le son inherentes, es necesario
gue sea de buena calidad y por, sobre todo que en la ejecucién del
pavimento se respeten todas las especificaciones establecidas en el

disefio. Asi, por ejemplo, existen las siguientes restricciones:

Restricciones al Empleo.

- No deben ser calentados sobre 160 °C. siendo la temperatura ideal
obtenida por la relacion temperatura - viscosidad

- No se debe aplicar con tiempo amenazante de lluvia, temperatura
ambiente inferior a 10 °C. y en superficies himedas.

- Debe evitarse el recalentamiento del producto y calentamientos
locales. (Wulf, 2008).
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1.2.2.7. Transporte y Almacenamiento.

El transporte de cemento asfaltico puede efectuarse en cilindros
(bidones) o a granel. En el caso de cilindros su entrega esta limitada a

obras de pequeiia envergadura.

El transporte a granel puede efectuarse en camiones cisterna o en

vagones ferroviarios; el mas comun es en camiones.

Tanto el transporte como el almacenamiento a granel, requieren
calentamiento, existiendo los siguientes procedimientos: a) Serpentines
calentados con vapor de agua. b) Serpentines calentados por
circulacion de aceite. c) Serpentines calentados por gases de

combustion.

El calentamiento nunca debe efectuarse a través de llama directa, sino
a través de serpentines al interior de los estanques. En la operacion de
carga y descarga de asfalto a granel, es necesario verificar si los
estanques estan suficientemente limpios, a fin de eliminar cualquier
grado de contaminacion. (Wulf, 2008). El calentamiento a temperaturas
elevadas por un tiempo prolongado, altera sensiblemente la
constitucién del asfalto, modificando sus propiedades. Se recomienda
mantener los estanques de almacenamiento a temperaturas no

superiores a 160 °C.

1.2.2.8. Producciéon y comercializacion de asfaltos Peru

En Perd se producen asfaltos en la refineria de Talara, Conchan
(Petropert) y en la Refineria de La Pampilla (privatizada). De estas
refinerias la que tiene mayor variedad en la produccion de asfaltos es
la refineria Conchan, produciendo asfaltos para pavimentacion y
asfaltos de uso industrial. Los asfaltos que produce Petroperu, se
hacen en base a especificaciones técnicas vigentes que

permanentemente son actualizadas y bajo estrictos controles de
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calidad su produccion cumple con los requerimientos de entidades

mundiales como:

- Asociacion Americana de Carreteras Estatales y transportes Oficiales
- Norma AASHTO M20/ M81 Y AASHTO MP1 (SUPERPAVE).

- Sociedad Americana para Ensayos y Materiales - ASTM

- Normas ASTM D946/D2028.

- Instituto del Asfalto USA

- Instituto Francés de Petroleo

PetroPerd, produce y comercializa los siguientes grados de cementos

asféalticos para pavimentacion:

T PETROPERU CEMENTO ASFALTICO 40/50 PEN
 PETROPERU CEMENTO ASFALTICO 60/70 PEN

T PETROPERU CEMENTO ASFALTICO 85/100 PEN
 PETROPERU CEMENTO ASFALTICO 120/150 PEN

1.2.3. Asfaltos modificados con polimeros

Los asfaltos modificados se utilizaron primero en las emulsiones para
impermeabilizantes y después se empezaron a utilizar en la
pavimentacion; en riegos como tratamientos superficiales en frio, y
posteriormente se empezé a modificar el cemento asfaltico para
utilizarse cuando se requeria un asfalto de mejor calidad o mayor
resistencia que la que ofrecia un cemento asfaltico normal. (Wulf,
2008).

1.2.3.1. Definicion de polimero
Los polimeros son sustancias de alto peso molecular formada por la
uniébn de cientos de miles de moléculas pequefias Illamadas
monomeros (compuestos quimicos con moléculas simples). Se forman

asi moléculas gigantes que toman formas diversas: cadenas en forma
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de escalera, cadenas unidas o termo fijas que no pueden ablandarse al

ser calentadas, cadenas largas y sueltas.

Algunos modificadores poliméricos que han dado buenos resultados,

se enlistan a continuacion:

Homopolimeros: que tienen una sola unidad estructural (mondémero).
Copolimeros: Tienen varias unidades estructurales distintas (EVA,
SBS).

Elastémeros: Al estirarlos se sobrepasa la tension de fluencia, no
volviendo a su longitud original al cesar la solicitacién. Tiene

deformaciones seudo plasticas con poca elasticidad. (Wulf, 2008).

Tereftalato de poliestireno - PET -, quimicamente es un polimero que
se obtiene mediante una reaccién de policondensacion entre el &cido
tereftalico (paraxileno) y el etilenglicol (etileno). Pertenece al grupo de
materiales sintéticos denominados poliésteres. Es un polimero

termoplastico lineal, con un alto grado de cristalinidad. (Wikipedia.org).

El PET es producido a partir del petréleo crudo, gas y aire. Un
kilogramo de PET esta compuesto por 64% de petréleo, 23% de
derivados liquidos del gas natural y 13% de aire. A partir del petroleo
crudo, se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para dar acido
tereftalico (Korody, 2008).

1.2.3.2. ¢,Qué es un asfalto modificado?
Son el producto de la disolucion o incorporacion en el asfalto, de un
polimero o de hule molido de neumaéticos, que son sustancias estables
en el tiempo y a cambios de temperatura, que se les afiaden al material
asféltico para modificar sus propiedades fisicas y reoldgicas, y
disminuir su susceptibilidad a la temperatura y a la humedad, asi como
a la oxidacion (Wulf, 2008).
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Los modificadores producen una actividad superficial ionica, que
incrementa la adherencia en la interfase entre el material pétreo y el
material asfaltico, conservandola aun en presencia del agua. También
aumentan la resistencia de las mezclas asfélticas a la deformacion y a
los esfuerzos de tension repetidos y por lo tanto a la fatiga y reducen el
agrietamiento, asi como la susceptibilidad de las capas asfélticas a las

variaciones de temperatura.

Estos modificadores por lo general se aplican directamente al material
asfaltico, antes de mezclarlo con el material pétreo. (Wulf, 2008).

1.2.3.3. Principales modificadores utilizados en el Asfalto
Desde hace bastante tiempo se emplea caucho como modificador, ya

sea natural o sintético, con tasas no superior al 5 %.

Actualmente existen los polimeros sintéticos de formulacion especial
gue resultan muy competitivos. Asfaltos modificados con estos

polimeros han sido ensayados en pavimentos de varios paises

Los principales modificadores utilizados en los materiales asfalticos

son:

POLIMERO TIPO I: Modificador de asfaltos que mejora el
comportamiento de mezclas asfalticas tanto a altas como a bajas
temperaturas. Es fabricado con base en bloques de estireno, en
polimeros elastémeros radiales de tipo bibloque o tribloque, mediante
configuraciones como Estireno i Butadieno - Estireno (SBS) o Estireno
- Butadieno (SB), entre otras. Se utiliza en mezclas asfalticas para
carpetas delgadas y carpetas estructurales de pavimentos con
elevados indices de transito y de vehiculos pesados, en climas frios y
célidos, asi como para elaborar emulsiones que se utilicen en

tratamientos superficiales.
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POLIMERO TIPO |l: Modificador de asfaltos que mejora el
comportamiento de mezclas asfélticas a bajas temperaturas. Es
fabricado con base en polimeros elastomeros lineales, mediante una
configuracion de caucho de Estireno, Butadieno-Latex o Neopreno-
Latex. Se utiliza en todo tipo de mezclas asfalticas para pavimentos en
los que se requiera mejorar su comportamiento de servicio, en climas
frios y templados, asi como para elaborar emulsiones que se utilicen en

tratamientos superficiales

POLIMERO TIPO llI: Modificador de asfaltos que mejora la resistencia
a las roderas de las mezclas asfalticas, disminuye la susceptibilidad del
cemento asfaltico a la temperatura y mejora su comportamiento a altas
temperaturas. Es fabricado con base en un polimero de tipo
elastobmero, mediante configuraciones como Etileno i Vinil - Acetato
(EVA) o polietileno de alta o baja densidad, entre otras. Se utiliza en
climas calientes, en mezclas asfélticas para carpetas de pavimentos
con elevados indices de transito, asi como para elaborar emulsiones

gue se utilicen en tratamientos superficiales.

La obtencion de una buena mezcla de asfalto y polimero, dependera de
gue el polimero adicionado tenga una estructura quimica que le permita
una buena dispersion en el asfalto, de modo de lograr una estructura
de malla, la cual a su vez dependera del grado de productos
aromaticos que contenga el asfalto. El grado de modificacion en la
elasticidad dependera del tipo de polimero empleado y su

concentracion (Wulf, 2008).

Los nuevos procesos en los cuales el polimero se asocia con el asfalto
a través de una reaccion quimica, incrementan notablemente las

propiedades reoldgicas del asfalto (Wulf, 2008).
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1.2.3.4. Procesos de modificacion de mezclas Asfalticas

La modificacion de las mezclas asfalticas para lograr cambios en sus
propiedades, se realizan a través de dos métodos de incorporacion del
agente modificante, en este caso, el tereftalato de poliestireno. Se
analizan las propiedades de la mezcla asféltica modificada y analizar
cual de ellos presentan mejores resultados en comparacion con una
mezcla asfaltica sin modificar (Monturiol, 2019). En ambos métodos, el
porcentaje de asfalto utilizado se determina utilizando el porcentaje
total sobre el agregado de la mezcla.

1.2.3.4.1. Método Humedo
AEste m®t odo consiste en afYadir
caliente previo a ser mezclado con el agregado. Para ello, se debe de
aumentar la temperatura de mezclado del asfalto lo cual implica un
costo adicional. Sin embargo, esto puede significar un ahorro a largo
plazo en el proceso de construccion de carreteras dados los beneficios

en |l as propiedades de | a mezcl ao

APara el caso del PET se realiza
de obtener las temperaturas de recristalizacién y de fusion del material
para asi determinar la temperatura Optima de incorporacion y mezcla.
Una vez definida la temperatura se realizan pruebas con el material en
distintos tamafios para determinar cudl es el tamafio éptimo tomando
en cuenta criterios de trabajabilidad, incorporacién, homogeneidad de
la dispersion y mejora de sus propiedades del asfalto. Asi Monturiol
(2019) en su investigacion, para su primer intento, modificé el asfalto
con particulas de PET de un tamafio aproximado de 0,5 cm de lado o
menor a una temperatura en un rango entre 180°C y 185°C y un tiempo
de mezclado de 2 horas y media; y, se utilizdé un porcentaje de plastico
de 1,5% del peso total del asfalto. Esto dado que se queria sobrepasar
la temperatura de recristalizacion, ademas de asegurarse que la
mezcla mejore su trabajabilidad. El proceso se llevo a cabo en el

equipo modificador de asfalto del LanammeUCR. Sin embargo, el
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plastico no se mezclé de la manera deseada ya que las particulas no
se derritieron ni se mezclaron de manera homogénea, dejando un
porcentaje aproximadamente de 90% del plastico incorporado

inicialmente en el fondo del recipiente. (Monturiol, 2019).

Es por ello que Monturiol (2019), decidi6 reducir el tamafio de particula
para asi lograr una mejor incorporacion entre el asfalto y el PET,
ademas de aumentar el tiempo de mezclado a 3 horas. Para ello utilizo
el molino del LanammeUCR para reducir el tamafio del plastico a un

méaximo de 0,5 mm de diametro aproximadamente.

El disefio de la mezcla se lleva a cabo siguiendo la metodologia
establecida, sin ningln paso extra, solamente considerando el
porcentaje de asfalto modificado correspondiente (Monturiol, 2019).
Para ello, se elaboraron especimenes mezclando distintos porcentajes
de asfalto, siendo éstos 6% y 6,5% para asi calcular porcentaje 6ptimo
de asfalto a partir de las mediciones de la gravedad especifica,
capacidad de absorcién y porcentaje de vacios de cada espécimen.
Una vez obtenido este porcentaje, se procede a calcular el disefio de la
mezcla y a realizar los especimenes necesarios para las pruebas
requeridas para evaluar el desempefio de la mezcla asfaltica
(Monturiol, 2019).

Las mezclas realizadas se dejaron curando por un periodo de 2 horas a
una temperatura de 165°C. Una vez transcurrido este tiempo, se
procede al calculo del porcentaje de vacios de cada espécimen donde
se debe de cumplir un porcentaje de 4,0 % + 0,5% para el caso de los
especimenes de disefio y de 7,0 % + 0,5% para el resto de muestras
necesarias para evaluar el desempefo de la mezcla elaborada con el
asfalto modificado con PET. (Monturiol, 2019).
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1.2.3.4.2. Método Seco
fEste método se diferencia del humedo por el momento y forma de
incorporacion del plastico al asfalto. Como se comentd previamente,
mediante el método humedo el asfalto es al que se le adiciona el
modificante, en este caso, el plastico, bajo condiciones especificas,
mientras que el método seco consiste en la sustitucion de parte del

agregado fino y el uso de &2@G19alto sin m

Monturi ol (2019) en su investigaci - -n a
realizé la mezcla a una temperatura de 165 °C ya que no se desea que
el plastico modifiqgue su estado, mas bien que éste actie como el

agregado fino y se utilizé un tiempode curadode dos horas a 150

Monturi ol (2019) en su i owdads adicignalci - n r e
gue se debe de tener es que al sustituir parte del agregado fino por
plastico u otro agente modificante, hay que tomar en consideracion la
diferencia del peso de estos materiales ya que no es lo mismo en
cuanto a volumen una cantidad de plastico que de agregado. Es por
ello que se debe realizar una correccién por volumen a partir de la
densidad de cada material para asi al sustituir por ejemplo un 1 % de
agregado fino por el mismo porcentaje de plastico, no se incurra en el
error de afiadir un mayor volumen de plastico lo cual afecta la mezcla
ya que las particulas no se adhieren entre si de la manera deseada lo
cual produce que los especimenes no mantengan su forma ni el

porcentaje de vac2os al ser compactados

En su trabajo de investigacion Monturiol (2019) utilizdé particulas de
plastico pasando la malla N° 4, es decir, menores a 4,75 mm de lado.
Indica que, al realizar la mezcla, se coloca el agregado caliente en el
recipiente donde posteriormente se afiade el plastico frio. Ambos
materiales se mezclan para homogenizar antes de verter el asfalto.
Una vez realizado este paso adicional, el proceso de mezclado con el

asfalto original es igual al usualmente utilizado. El tiempo de curado es
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de dos horas a la temperatura de compactacion, siendo esta mayor
para el método humedo en comparaciéon con el método seco y el de
control (Monturiol, 2019).

1.2.3.5. ¢Por qué se modifican los asfaltos?
Se conoce que los asfaltos convencionales poseen propiedades
satisfactorias tanto mecanicas como de adhesién en una gama amplia
de aplicaciones y bajo distintas condiciones climaticas y de transito. Sin
embargo en la actualidad los grandes volimenes de trafico sobre los
criterios de disefio vehicular y el exceso de carga, asi como el
incremento en la presion de inflado de las llantas y condiciones
climaticas, hacen que utilizar asfaltos convencionales en la
construccion de carreteras actualmente no satisfagan sus expectativas
tal como cumplir un determinado periodo de servicio, es decir, menor
resistencia al envejecimiento, la poca durabilidad de un camino
reflejdndose en deformaciones y figuraciones dentro de una carpeta
asfaltica, sin embargo estos problemas son causados ademas por la
seleccion de materiales en los disefios, mal proceso de construccion,
mantenimiento y por la baja calidad del ligante y la necesidad de
optimizar las inversiones, provoca que algunos casos, las propiedades

de los asfaltos convencionales resulten insuficientes.

Por ejemplo, con asfaltos convencionales, aun con los grados mas
duros no es posible eliminar el problema de las deformaciones
producidas por el transito, especialmente cuando se afrontan
condiciones de temperatura alta. Ademas, con asfaltos con mayor
dureza se corre el riesgo de formaciones de agrietamientos por efectos

térmicos cuando las temperaturas son muy bajas.

Una solucion evidente fue mejorar las caracteristicas de los asfaltos

para mejorar su comportamiento en los pavimentos; ello dio origen a

nuevos asfaltos que fueron de@MWulmi nados

2008).
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Algunas de las bondades que se pueden obtener a partir de la

modificacion del cemento asfaltico son:

1 Disminucién de la susceptibilidad térmica.

1 Aumentar la cohesion interna.

1 Mejorar la flexibilidad y la elasticidad a bajas temperaturas.
1 Mejorar el comportamiento a la fatiga.

1 Aumentar la adhesividad agregado i ligante.

1 Aumentar la resistencia al envejecimiento (Reyes y Ortiz, 2002).

Entonces, los objetivos que se persiguen con la modificacion de los
asfaltos con polimeros, es contar con ligantes mas viscosos a
temperaturas elevadas para reducir las deformaciones permanentes,
de las mezclas que componen las capas o superficie de rodamiento,
aumentando la rigidez. Por otro lado, disminuir el fisuramiento por
efecto térmico a bajas temperaturas y por fatiga, aumentando su
elasticidad. Finalmente contar con un ligante de mejores caracteristicas
adhesivas (Wulf, 2008).

1.2.3.6. Estructura de los Asfaltos Modificados
Los asfaltos modificados con polimeros estan constituidos por dos
fases, una formada por pequefias particulas de polimero hinchado y
otra por asfalto. En las composiciones de baja concentracion de
polimeros existe una matriz continua de asfalto en la que se encuentra
disperso el polimero; pero si se aumenta la proporcion de polimero en
el asfalto se produce una inversion de fases, estando la fase continta
constituida por el polimero hinchado y la fase discontinua corresponde
al asfalto que se encuentra disperso en ella. Esta, micro morfologia
bifasica y las interacciones existentes entre las moléculas del polimero
y los componentes del asfalto parecen ser la causa del cambio de

propiedades que experimentan los asfaltos modificados con polimeros.

El efecto principal de afadir polimeros a los asfaltos es el cambio en la

relacion viscosidad 1 temperatura (sobre todo en el rango de
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temperaturas de servicio de las mezclas asfélticas) permitiendo mejorar
de esta manera el comportamiento del asfalto tanto a bajas como a

altas temperaturas (Wulf, 2008).

1.2.3.7. Compatibilidad de los polimeros
Para que los asfaltos modificados con polimeros consigan las
prestaciones 6ptimas, hay que seleccionar cuidadosamente el asfalto
base a fin de que el tipo de polimero sea compatible con el cemento
asfaltico, asimismo la dosificacion, la elaboracién y las condiciones de

almacenaje.

Cada polimero tiene un tamafio de particula de dispersion 6ptima para
mejorar las propiedades reoldgicas, donde por encima de ésta, el
polimero so6lo actua como un filler (mineral como: cemento, cal, talco,
silice, etc.); y por debajo de ésta, pasan a estar muy solubilizados y

aumentan la viscosidad, sin mejorar la elasticidad y la resistencia.

Si un polimero se aflade a dos diferentes asfaltos, las propiedades
fisicas de los productos finales, pueden ser muy diferentes. Para mayor
efectividad, el polimero debe crear una red continua de trabajo en el
asfalto; para que esto ocurra, la quimica del polimero y del asfalto
necesita ser compatible. Los polimeros compatibles producen
rapidamente un asfalto estable, usando técnicas convencionales de
preparacion. Estos sistemas convencionales de preparacion de asfaltos
modificados con polimeros son grandes recipientes de mezclado con
paletas agitadoras a velocidades lentas, o recipientes especiales que
favorecen la recirculacion con agitadores mecéanicos de corte de gran
velocidad. El polimero puede venir en polvo, en forma de pequefas
bolitas 0 en contenedores. La temperatura de mezclado depende del

tipo de polimero utilizado (Wulf, 2008)

Una de las caracteristicas fisicas que lo diferencian de otros

compuestos, es la viscoelasticidad, lo que significa que el material tiene
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las propiedades elasticas de los sdlidos y el comportamiento viscoso de
un liquido (Huang, 2004). Un material elastico es el que tiene
propiedades que le permiten recuperar su forma inicial, cuando es
deformado, mientras que el material viscoso tiene la particularidad de
que fluye y su deformacion depende del tiempo.

1.2.3.8. Cementos  asfélticos para mezclas en
construccion vial.
Se puede distinguir los tipos CA 40-50, CA 60-70, CA 85-100, CA 120-
150, entre otros.
Para mezcla en caliente de concreto asfaltico, el cemento asfaltico
rinde aproximadamente 30 gl/m3 de mezcla, y representa de 4 a 7 %

del peso total de la mezcla.

1.2.3.8.1. Caracteristicas 0o propiedades deseables del
cemento asféltico
Para los estudios técnicos y la construccion hay tres caracteristicas o

propiedades del asfalto importantes a considerar:

Consistencia: Para caracterizar a los asfaltos es necesario conocer su
consistencia a distintas temperaturas, puesto que son materiales
termoplasticos que se lician gradualmente al calentarlos. Consistencia
es el término usado para describir el grado de fluidez o plasticidad del
asfalto a cualquier temperatura dada. Para poder comparar la
consistencia de un cemento asfaltico con la de otro, es necesario fijar

una temperatura de referencia.

Si se expone al aire el cemento asfaltico en peliculas delgadas y se le
somete a un calentamiento prolongado, como por ejemplo en las
mezclas con agregado pétreo, el asfalto tiende a endurecerse y
aumentar su consistencia. Se permite un aumento limitado de ésta, por
lo cual un control inadecuado de la temperatura y del mezclado puede

provocar un dafio al cemento asfaltico, tanto como el servicio en la
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construccion terminada. Comunmente, para especificar y medir la
consistencia de un asfalto para pavimento, se usan ensayos de

viscosidad o de penetracion.

Pureza: ElI cemento asfaltico se compone casi enteramente de
betunes, los cuales, por definicion, son solubles en bisulfuro de
carbono. Los asfaltos refinados son, generalmente, mas del 99,5%
solubles en bisulfuro de carbono y por lo tanto, casi betunes puros. Las
impurezas son inertes o insolubles, si existieran. Normalmente el
cemento asfaltico, cuando sale de la refineria, esta libre de humedad,
pero puede haberla en los tanques de transporte. Si hay agua
inadvertida, ésta provoca espumas cuando se calienta por encima de
los 100°C (212°F).

Seguridad: La espuma puede constituir un riesgo para la seguridad,
por lo tanto, las normas requieren que el asfalto no forme espuma
hasta temperaturas de 175°C (347°F). El cemento asfaltico, si se les
somete a temperaturas suficientemente elevadas, despide vapores que
arden en presencia de una chispa o llama. La temperatura a que esto
ocurre, normalmente es mas elevada que la de trabajo en obras de
pavimentacion. Sin embargo, para tener la certeza de que existe un
adecuado margen de seguridad, se debe conocer el punto de
inflamacion del asfalto, lo que ser4 ampliado en el informe final de la

tesis.

1.2.3.8.2. Especificaciones del cemento asféaltico 40/50

Tablal. Especificacionesemmento asfaltico 40/50

PARAMETROS NTP/ AASHTO |  VALOR
ASTM y 7
Min | Max
PENETRACION D5 T49 40 50
a 25 °C, 100g, 5s, 0.1 mm
DUCTILIDAD D113 |T51 100
A 25°C, 5 cm/min, cm
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VOLATILIDAD D 92 T 48 232

Punto de Inflamacion, °C

Gravedad especifica a 15.6°C D70 T 228 Reportar
FLUIDEZ

Punto de Ablandamiento, °C D 36 Reportar
Viscosidad cinemética a 100°C, cSt D 445 Reportar

Viscosidad cinemética a 135°C, cSt D 2170 | T 201 Reportar

SOLUBILIDAD

Solubilidad en tricloroetileno, %m D 2042 | T44 99.0

ENSAYOS DE PELICULA FINA
3.2 mm; 163 °C; 5 horas

Pérdida de calentamiento, % m D1754 | T 179 0.8

Penetracion retenida, 100 g, 5s, 0.1 | D5 T 49 58

mm, % del original

Ductilidad del residuo a 25°C, 5 cm/ | D 113 | T51

min, cm
OTROS
indice de Penetracion | - Nota2 | Reportar
Ensayo de la Mancha (Spot Test) T 102 Reportar
(Nota 1)

Fuente: Refineria La Pampilla S.A.A.

NTP: Norma Técnica Peruana.

ASTM: American Society for Testing Materials.

AASHTO: American Association of State Highway and Transporation
Officials.

UNE: Normas de la Asociacion Espafiola de Normalizacién.

Nota 1: El uso del Spot Test es opcional. Cuando sea especificado, se
debe indicar el tipo de solvente utilizado en la determinacién del
ensayo: Nafta estandar, Nafta-xileno, Heptano-xileno y también en el

caso de utilizar solventes con xileno, el porcentaje de xileno utilizado.
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Nota 2: UNE 104-281

Los cementos asfalticos seran homogéneos, libre de agua y no

formaran espuma al ser calentados a 170 °C.

1.2.3.8.3.

Tabla 2. Epecificaciones emento asfaltico 60/70

Especificaciones del cemento asfaltico 60/70

PARAMETROS NTP/ AASHTO | VALOR
ASTM Min | Max

PENETRACION D5 T49 60 70
a 25 °C, 100g, 5s, 0.1 mm
DUCTILIDAD D113 |T51 100 | ---
A 25°C, 5 cm/min, cm
VOLATILIDAD D 92 T 48 232 | ---
Punto de Inflamacion, °C
Gravedad especifica a 15.6°C D70 T 228 Reportar
FLUIDEZ
Punto de Ablandamiento, °C D 36 Reportar
Viscosidad cinematica a 100°C, cSt D 445 Reportar
Viscosidad cinematica a 135°C, cSt D 2170 | T 201 Reportar
SOLUBILIDAD
Solubilidad en tricloroetileno, %masa | D 2042 | T44 99.0
ENSAYOS DE PELICULA FINA
3.2 mm; 163 °C; 5 horas
Pérdida de calentamiento, % m D 1754 | T 179 0.8
Penetraciéon retenida, 100 g, 5s, 0.1 |[D 5 T 49 58
mm, % del original
Ductilidad del residuo a 25°C, 5 cm/ | D 113 | T 51
min, cm
OTROS
indice de Penetracion | - Nota2 | Reportar
Ensayo de la Mancha (Spot Test) T 102 Reportar

(Nota 1)

Fuente: Refineria La Pampilla S.A.A.




1.2.3.8.4. Ensayos de los cementos asfalticos
Ensayo de viscosidad:
Permite conocer los valores de la resistencia del asfalto a fluir. Este
ensayo se puede realizar a temperaturas de 60°C o de 135°C. A 60°C
se efectua la viscosidad absoluta y se utiliza un viscosimetro capilar, el
cual se coloca en un bafio de aceite a temperatura constante. Se
incorpora el asfalto precalentado hasta que llegue a la marca de

llenado.

Una vez que el sistema ha alcanzado la temperatura de 60°C, se aplica
un vacio y se mide el tiempo en que tarda en desplazarse el asfalto por
el capilar entre dos marcas consecutivas. Al multiplicarse este tiempo
por el factor de calibracion de viscosimetro, se obtiene el valor de la
viscosidad absoluta en Poises. A temperatura de 135°C se realiza el

ensayo de viscosidad cinematica y sus unidades son en centistokes.

Ensayo de penetracién:

Se trata de un método de ensayo empirico antiguo, que permite medir
la dureza o consistencia del cemento asfaltico. Consiste en la
penetracion de una aguja normalizada de 100 g la cual se introduce en
un recipiente con cemento asfaltico a una temperatura de referencia de
25°C por un tiempo de 5 segundos, midiéndose después la penetracidon
de la aguja en unidades de 0.1 mm.

Ensayo de punto de inflamacion:

El punto de inflamacion representa la temperatura a la cual un asfalto
puede calentarse con seguridad, sin que éste se inflame en presencia
de una llama. Esta temperatura es menor que la temperatura de
combustion o punto de combustion. E | ensayo se B8se
abierto de Cl eavel ando consi ste
asfalto, y se calienta a una velocidad gradual de temperatura. Cada

cierto tiempo se pasa una llama sobre la superficie hasta que se
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produzca una inflamacion o flash debido a la evaporacion de solventes.

Esta temperatura representara el punto de inflamacion.

Ensayo en horno de pelicula delgada:

Este ensayo simula el envejecimiento del asfalto, en condiciones
normales en una planta de mezcla en caliente. El grado de
envejecimiento se mide con los ensayos de penetracion, viscosidad,
etc. El ensayo consiste en colocar 50 ml de cemento asféaltico en un
platillo quedando la muestra con 3 mm de espesor, que se coloca en
un horno a 163 °C, sobre un plato que giraa 51 6 revol/ min durante 5
horas y a una temperatura constante de 163 °C concluido el plazo se
extrae la muestra para efectuarle los ensayos de viscosidad,
penetracion, pérdida de peso, etc. La diferencia en peso esta acotada

por normas.

Ensayo de ductilidad:

El procedimiento consiste en formar una probeta de cemento asfaltico
con dimensiones determinadas y sostenerlas a un proceso de
elongacion. Este proceso se efectla a una temperatura normalizada de
25 °C y a una velocidad de 5 cm/min. El ensayo de ductilidad nos da la

distancia a la cual se rompe la muestra y se mide en cm.

Ensayo de solubilidad:

Este ensayo permite conocer el grado de pureza de los cementos
asfélticos y para ello se utiliza actualmente como solvente el triocloro-
etileno, que es menos téxico que otros solventes empleados
anteriormente, separando asi la materia inerte como sales, carbon libre
0 contaminantes inorganicos que no son solubles. El procedimiento
consiste en disolver 2 gr de asfalto en 100ml de solvente, para luego
filtrar dicha solucion. Por diferencia de pesada, del filtro antes y
después de filtrar, se determina la cantidad de impurezas retenidas y

se calcula el grado de pureza.
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A partir de los afios 90, se implemento el sistema de clasificacién por
desempeiio, SUPERPAVE. Esta clasificacion tiene como objetivo
asignar a cada tipo de ligante asfaltico una identificacién para su uso
adecuado segun las condiciones en sitio de acuerdo al estudio de los
materiales de manera independiente y combinada, evaluando asi los
parametros de desempefio de la mezcla. Para esto, en el asfalto se
realizan ensayos para determinar las caracteristicas reoldgicas y las
variaciones segun la temperatura. Se usan ensayos de
acondicionamiento. La clasificacibn por grado de desempefio se
reporta usando dos nameros (PG XX i YY), donde el primero (XX)
corresponde a la temperatura maxima promedio de siete dias en el
lugar de colocacion del pavimento y el segundo (YY) es la temperatura
minima que se espera en el pavimento (Federal Highway
Administration, 2002). A partir de esta clasificacion, es posible
especificar ligantes asfalticos adecuados para las diferentes

situaciones climéticas que se pueden presentar (Monturiol, 2019).

1.2.3.9. Propiedades fisicas de la mezcla asfaltica
a) Estabilidad: A Es | a capacidad par a resisti
deformacion bajo las cargas del transito. Depende de la friccion y de la
cohesi - n (Padila 2004h a 0

AL a f ri craiestda relaciortadar con las caracteristicas del
agregado tales como forma y textura sSuf
de lacapacidad ligant e del.fi&xnf &al®rand nos gener al es
angular sea la forma de las particulas del agregado y mas aspera sea

su textura superficial, m§ s alta sers§
(Padilla, 2004). Ver Tabla N° 3.

Tabla3. Estabilidad Baja

Causas Efectos

Exceso de asfalto en la mezcla Ondulaciones, ahuellamiento y
afloramiento o exudacion

Exceso de arena de tamafo | Baja resistencia durante la
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medio en la mezcla compactacion y posteriormente
dificultad para la compactacion

Agregado redondeado sin o con | Ahuellamiento y canalizacion
pocas superficies trituradas

Fuente: Padilla Rodriguez, 2004

b) Durabilidad: @ L auralllidad de un pavimento asfaltico es su

habilidad para resistir factores tales como la desintegracion del

agregado, cambios en las propiedades del asfalto y separacion de las

pel 2culas de asfaltoo. AEstos factores
accion del cl i ma, el tr8nsito o una combir
graduacion densa de agregado firme, duro y resistente a la separacion,
contribuye al a durabilidad del pavi mentoo. 4
proporciona un contacto mas cercano entre las particulas de agregado,

l o cual mej ora | a i mpe (Padlla R200#)iMbad de |
Tabla 4.

Tabla4. Poca durabilidad

Causas Efectos

Bajo contenido de asfaltos Endurecimiento  rapido  del
asfalto y desintegracion por
pérdida de agregado.

Alto contenido de vacios debido al | Endurecimiento temprano del

diseio o a la falta de |asfalto seguido por

compactacion agrietamiento o desintegracion

Agregados susceptibles al agua | Peliculas de  asfalto se

(hidrofilicos) desprenden del agregado
dejando un pavimento
desgastado o desintegrado

Fuente: Padilla Rodriguez, 2004

c) Impermeabilidad: AiEs | a resistencia al paso de
interior 0 a través de ® | (Badilla, 2004). i ElI grado de I mpern
esta determinado por el tamafio de vacios, sin importar si esta 0 no
conectados y por el exceso que tienen
(Padilla, 2004). Ver Tabla N° 5.
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Tabla5. Mezcla demasiado permeable

Causa Efecto
Bajo contenido de asfalto Las peliculas delgadas de
asfalto causaran,
tempranamente, un
envejecimiento y una

desintegracion de la mezcla

Alto contenido de vacios en la | El agua y el aire pueden entrar

mezcla de disefio faciimente en el pavimento,
causando oxidacion y
desintegracion de la mezcla

Compactacion inadecuada Resultara en vacios altos en el

pavimento, lo cual conducira a
infiltracibn de agua y poca
estabilidad

Fuente: Padilla Rodriguez, 2004

d) Trabajabilidad: i E s | a f a cuelunadraedcla puede say

col ocada y dRadilp,2008)adBbas mezcl as gruesa
tendencia a segregarse (separar) durante su manejo y también pueden

ser dif2cil e@addla2004p mpactaro

ALa trabajabilidad es e ssjpias cdondel see nt e In
requiere colocar y rastrillar a mano cantidades considerables de
mezcla, como por ejemplo alrededor de tapas de alcantarillado, curvas

pronunciadas y ot r ogPadllh,2008.cul os simil ar

Tabla6. Mala trabajabilidad

Causa Efecto

Demasiado agregado grueso Puede ser dificil de compactar

Temperatura muy baja de mezcla | Mezcla poco durable, superficie
aspera, dificil de compactar

Demasiada arena de tamafio |La mezcla se desplaza bajo la

medio compactadora y permanece
tierna o blanda

Bajo contenido de relleno mineral | Mezcla tierna, altamente
permeable

Alto contenido de relleno mineral Mezcla muy viscosa, dificil de
manejar, poco durable.

Fuente: Padilla Rodriguez, 2004
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e) Flexibilidad. A E s |l a capacidad de un pavi me
acomodarse, sin que se agriete, a movimientos y asentamientos

gradual es de | a Subrasant edacterisiich a f | e x|
deseable en todo pavimento asfaltico debido a que virtualmente todas

las Subrasantes se asientan (bajo cargas) o se expanden (por

expansi - n (@adila, 20041 0) O

f) ResistenciaalaFatiga.TAEs | a resi stenciaoa | a f|I
las cargas de transito. Asi mismo un pavimento que contiene asfalto

gue se ha envejecido y endurecido considerablemente tiene menor

resist enci a a (Padilla, 2084) cogha @odemos ver en la Tabla

N°7.

Tabla7. Mala Resistencia a la Fatiga.

Causas Efectos

Bajo contenido de asfalto Agrietamiento por fatiga

Vacios altos de disefio Envejecimiento temprano del
asfalto, seguido por agrietamiento
por fatiga

Falla de compactacién Envejecimiento temprano del
asfalto, seguido por agrietamiento
por fatiga

Espesor inadecuado de | Demasiada flexibn seguida por

pavimento agrietamiento por fatiga

Fuente: Padilla Rodriguez, 2004

g) Resistencia al Deslizamiento.T A Es | a habilidad de un
de pavimento de minimizar el deslizamiento o resbalamiento de las

ruedas de los vehiculos, particularmente cuando la superficie esta

mo j a dPadlla, 2004).

APara obtener buena r dos el sdureatico idebe a | des
ser capaz de mantener contacto con las particulas de agregado en vez

de rodar sobre la pelicula de agua en la superficie del pavimento

( hi dr o p(Padilag 2004) .
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AfiLa resistencia al deslizamiento se mi
normalizada bajo condiciones controladas de humedad en la superficie
y una vel oci dé#gradild 2008H.5 km/ hr o

AUna superficie 8spera y rugosa de pavi
al desl i zamiento que wuna resistencia |
deslizamiento se obtiene con un agregado de textura aspera, en una

mezcla de graduacion abierta y con tamafio maximo de 9. 5 mmo
(Padilla, 2004). Ver tabla 8

Tabla8. Poca resistencia al deslizamiento

Causas Efectos

Exceso de asfalto Exudacion, poca resistencia al
deslizamiento

Agregado mal graduado o con | Pavimento liso, posibilidad de
mala textura hidroplaneo

Agregado pulido en la mezcla Poca resistencia al

deslizamiento

Fuente: Padilla Rodriguez, 2004

1.2.3.10. Clasificacion de las mezclas asfélticas
Segun Padilla (2004): AExi sten varios par8metros
establecer las diferencias entre las distintas mezclas y las

clasificaciones pRedlded4d)ser diversaso

A. Por Fracciones de Agregado Pétreo Empleado.

AMasi |l |l a asf &lIrtailc an8 sPd li ywa nmiero .

AMortero asf8ltico: Agregado fino m8s m
AConcreto asf8ltico: Agregado grueso mS8§
AMacadam asf 8l tico: Agregado grueso m§s

B. Por la Temperatura de Puesta en Obra.
AMezcl as Asf 8l t i da%e efnabCalciaenntceon asf al

temperaturas elevadas, en el rango de los 150 grados centigrados,
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segun la viscosidad del ligante, se calientan también los agregados,
para que el asfalto no se enf(Padilla, al ent
2004). afplesta en obra se realiza a temperaturas muy superiores al
ambiente, pues en caso contrario, estos materiales no pueden

extenderse y menos a¥n c o (Ppdila 208d).s e adec

AMezcl as Asf8ltiAiEhs | egarftre osael e ser L
asfaltica (debido a que se sigue utilizando en algunos lugares los

asfaltos fluidificados) y la puesta en obra se realiza a temperatura

ambi e(Padi#ap2004).

C. Por la Proporcion de Vacios en la Mezcla Asféltica.

AEste par 8metr o s Wlepaa gseeno seipmguecans c i n d i
deformaciones plasticas como consecuencia del paso de las cargas y

de las variaciones térmi c gPadilla, 2004).

-ifiMezcl as Cerradas / Densas: su proporci

-fi Me z ¢ | aBCeBalamio Semi i Densas: La proporcién de vacios

est8 entre el 6% y el 10%o0.

-fiMezcl as Abiertas: La proporci-n de vac
-iMezcl as Porosas o Drenantes: La propor
2 0 %0 .

D. Por el Tamafio Maximo del Agregado Pétreo.

- AiMe zcl| asas: Bonde el tamafio maximo del agregado pétreo

excede |l os 10 mmo.

- AiMezcl as Finas: Tambi ®n k,| puedeand a s mi ¢
denominarse también morteros asfalticos, pues se trata de mezclas

formadas basicamente por un éarido fino incluyendo el polvo mineral y

un | i gant @addles 2084).t i co O

50



E. Por la Estructura del Agregado Pétreo.

A Me z c | a sesqueteto mineral: Poseen un esqueleto mineral

resistente, su componente de resistencia debida al rozamiento interno

de | os agr egad@adillag2004)n o thi&Eh leenp | o, | as me
abiertas y los que genéricamente se denominan concretos asfalticos,

aungue también una parte de la resistencia de estos ultimos, se debe a

| a ma ®adila, 20@1).

A Me z c | aasqusletca mineral: No poseen un esqueleto mineral

resistente, la resistencia es debida exclusivamente a la cohesion de la

masilla. Ejemplo, los diferentestipos de masi | I(Radilla,asf 81 t i
2004).

F. Por la Granulometria.
fMezclas Continuas: Una cantidad muy distribuida de diferentes

tamafio s de agregado p®treo adllag20044so gr an

fMezclas Discontinuas: Una cantidad muy limitada de tamafios de

agregado p®treo en d&Madilla,2d®4).gr anul om®t r i c

1.2.3.11. Consideraciones en el diseiio de la mezcla
asfaltica
Segun Padilla (2004), Las fases que debemos considerar ante el

disefio de una mezcla son las siguientes:

a) AANS8I| i si sioneseen lasage va @ rrabajar la mezcla:
trafico, tipo de Infraestructura (carretera, via urbana, aeropuerto, etc.),
la capa de la que se trata (Rodadura, intermedia o base) y espesor,
naturaleza de las capas subyacentes, intensidad del trafico pesado,
clima, etc. Asimismo, hay que distinguir si se trata de un firme nuevo o
de una r e h@adid 2004pci - no
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b) nADet er mi nrapedadas fumbdamemhtades que ha de tener la
mezcla, dadas las condiciones en las que ha de trabajar. Debe
establecerse la resistencia a las deformaciones plasticas o la
fl exibilida(Badillag2004) e ot r as o

c) AEl ecci - n del t i po sedadaptenazlasl a gue
requerimientos planteados, incorporando en este analisis las
consideraciones economicas o de puesta en obra que haya que

c o ns i dRadila,2004).

d) AMaterial es di sponi bl es, el ecci - -n d
cuales deben cumplir con determinadas especificaciones, pero que en

general seran los disponibles en un radio limitado y, por lo tanto, a un

costo razonable. Asimismo, hay que elegir el polvo mineral de

apor t gRadila,2@4).

El filler o relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como
relleno de vacios, espesante del asfalto o como mejorador de
adherencia al par agregado-asfalto, podr4 ser de preferencia cal
hidratada (también puede usarse el cemento), que debera cumplir la
norma AASHTO M-303 y lo indicado en la Seccion 429 (EG-2013).

La cantidad a utilizar se definira en la fase de disefios de mezcla segun

el Método Marshall.

e) AEl ecci -n del tipo de Il igante: asf a
asfs8g8ltica, el costo es s iPadilp 20®4).un facto

f) ADosi ficaci-n o determinaci - -n del cCo
un proceso que debe adaptarse al tipo de mezcla, la cual debe hacerse
para distintas combinaciones de las fracciones disponibles del

agregado pétreo, de manera que las granulometrias conjuntas
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anali zadas est ®n dentro de un huso p
(Padilla, 2004).

g) A Ot r os heaentcoent en eladiseficey seleccion de una

mezcla asfaltica son los siguientes: Exigencias de seguridad vial,

Estructura del firme, Técnicas de Disefio y Ejecucion, Sitio de
construccion del pavimento (topografia, temperatura, terreno, periodo

de lluviast razado de | a v2a, entre otros),
(Padilla, 2004).

1.2.3.12. Método de disefio de la mezcla asfaltica
Segun Padilla (2004): AiLas mezcl as asf8lticas est §
materi al p®t reo bien graduado y cement ¢
elaboran en una planta que calienta el material pétreo a una
temperatura de 140 6 150 °C y el cemento asféltico a una temperatura
de 110 a 130 FRadilla, 2004).

ALas mezcl as terminadas se extienden
espesor y ancho requeridos, para luego ser compactadas a

temperaturas superiores a los 90 °C. Un pavimento de concreto

asfaltico debe cumplir los siguientes objetivos prin c i p a(Paglikap

2004):

a. ASuficiente estabilidad en | a me z c
exigencias del servicio y las demandas del transito sin distorsiones o

desplazamientoso ( Padi L | a, 2004)

b . ASuficiente asfalto par aavimente gur ar I
durable, que resulte del recubrimiento completo de las particulas de
agregado pétreo, impermeabilizando y ligando las mismas entre si,

baj o una compact(Radila;200d)adecuadado
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C . ASuficiente trabajabil i deaperacdbomo par a
constructiva en | a el aboraci -n de | a
(Padilla, 2004).

d. ASufi ci en taerezcly @ompadasla, gara proveer una
reserva que impida, al producirse una pequefia compactacion adicional,

afloramientos de asfaltoypér di das de @Ealilaadd0d4).i dado

A EI di sefo de mezclas asfg8lticas en ca
Método de Marshall, el cual basado en el empleo de ensayos
me ¢ § n i(Radilg,2004):

METODO MARSHALL

A EI M®t odo de dosi f iotado por @ IngUBruce h al | d e
Marshall, inicialmente fue utilizado por el Cuerpo de Ingenieros del

Ejército Norteamericano, actualmente es el método més utilizado para

las mezclas asfalticas en caliente, el cual esta basado en el empleo de

ensayos meRa8ilai2@0d)s 0O

Chéavez y Herna (2014) en su Tesis para optar el Titulo Profesional de

|l ngeni er o Ci v dd me7tliasl asféltwas acaniparticulas de

caucho reciclado en el depart dménto d .
desarrollo del método implica la confeccién de una serie de probetas

normalizadas de 2 % de altura y 4 de diametro suelen utilizarse al

menos cinco contenidos de cemento asfaltico, variando entre 1% vy

0 . 5 febavez y Herna, 2014). ALas probetas se prepar
a un procedimiento de calent ami ent o, mezcl ado y CC
(Chavez y Herna, 2014).

ALa compactaci - -n del mi ne eadizaawaeést r o de
del Martillo Marshall, que es un dispositivo de acero, formado por una

base plana y circular de 3 7/8 de didmetro, equipado con un peso de 10
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I b (4.54 kg) y construido de modo de o
(Chavez y Herna, 2014).

A L gpwbetas se compactan con 85 golpes segun el tipo de transito de
di s e(@hawez y Herna, 2014).

Segun Padilla (2004): f E | cr i t eonseguir pna rneezclac
satisfactoria esta basado en requisitos minimos de estabilidad, fluencia,

densidad y porcentaje de vacioso(Padilla, 2004).

AES decir el m®t odo deter mi na el proc
ensayos de estabilidad y fluencia de mezclas asfélticas preparadas en
caliente, utilizando el equipo Marshall, determina caracteristicas fisicas
de las mezclas y analiza los parametros que definen el contenido de
a s f a(Paditlay 2004). ALa estabilidad se deter m
principio de corte en compresion semiconfinado, sometiendo a la
muestra a esfuerzos de compresion diametral a una temperatura de 60
°C (14 0  UFadlila, 2004). ALa aplicaci-n de esfuer:
las muestras se consiguen con un dispositivo especialmente
proyectadopar a | as pr ueb as(Padila, 2@04)t abkEl i dador d
estabilidad representa la resistencia estructural de la mezcla
compactada y esta afectada principalmente por el contenido de asfalto,
| a composici-n granul om®t (Paditaa2004). e | tip
A E|l val or de estabilidad es un 2ndice
Ademas, la mezcla debe tener la fluidez necesaria para que pueda
compactarse a la densidad exigida y producir una textura superficial
a de c u éddila 2004). A EIl v alrepresedt& & defermacioro
producida en el sentido del diametro del espécimen antes de que se
produzca s (Padila; 2004). u rfiaEcst e val or es un i n
tendencia para alcanzar una condicion plastica y consecuentemente de
la resistencia que ofrecera la carpeta asfaltica a deformarse bajo la

acci-n de | as car gadPadla00por el l a trans
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Ahuellamiento

ADef or maci - n per manent e, se define con
efecto de esfuerzos verticales de compresion en la capa asfaltica de un

pavimento, manifestada en ahuellamiento bajo la superficie de carga de

Il as | (Padila, 2084).

1.2.4. Tereftalato de Polietileno - PET

1.24.1. Historia del Tereftalato de Polietileno i PET

Segun Gonzalez Marcos, Maria P. y Lopez Fonseca, Rubén en

Navarro (2017), el Tereftalato de Polietileno (Polietilen Tereftalato i

PET), iFue ©producido por pr i meiergificos e z en
britanicos Whinfield y Dickson, quienes lo patentaron como polimero

para | a fabricaci- -n de f i baisestabaenfiSe deb
plena guerra y existia una apremiante necesidad de buscar sustitutos
para el algodon proveniente de Egi pt 0 0 . AA partir de 194¢
utilizar industrialmente como fibra y su uso textil ha proseguido hasta el

presente. En 1952 se comenzd a emplear en forma de filme para
envasar al i mentoso. AnPero | a aplicaci
mercadofueen envases r2gidofA papbartidedé9l
comenzd a usar el PET para la fabricacion de envases ligeros,

transparentes y resistentes principalmente para bebidas, sin embargo,

el PET ha tenido un desarrol |l ostaextraor
diversificacion tan importante ha originado que el PET haya
experimentado un gran crecimiento en su consumo Yy que siga siendo el

material de embalaje que actualmente presenta las mayores

expectativas de <crecimiento a eitosvel mu r
afos 2000 se wutiliza tambi ®rfNayaraor a el e
2017).

ASi n embargo, se propone esolopiadeat er i al

pavimentos flexibles con adicion de aditivos de polimeros PET,

adicionados a las mezclas asfalticas modificadas, este tipo de estudio
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no ha sido una técnica ampliamente estudiada, ni utilizada en el
mu n d(bdlavarro, 2017).

ASi n embar goae plastiso muynusatld en envases de bebidas

Y

y textil eso (9) . AAl gunas compaf?as

diferentes marcas comerciales, por ejemplo, en los Estados Unidos y

Gran Bretafa usan | os nombres de Myl ar

un plastico reciclable su fabricacion involucra sustancias téxicas,

metales pesados, quimicos, irritantes y pigmentos, los cuales al final

del proceso de produccién permanecen en el aire, lo cual es perjudicial

para el me d i foAuanmbd £2nt e@r eenpequea ha dec
PET es menos perjudicial para | a salud

APoOr ende, con | a rmedoi at asfalto se& piensa st e pol
modificar las propiedades mecanicas, quimicas y reolégicas de las

mezclas asf8lticaso. A ologian <k pretende u t i iz

mejorar el comportamiento que experimentan las mezclas tradicionales

cuando son (Mavarre,2dl®.a s O

La transformaciéon del PET para su disposicion final surge de la
necesidad de solucionar la gestion de residuos sélidos urbanos
impulsandose el desarrollo de sistemas alternativos del reciclado.
Alrededor de un 75% del PET recuperado se usa para hacer fibras de
alfombras, ropa y geotextiles. La mayor del 25% remanente es extruido
en hojas para termoformado, inyectado / soplado en envases para
productos no alimenticios, o0 compuestos para aplicaciones de moldeo
(Plasticos Mexicanos). Los materiales de empaque de PET
representan, aproximadamente, solo el 0,3% del total de los residuos
sélidos urbanos, por lo que en todo el mundo se esta realizando
esfuerzos para reducir la cantidad de envases de PET que, se

depositan en los rellenos sanitarios (Korody, 2008).
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1.2.4.2. Caracteristicas del Tereftalato de Polietileno i
PET
Segun Padilla (2004) el PET se caracteriza por lo siguiente:
A B i oacibne Petmite lograr propiedades mecanicas y de barrera con
optimizaci-n de espesoreso.

Cri st al i zac ogranresisténBiatérmicatpara utilizar bandejas

termoformadas en hornos a el evadas temp

Esterilizaci - ne estérilzacionPghimica rcensdxido de
etileno y radiaci-n gammao
1.2.4.3. Propiedades del Tereftalato de Polietileno T PET

El PET presenta las siguientes propiedades relevantes:

fAAlta resistencia al desgaste y corro
fAAlta resistencia al desgasteo.
fAaMu buen coeficiente de deslizamiento

fAiBuena resistencia qu2micabo.
fAMuy buena barrera a CQ2)y &awuenetdalloe b
fAAlta rigidez y durezabo.

fAaAlt2sima resistencia a | os esfuerzos

Asimismo, entre otras propiedades del PET se sefala:
Propiedades Unicas: A Cl ar i dad, brill o, transparer
u aromas, impacto, termoformabilidad, facil de imprimir con tintas,

permite cocci-n en microondaso (Gonz§8le

Costo / Performance: El precio del PET ha sufrido menos
fluctuaciones que el de otros polimeros como PVC-PP-LDPE-GPPS en

los dltimos afios (Gonzalez et. al., 1999).
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Disponibilidad: iHoy se produce PET en Sur y No

Asia y Sud8fricao (Gonzg8lez et. al., 19
Reciclado: A E | PET p ueeidaglo derelos lugar al material
conocido c omo RPETO, Al amentabl ement e

emplearse para producir envases para la industria alimenticia debido a
gue las temperaturas implicadas en el proceso no son, lo
suficientemente altas, como para asegurar la esterilizacion del

productoo (Gonzg8lez et. al., 1999).

Tabla9. Caracteristicatecnias del PET

Propiedad Unidad Valor
Densidad g/cm3 1,347 1,39
Resistencia a la tension Mpa 59-72
Resistencia a la compresion Mpa 76 - 128
Resistencia al impacto, 1zod J/mm 0,017 0,04
Dureza Rockwell M94 i M101
Limite elastico % 50 - 150
Dilatacion térmica 104 /°C | 15,2-24
Resistencia al calor °C 80 -120
Resistencia dieléctrica V/mm 13780 - 15750
Constante dieléctrica (60 Hz) 3,65
Absorcion de agua (24 horas) % 0,02
Velocidad de combustion Mm/min | Consumo lento
Efecto luz solar Se decolora ligeramente
Calidad de mecanizado Excelente
Calidad optica Transparente a opaco
Temperatura de fusion °C 244 - 254

Fuente: Industria del plastico i Richardson & Lokensgard
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1.2.4.4. Desventajas del Tereftalato de Polietileno i PET
Secado:AiTodo pol i ®s treecadd a fie dee@vitar péedidasde
propiedades. La humedad del polimero al ingresar al proceso debe ser
de m8xi mo (Gbnzélex Bt%ab, 1999).

Temperatura: AL os poli ®steres no manti enen l
cuando se les somete a temperaturas superiores a los 70 grados. Se

han logrado mejoras modificando los equipos para permitir llenado en

cal i eA texxdpcion del PET cristalizado (opaco) tiene buena

resistencia a temperaturas de hasta 230 °C (Gonzaélez et. al., 1999).

Intemperie: A No se acounssoej perentanent e en i nt
(Gonzélez et. al., 1999).

Buena resistencia quimica a: A Gr as as y aceites pr es
alimentos, soluciones diluidas de acidos minerales, alcalis, sales,

jabones, hidrocarburos alif8ticos y alc

Poca resistencia quimica a: A Sol vent es hal ogenados,

cetonas de bajo peso molecular y baseso

1.2.4.5. Propiedades fisicas y procesamiento del

Tereftalato de Polietileno 7 PET

Segun, Fuentes et. al. (2012): nEl Pdath unp restractura

molecular con regularidad estructural necesaria para tener un potencial

de cristalizaci-no. fioB anfdlos dromaacoslem pr es er
su cadena, el PET presenta una moderada flexibilidad molecular que

se refleja en que su Temperatura de Transicion Vitrea se encuentra

entornoalos 7071 80 UCO . AEsto hace que su capac
sea, controlada porlascondi ci ones de(Fuemes,rei. @d.mi ent o0
2012).
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AAs?2, |l a densi dad del P-E,34 gfcra3egpdraunv ar 2 a d
material amorfo hasta aproximadamente 1,45 - 1,51g/cm3 para el caso

semi cristalino, éste ultimo particularmente dependiente y proporcional

al contenido de dietilénglicol (DEG) que puede generarse durante el
proceso ddFuentdtals 202D

A E|I par8metro de solubilidad del PET ¢
MPal/2 lo que lo haria sensible, en mayor o menor grado, a algunos
sol ventes como cetonas, clorados y al coh
en el caso de los productos semi cristalinos, so6lo solventes donadores
de protones son capaces de interaccionar con los grupos ésteres en
forma efectivao. A Au n g useromedadas nom@ ol 2 mer @
aislante eléctrico a temperatura ambiente son buenas a altas
frecuencias, debido a que el material, al estar por debajo de Tg, tiene

restricciones en | a(Fuentesethal., 2@l2).- n de di po

ASi una muest r a adancercaf d®@ 808Cs se mmduteela t
cristalizacion en frio que genera una considerable distorsion
dimensional, contraccion y opacidad, por lo que limita la temperatura de

s e r (Huentgs, et. al., 2012).

AOtro factor a tener en cwesotagctatur ant e
higroscépico y que en su estado fundido presenta una alta sensibilidad

a la degradacion hidrolitica de ahi que sea practica comun en la

industria realizar ciclos previos de secado a temperaturas mayores a su

Tg (entre 140-160°C) por periodos de hasta 6 horas antes de cualquier

etapa de pr ruentesg ehiale 2012p. 0

AOtro fact or ugini@os &l imoilded por imyacciés fue su
inherente baja viscosidad del fundido que es altamente sensible a
la temperatura, por lo que las temperaturas de procesamiento se
encuentran muy cercanas a su Tm (entre 270-290°C), para evitar el

goteo en la boquill aFuentes, et. al., 2012).
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AParte de este inconveniente ha sido so
tal que incorporen sistemas que controlen el flujo libre a través de la
b o g u (Fuentaspet. al., 2012).

ALos primeros product oisron mpiézdseea th® s cor r ¢
cuales se promovio la cristalizacion en forma controlada por la adicion

de agentes nucleantes y/o empleando altas temperaturas de molde

cercanas a los 130-140°C, lo que conduce a una alta rigidez,

resistencia al rallado superficial y opacidad, pudiéndose emplear a
temperatura entre su Tg y Tm sin probl e
(Fuentes, et. al., 2012).

ASi n eonebiataréy por este tipo de productos se mantuvo limitado
hasta que se reconoci6 la utilidad del refuerzo con la fibra de vidrio,
obteniéndose PET semicristalinos destinados principalmente para

aplicaciones el ®c {Fuentesaes al.y20lR)l ectr - ni caso

APoOTr otro | ado, S i se desean product os
inyeccién, es necesario que la temperatura del molde sea menor a 50C

y no usar grados que contengan agentes
pesar de las bunas propiedades Opticas y mayor tenacidad respecto al

caso semicristalino, pierde resistencia quimica por lo que ha sido

limitado o desplazado el uso de estos productos por otras opciones de

pr oc es a ifHuentes; ab. al., 2012).

A E|I inter®s definitivo egubrrlaetiidadideo de PE
obtener productos biorientados en combinacion con la introduccion de

la copolimerizacion con acido isoftalico o 1,4-ciclohexano-d i met anol 0.
ATal combinaci-n permite obtener produc
transparencia, tenacidad y propiedades barreras, caracteristicas

esenciales de las botellas y algunos laminados y peliculas de PET

destinadosa envases y(Femdsesael ad,2@lR)0
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AEnNn este caso se propicia un proceso de
gue genera una morfologia cristalina orientada, muy diferente a la

obtenida por un simple calentamiento de una muestra amorfa o durante

el enfriamiento en el mol deo por I nyec
puede alcanzar un 40%, la morfologia desarrollada permite conservar

la transparencia del PET, mientras que son favorecidas tanto la rigidez

y tenacidad del sistema, al igualquelaspr opi edades barrearas
general, estos productos presentan, una densidad entre 1,38 y 1,39

g / c nfReéntes, et. al., 2012).

1.2.4.6. Degradacion del Tereftalato de Polietileno i PET
A EI Tereftalato de Polietileno (PET) p
diferent es m®t odos: proceso qu2mico vy el [

quimico, el método que puede hacer un reldso del material para un

nuevo producto, obtencion de combustibles entre otras cosas. Esto es

debido a que puede ser modificada su estructura molecularo . A EI
proceso natural, puede tardar una gran cantidad de tiempo debido al

tiempo de vida del PET, puede llegar a degradarse en un aproximado

de 500 a9 dRentes, eh&ls 2012). Este proceso natural o de

foto degradaci - n s eiolethed® sol provee énkergia | uz ul |
de activacion requerida para iniciar la incorporacion de oxigeno en el

pol 2merod. HAEst e pastwase ompakl faagneentgjame e | p
trozos cada vez mas pequefios hasta que las cadenas poliméricas

alcancen un peso molecular suficientemente bajo para que pueda ser

met aboli zada por | (Fuentanietcal.,@@2)gani smos o0

1.3. Definicion de Términos Basicos
1) Método Marshall. A E|I M®t odo de dosi ficaci
desarrollado por el Ing. Bruce Marshall, inicialmente fue utilizado por el
Cuerpo de Ingenieros del Ej ®r cit o Norte
método mas utilizado para las mezclas en caliente, el cual esta basado

en el empl eo de ensayos mec8nicoso. nE
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mezcla satisfactoria estd basado en requisitos minimos de estabilidad,
fluencia, densi dad {Navprmr20l&)nt aj e

El Método Marshall, tal como ha sido adoptado por la ASTM bajo la
codificacion ASTM D1559, es aplicable a mezclas asfalticas en caliente
elaboradas con cemento asfaltico y agregados de granulometria densa
o fina, con un tamafo nominal maximo de 25 mm. Se utiliza tanto para
el disefio en laboratorio como para el control de mezclas elaboradas en
planta. Su empleo en mezclas abiertas es de relativa conveniencia, y
exige la aplicacién del criterio del ingeniero para que conduzca a

resultados confiables.

AEste m®t odo det er mi na iear lospensayosedd
estabilidad y fluencia de mezclas asfélticas preparadas en caliente,
utilizando el equipo Marshall, determina caracteristicas fisicas de las
mezclas y analiza | os par 8metros
AL a estabi | imha émplsardo el eptineigio de corte en

compresion semi - confinada, sometiendo a la muestra a esfuerzos de

de

vac?

mi ent o

compresion di amet r al a una temperatura

aplicacién de esfuerzos y la rotura de las muestras se consiguen con
un dispositivo especialmente proyectado para las pruebas de

estabilidado.

A E|I val or de estabilidad r eap deela ent a

mezcla compactada y esta afectada principalmente por el contenido de

asfalto, la composicion granulométrica y el tipo de agregadoo . i ElI

de estabilidad es un indice de la calidad del agregado. Ademas, la
mezcla debe tener la fluidez necesaria para que pueda compactarse a
|l a densidad exigida y producir

valor del Flujo representa la deformacion producida en el sentido del
di 8metro del esp®ci men antes de
AEst e v a hdicadorelesla tendendia para alcanzar una condicion

plastica y consecuentemente de la resistencia que ofrecera la carpeta
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asfaltica a deformarse bajo la accion de las cargas que por ella
t r an s(Navaeray 2017).

2) Siglas.

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation
Officials (Asociacibn Americana de Funcionarios de Carreteras y
Transporte)

ASTM: American Sosiety for testing Materials (sociedad Americana
para Pruebas y Materiales).

MAC: Mezcla Asfaltica en Caliente.

MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

NTP: Norma Técnica Peruana.

PAM: Peso de Agregados de la Mezcla Asféltica.

PPR: Particulas de Plasticos Reciclado. (Navarro, 2017).

3) Tamafio maximo nominal. Para agregado procesado, el tamafio
maximo nominal es la menor malla donde se produce el primer
retenido. El tamafio méaximo nominal del agregado fino esta

comprendido entre 2.36mm y 4.76mm.

4) PET: Polietileno Tereftalato (mas conocido por sus siglas en
inglés PET, polyethylene terephthalate) es un tipo de plastico muy
usado en envases de bebidas y textiles, esta hecho de petrdleo crudo,
gas y aire. Un kilo de PET esta compuesto por 64% de petrdleo, 23%

de derivados liquidos del gas natural y 13% de aire.

5) Agregados pétreos: Son materiales granulares soélidos inertes
gue se emplean en los firmes de las carreteras con o sin adicion de
elementos activos y con granulometrias adecuadas; se utilizan para la
fabricacion de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla
con materiales aglomerantes de activacion hidraulica (cementos, cales,

etc.) o con ligantes asfalticos. (Smith M. R. and L. Collins, 1994).
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6) Granulometria: Graduacion del tamafio de las piedras o granos
gue constituyen los agregados fino y grueso. Método para determinar

dicha graduacion.

7) Briquetas: ElI Método Marshall utiliza briquetas de 100 mm (4.0
pulg) de diametro y 63,5 mm (2.5 pulg) de altura, las cuales son
preparadas siguiendo un procedimiento normalizado de calentamiento,

mezclado y compactacion dinamica de la mezcla.

8) Mezcla asféltica en caliente: Se fabrican con asfaltos a unas
temperaturas elevadas, en el rango de los 150 grados centigrados,
segun la viscosidad del ligante, se calientan también los agregados
pétreos, para que el asfalto no se enfrie al entrar en contacto con ellos.

9) Agregado fino: Es aquel, proveniente de la desintegracion
natural (arena natural) o artificial (manufacturada) de las rocas, que
pasa al Tami z 3/ r8ténidded el fatiz MiRQ0 (74ume

como se indica en la Norma Técnica Peruana 400.011.

10) Agregado grueso (N.T.P. 400.037): Es aquel que queda retenido
en el tamiz N°4 (4.75mm) y proviene de la desintegracién natural o
mecanica de la roca, que cumple con los limites establecidos en la
N.T.P. 400.037.

11) Superficie especifica: Suma de las areas superficiales de las
particulas del agregado fino por unidad de peso; en su determinacion
se consideran dos supuestos: que todas las particulas son esféricas y
gue el tamafio medio de las particulas que pasan por un tamiz y

guedan retenidas en el otro es igual al promedio de las aberturas.

12) Modulo de finura: indice aproximado que representa el tamafio
promedio de las particulas de la muestra; se usa para controlar la

uniformidad de los agregados. Para el caso de la arena se calcula
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como la suma de los porcentajes acumulados retenidos en las mallas:
N° 4, 8, 16, 30, 50, 100 dividido entre 100.

13) Material mas fino que la malla n° 200: Material constituido por

arcilla y limo que se presenta recubriendo el agregado grueso o en

forma de particulas sueltas mezclado con la arena.
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Capitulo II. Planteamiento del Problema

2.1.

2.2.

Descripcion del Problema

Es importante resaltar que los productos de residuo plastico son una de
las problematicas mas grandes del mundo debido a que sus periodos
de degradacion son de aproximadamente de 800 afos, generando
contaminacion ambiental en las cuencas hidrograficas y terrenos de
disposicion de basura (Reyes Liscano & Reyes Ortiz, 2004) debido a
que los desechos plasticos contiene varios elementos toxicos,
especialmente cadmio y plomo que son perjudiciales debido a que
pueden mezclarse con agua de lluvia y contaminar el suelo y el agua
(Jaramillo et al.,, 2020), por tanto, parece légico encontrar estos
materiales plasticos para reciclar (Ortiz Castellanos et al., 2020).
Teniendo en cuenta esto los investigadores ven una alternativa de
mejorar las caracteristicas del asfalto y mezclas asfélticas
convencionales al incorporar desperdicios plasticos para analizar su
comportamiento dentro de la mezcla asfaltica convencional y a la vez
obtener un impacto ambiental significativo por el gran porcentaje de

contaminacién que estos desperdicios plasticos generan.

Formulacién del Problema.

2.2.1. Problema general.

¢,De qué manera la inclusion del plastico reciclado PET como agregado
en las mezclas asfalticas mejora sus caracteristicas fisicas y

estructurales?

2.2.2. Problemas especificos

1. ¢Cuanto mejora el comportamiento a las deformaciones
permanentes en una mezcla modificada con plastico frente a una

mezcla asfaltica tradicional?
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2.3.

2. ¢CoOmo influye el uso de plastico reciclado PET en las
propiedades fisicas de las mezclas asfalticas para mejorar su

capacidad de respuesta en climas calidos y cambios de temperatura?

3. ¢COmo influye el uso de plastico reciclado PET en las
propiedades mecanicas de las mezclas asfalticas para mejorar su

capacidad para soportar cargas?

4. ¢CbOmo la inclusién de plastico reciclado PET contribuye con la
solucion de la problemética ambiental desde el punto de vista de la

Ingenieria Civil?

Objetivos.

2.3.1. Objetivo general.
Determinar el porcentaje de mejora de las caracteristicas fisicas y
estructurales de la mezcla asfaltica modificada con plastico PET en

comparacién a la convencional.

2.3.2. Objetivos especificos

1 Determinar cdmo influye el uso de plastico reciclado PET en las
propiedades fisicas de las mezclas asfélticas para mejorar su
capacidad de respuesta en climas calidos y cambios de temperatura.

1 Determinar cuanto mejora el comportamiento a las deformaciones
permanentes en una mezcla modificada con plastico frente a una

mezcla asfaltica convencional.
1 Determinar cémo influye el uso del plastico reciclado PET en las

propiedades mecanicas de las mezclas asfalticas para mejorar su

capacidad de soporte de cargas.
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1 Determinar la contribucion a la solucion de la probleméatica ambiental
desde el punto de vista de la Ingenieria Civil de la inclusion de
plastico reciclado PET en las mezclas asfélticas.

2.4. Justificaciéon de la investigacion.

La presente investigacion esté justificada por las siguientes razones:

Para lograr el desarrollo de un pais la interconexién e integracion de
sus distintas poblaciones con los mercados nacionales e
internacionales, es fundamental. Por ello es necesario innovar en la
basqueda de nuevas tecnologias que contribuyan en aumentar la vida
atil de los pavimentos, se construyan mas y mejores carreteras con
mayor durabilidad y reduciendo los costos de mantenimiento. Los
pavimentos asfalticos se han constituido en los mas versatiles y su uso

cada dia es muy requerido.

El desarrollo de la infraestructura vial en PerU; y, especificamente la de
calles y carreteras en la selva donde el clima es muy calido, muestra la
necesidad de adelantar trabajos de investigacion en busca de nuevos
materiales o de mejorar la calidad de los existentes. En los pavimentos
urbanos de las calles de Iquitos desde de los afios ochenta se continda
utiizando mezclas asfalticas en caliente elaboradas solamente con
arena, cemento asfaltico y filler, constituye un verdadero problema los
orificios y huellas que dejan en el pavimento el soporte metélico de las
motocicletas al estacionarse, que hace importante la necesidad del
estudio del cemento asfaltico y la incidencia que los modificadores
tienen en éstos para obtener mejoras o adecuaciones en los proyectos
viales, asi como la importancia que merece por ser un componente
fundamental en las mezclas asfalticas. La importancia de esta
investigacion, también tiene que ver con la incorporacion de materiales
de desecho no biodegradables, como las botellas de plastico PET, que
generan un alto grado de contaminacion ambiental, en materiales
asfalticos utilizados para la elaboracion de mezclas asfalticas que se

utilizan en la infraestructura vial del pais. En esta investigacion se

70



trabajard con un cemento asfaltico PEN 60/70, agregado grueso y
agregado fino procesados y arena fina de Iquitos, filler y como
modificador el PET. La modificacion se realizara por via seca para

lograr una mejor integracion de la mezcla.

En esta investigacion que tiene por objetivo general el disefio de un
pavimento flexible, a partir del uso de cemento asféaltico reforzado con
material plastico de desecho PET, se busca mejorar las caracteristicas
mecanicas de la mezcla asfaltica para su mejor comportamiento frente
al transito, entre otras: la resistencia a deformaciones, a los esfuerzos
de tension repetida, a la fatiga lo cual reduce el agrietamiento y fallas
por ahuellamiento, asi como la variacion de temperatura por factores
climatolégicos. La adicion de plastico reciclado le dard una propiedad
diferente a la mescla asféltica para mejorar su comportamiento frente a
las circunstancias del trafico mas exigentes, tipo de terreno y
temperaturas de climas muy calidos. Asimismo, se conoce que en un
90% del precio o costo del agua embotellada constituye el precio por la
botella, las cuales no se reciclan y en un 70% se va a la basura cada
afio, tardando no menos 700 afios en biodegradarse, lo cual

desencadena efectos negativos en el ambiente.

El cuidado de nuestro medio ambiente nos exige hacia la reutilizacion
de materiales y el uso de materia prima amigable con el medio
ambiente, lo que genera en el campo de la ingenieria civil un impulso
hacia la busqueda de métodos innovadores para la prolongacion de la
vida util de los materiales y sus componentes cumpliendo con
estandares de sostenibilidad (Coicue Duarte & Sepulveda Salazar,
2017), por un lado se reduce la contaminacién que es generada por
residuos en los sectores productivos, con el incentivo del
aprovechamiento total de los subproductos, siendo posible mejorar
ciertas propiedades tecnolégicas de otros materiales para uso de
ingenieria y sus ramas (Ramirez Pico et al.,, 2020), esto y otras

motivaciones son lo que hacen nacer la importancia de esta
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investigacion, la cual se origina en el estudio de los efectos y

comportamientos (Ruiz Jiménez et al., 2020).

La realizacion de este proyecto tiene una gran importancia en el sector
productor de mezclas asfélticas (Cardoza Zambrano et al., 2019), pues
tenemos claro que los materiales alternativos también han sido
utilizados para modificar las propiedades de otros, siendo ademas
temas de interés para las empresas emergentes debido a que se han
dado cuenta de que necesitan estar en constante cambio porque la
competencia puede arruinar cualquier organizacion (Barrientos
Monsalve et al., 2020), ya que estas modificaciones traen consigo
bajos costos en los materiales, ejemplo de esto son los bitimenes
modificados con polimeros (BMP) los cuales son materiales
alternativos que actualmente se estan empleando de manera amplia en
la pavimentacion de carreteras con un flujo vehicular alto y
temperaturas que sobrepasan las estipuladas. Generalmente, los
asfaltos que son modificados con polimeros mejoran sus propiedades,
como tener caracteristicas de menor susceptibilidad a la temperatura,
mayor intervalo de plasticidad, mayor cohesion, mejor respuesta
elastica, al igual que tener una mayor resistencia al agua y al
envejecimiento por factores alternos, como el ambiente (Camargo
Chavez & Suarez Mesa, 2010). Los materiales alternativos se
consideran desechos de segunda mano a los cuales se les aporta un
nuevo uso en diferentes tareas para generar beneficios excepcionales,

en este caso para las ya mencionadas mezclas asfalticas.

Las mezclas asfalticas y su comportamiento dependen directamente de
las propiedades, composicion y caracterizacion que ofrece el material
modificador que se le va a agregar. Por tanto, la razon de modificar las
mezclas asfalticas es superar las propiedades del asfalto convencional
mejorando el desempefio a largo plazo, donde la mayoria de estos
generan un incremento en el desempeiio, durabilidad y resistencia de

la mezcla asfaltica (Cardenas & Fonseca, 2009). Para que asi la
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mezcla asfaltica modificada obtenga propiedades mecanicas deseables
bajo las condiciones de servicio a las que este se sometera en futuro a
cambios en temperatura, clima, zona geografica y tipo de trafico

(Camargo Chavez & Suarez Mesa, 2010).

Aun asi, en caso utilizar el asfalto modificado mediante el método seco
en carretera se estarian reciclando una cantidad considerablemente
alta de botellas de plastico PET. En donde, como se mostro
anteriormente, se realizo el célculo y se estim6 que para un carril de
3,5 metros de ancho y colocando una capa de 5 cm de espesor, se
podrian reciclar aproximadamente 150 000 botellas de PET de 330 ml.
(Monturiol, 2019).

Por lo tanto, en el caso de una carretera de dos carriles por sentido con
una carpeta de 5 cm de altura se estarian utilizando alrededor de 600
000 botellas de PET de 330 ml por kilbmetro lo cual significaria una
cantidad bastante elevada de plastico al que se le estaria dando un uso
alternativo, ayudando asi a reducir la contaminacién y alterando las
propiedades de la mezcla asféltica al hacerla més rigida. (Monturiol,
2019).

Se debe de tener en consideracion que el uso de materiales de
desecho como agente modificador de pavimentos es una opcion
principalmente para reducir la contaminacion. Dificilmente un material
de desecho va a tener un efecto como el de los aditivos creados con el
fin especifico de mejorar alguna caracteristica ya sea del asfalto,

agregado o la mezcla. (Monturiol, 2019).

Ademas, los ensayos y parametros de aceptacion utilizados son los
conocidos para materiales convencionales por lo cual no
necesariamente sean los mejores para materiales de desecho. Por lo

cual factores como el porcentaje de vacios Optimo puede que sea
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distinto para una mezcla modificada en comparacion con una sin
modificar. (Monturiol, 2019).

El hecho de que la modificacion implique un proceso adicional en la
elaboracién de mezclas asfélticas hace que la idea sea poco atractiva
para las empresas por lo cual, el uso de materiales de desecho so6lo va
a ser posible si existe una iniciativa a nivel gubernamental, de lo
contrario no va a ser rentable, aunque implique un beneficio ambiental
(Monturiol, 2019).

Entonces, no solamente se trata de rigidizar las carpetas asfalticas
utilizando mezclas modificadas con PET, sino también existe una fuerte

dosis de justificacion ambiental para el desarrollo de la investigacion.

2.5. Hipobtesis

2.5.1. Hipotesis general
H: Lafinezcla asféltica en caliente elaborada con incorporacion de
plastico reciclado PET, cumple con los valores de las caracteristicas
fisicas y mecanicas establecidas por las normas correspondientes para

la mezcla asfaltica convencionalo .

2.5.2. Hipotesis especificas
H1: ALa mezcl a aedlaBdrata comincaporacoradei e nt
plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica, cumple con los valores de
las caracteristicas fisicas establecidas por las normas EG-2013 para la

mezcla asf8ltica tradicional 0.

H 2 :La mezcla asfaltica en caliente elaborada con incorporacion de
plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica, cumple con los valores de
deformaciones permanentes establecidas por las normas para la

mezcla asfaltica tradicional.

74



H3: AiLa mezcla asf8ltica en caliente e
plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica, cumple con los valores de

soporte de carga establecidas por las normas para la mezcla asfaltica

tradicional

2.6. Variables.

2.6.1. Ildentificacién de variables.

1 Variable independiente X:

X: Mezcla asfaltica reforzada con plastico PET reciclado
fundido.

1 Variable dependiente Y:

Y: Desplazamientos y deformaciones del concreto asfaltico

2.6.2. Definicién conceptual y operacional de las variables.

7 Variable independiente X: mezcla asféltica reforzada con
plastico PET reciclado fundido.
AMezcla asfg8ltica en caliente el abo
pen 60/70, arena fina, mas filler, a la cual se le afiade plastico
PET reciclado fundido, debido a lo cual mejora sus propiedades
fisicas y mecanicas. La evaluacion de los indicadores de
medicion de dichas caracteristicas tanto en la mezcla
convencional como en la mezcla modificada con PET (grupo
experimental) se efectian mediante el método Marshall, de

acuerdoalanorma MTCES5 0 4 o .
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1 Variable dependiente Y: Propiedades fisicas y mecanicas.

ALa modificaci-n de | a mezcl a
adicion de plastico PET reciclado fundido influye en su mejora
de caracteristicas fisicas y mecanicas, tales como, la resistencia
a la deformacion plastica dinamica, la cual es medida mediante
el indicador del nivel de deformacién o fluencia, determinada
mediante el ensayo Marshall realizado tanto a la mezcla

convencionalcomo a | a modi fi cadabo.

2.6.3. Operacionalizacion de variables.

Tablal0. Operacionalizacion de Variables

Variables Indicadores Instrumentos

genéricos

Variable independiente X:

Dosificacion.
Mezcla asfaltica reforzada con
plastico PET reciclado Ensayo Marshall
fundido. Rigidez (indice de Rigidez)
Resistencia a la
Variable dependiente Y: deformacion plastica Ensayo Marshall
dinamica: ,
Propiedades  fisicas Y pesplazamientosy ~ (FU€NCia)

mecanicas

deformaciones
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Capitulo 1ll. Metodologia.

3.1.

Tipo y Disefio de Investigacion.

3.1.1. Tipo de Investigacion

Es experimental porque para elaborar mezcla asfaltica en caliente, se
utilizara como parte del agregado fino distintas proporciones de plastico
PET reciclado (adicionara) para modificar la mezcla asfaltica elaborada
con cemento asfaltico PEN 60/70 (variable independiente que se
manipulard deliberadamente) para ver su efecto y relacion (evaluar
influencia en ausencia y en presencia) con las propiedades fisicas y
mecanicas del concreto asfaltico (variable dependiente). Sin embargo,
en cuanto corresponde efectuar el estudio preliminar de las
propiedades del agregado grueso y fino y del concreto asfaltico en
ausencia del plastico PET, en esta primera parte la investigacion es
descriptiva, porque se analizardn las propiedades fisicas de los
agregados grueso y fino procesados y la arenas y se utilizara el
cemento asfaltico PEN 60/70 y filler como se expenden en el mercado.
Sampieri (2006) indica que la investigacion experimental requiere la
manipulacion intencional de una accion para analizar sus posibles

resultados.

En el desarrollo de la investigacion, se realizara el disefio Marshall con
el plastico PET reciclado afiadido como agregado fino (PET no
fundido), manteniendo las caracteristicas del disefio de la mezcla
asfaltica con el cemento asfaltico PEN 60/70. Una vez obtenido el
porcentaje Optimo de asfalto y agregados, se buscéd otro disefio
afiadiendo al agregado porcentajes de PET y considerando el mismo
porcentaje Optimo de asfalto. Luego con los resultados del ensayo
Marshall del disefio de mezclas del grupo experimental se efectud la

comparacion respectiva con el grupo de control.
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Asi mismo, esta investigacion es aplicada y cuantitativa. Es aplicada
porque los resultados obtenidos serviran para la solucién a problemas
relacionados a los materiales usados en la pavimentacion de vias de
bajo transito, mitigando la contaminacion ambiental. Es cuantitativa
porque se estudia las variables y sus indicadores objetivamente
midiendo y registrando sus valores respuesta en los instrumentos de

recoleccion de datos (guias de observacion).

Nivel: Explicativa: pretende explicar la relaciébn causa-efecto entre las
dos variables.

La hipétesis debe ser demostrable por medios matematicos y

estadisticos.

3.1.2. Disefio de Investigacion
Cuasi -Experimental.

Esquema:
Donde:
M O M: Muestra
O: Observaciones

Realizar la observacion a cada variable en forma independiente y

describirlas (medir cada variable independientemente).

3.2. Poblacién y Muestra.

3.2.1. Poblacién
La Poblacion estad conformada por el concreto asfaltico producido con
agregado PET. Debido a que la presente investigacion es del tipo

78



experimental y que las muestras son elaboradas en Laboratorio. Para
estos casos tomamos el Laboratorio del Ministerio de Transportes i
Direccion Regional de Loreto, y el Laboratorio de Mecanica de Suelos y

Ensayo de Materiales de la Universidad Cientifica del Pera.

3.2.2. Muestra
La muestra estarad conformada por un metro cubico de agregados, que
incluye agregado grueso, agregado fino y arena blanca natural de la
cantera fLa Rinconadaq del distrito San Juan Bautista, para su uso en

elaboracion de la mezcla.

El nimero de muestras propuestas responde a lo indicado para los
ensayos establecidos en cada normativa del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones. Estar4 conformada por las 40 briquetas de ensayo
Marshall, de las cuales se realiz6 20 briquetas patréon y 20 briquetas

afiadiendo al agregado fino PET reciclado.

Se realizara esta cantidad de briquetas porque responde a lo indicado
en la normativa del MTC. Ademas, sera beneficiosa para realizar
nuestro grafico de Esfuerzo vs Deformacion (Método Marshall), asi

determinar el contenido optimo del plastico reciclado PET fundido.

3.3. Técnicas, Instrumentos y Procedimiento de Recoleccion de

Datos.

3.3.1. Técnicas de Recoleccion de Datos.
Las técnicas: Para desarrollar la presente investigacion se ha utilizado

las siguientes técnicas:

Una de las principales técnicas de recoleccion de datos es la
observacion. Los procedimientos que se emplearan para la toma de
datos corresponden a ensayos de laboratorio. Cada ensayo cuenta con

sus respectivos instrumentos de medicidon los cuales se encuentran
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normados tanto a nivel nacional (Ministerio de Transportes vy

Comunicaciones) como a nivel internacional (AASHTO).

Los ensayos para evaluar las variables, se realizaran en el laboratorio
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con respecto a ello, se
presenta en los anexos el certificado emitido por el Especialista y
encargado del laboratorio respectivo, quien garantiza la validez de los
resultados obtenidos de los ensayos mencionados, asi como la
confiabilidad tanto de los equipos como de los procedimientos
empleados, los cual estd basado en el Manual de Ensayos de

Materiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones i MTC.

3.3.2. Instrumentos de Recoleccion de datos
Se utilizard los instrumentos de laboratorio de Mecanica de Suelos y
Ensayo de Materiales de la UCP y otros formatos del Manual de
Ensayos de Materiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
i MTC.

3.3.3. Procedimiento de recoleccion de datos
Los datos seran recolectados mediante: tablas, graficos y porcentajes a
fin de verificar las diferencias o similitudes entre el grupo de control con

respecto al grupo experimental.

Ensayos

Ensayo de agregado grueso.

Se aplicara lo previsto en E | Manual de Carrerieger as: A L
Generales para la Construccion DG - 2013 del MTC, el cual presenta

una informacién detallada acerca de los usos granulométricos para una

carpeta asfaltica correspondiente a una mezcla asféaltica en caliente, en

funcién del tamafio maximo nominal para una mezcla asfaltica normal

AMACO. En | a pr esenusaa un emaEie Mmaxgna ci - N S e
nominal de 3/4 pulgada, por lo que se elegira de la tabla siguiente el

MAC-2.
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Tabla 11. Parametros de agregados para mezcla asféltica.

Tamiz Porcentaje que pasa
MAC-1 MAC-2 MAC-3

25,0 mm (10) 100
19,0 mm (3/40) 80 - 100 100
12,5 mm (1/ 20) 67 -85 80 -100
9,5 mm (3/80) 60 - 77 70 - 88 100
4,75 mm (N° 4) 43 - 54 51 - 68 65 - 87
2,00 mm (N° 10) 29 -45 38 -52 43 - 61
425 em (N° 40) 14 - 25 17 -28 16 - 29
180 em (N° 80) 8-17 8-17 9-19
75 em (N° 200) 14 - 27 4-8 5-10

3.4.

Fuente: Especificaciones Técnicas Generales para mezclas asfalticas.
Tabla 423-03.

Técnicas: La técnica que se empleara en la recoleccion de los datos es
la observacion, tanto para la toma de muestras y la lectura de los

resultados de los ensayos de laboratorio.

Instrumentos de recoleccién de datos

Instrumentos: Lista de cotejo, formatos y cuadros de datos
estadisticos.

Los instrumentos de recoleccion de datos seran los utilizados en el
Laboratorio de Mecénica de Suelos y Ensayo de materiales de la
UCP Sede Iquitos.
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3.5.

Procedimientos de recoleccién de datos

1 Implementar la investigacidon con los insumos e instrumentos

adecuados

9 Elaboracioén del instrumento de recoleccion de datos.

1 Recoger la informacion.

9 Procesamiento de la informacion.

1 Andlisis e interpretacion de la informacion.

1 Elaboracion del informe.
9 Presentacion del informe.

9 Sustentacion del informe final de tesis

Tabla 2. Breve Descripcion densayos a realizar en agregadd*ET

Ensayo

Norma

Requisito de altitud

Ensayos de agregado grueso (msnm)
O 3000

Granulometria de agregados grueso y fino Norma MAC | ---
(Huso granulométrico MAC 1 2) -2
Durabilidad al sulfato de magnesio MTC E 209 | 18% max
Abrasi-n fALos Cngel es| MTCE207 |40% max
Adherencia MTCES517 |+95
indice de durabilidad MTC E 214 | 35% min
Particulas chatas y alargadas ASTM 4791 | 10%max
Caras fracturadas (% de una cara; % de dos | MTC E 210 | 85/50
0 mas caras fracturadas)
Sales solubles totales MTC E 219 | 0.5%

max
Absorcion * MTC E 206 | 1% méax
(g sss; g bulk; gs)
Ensayos de agregado fino
Equivalente de arena MTCE 114 |60
Angularidad del agregado fino MTC E 222 | 30
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indice de Plasticidad (Malla N° 40) MTC E 111 | NP

Durabilidad (al sulfato de magnesio) MTC E 209 | ---

indice de durabilidad MTC E 214 | 35 min

Sales solubles totales MTC E 219 | 0.5%
max

Absorcion ** MTC E 205 | 0.5%
max

Gravedad especifica de agregado fino | RICE D

natural 2041

(g bulk; g bulk SSD; g aparente)

Ensayos de PET

Granulometria Norma MAC

-2

Opcionalmente se podria efectuar el Analisis T Optima

de la viscosidad del plastico (Carta 284°C,

Viscosidad Vs Temperatura del plastico PET) con una
viscosidad
1080
m.pa.seg

Fuente: Especificaciones Técnicas Generales para construccion EG-

2013 (Tabla 423.01), (Tabla 423.02).

*. Excepcionalmente se aceptaran porcentajes mayores soélo si se

aseguran las propiedades de durabilidad de la mezcla asfaltica.

- La notacion 85/50 indica que el 85% del agregado grueso tiene una

cara fracturada y que el 50% tiene dos o mas caras fracturadas.

*%*

. Excepcionalmente se aceptaran porcentajes mayores soélo si se

aseguran las propiedades de durabilidad de la mezcla asfaltica.

- La adherencia del agregado fino para zonas mayores a 3000msnm
sera evaluada mediante la perfomance de la mezcla, subseccidn
430.02
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En la presente investigacion la gradacion de los materiales se realizara

mediante el tamizado; y, se propone la combinacién de diametros en la

siguiente tabla N°12 y figura N° 5.

Tabla B. Granulometria de agregados.

Tamiz Abertura % Pasante MAC - 2
(mm) Combinacién Lim. Lim.
propuesta Inferior Superior
1 1/2" 38.100
10 25.400
3/ 40 19.050 100.00 100.00 100.00
1/2" 12.700 89.90 80.00 100.00
3/ 80 9.525 81.34 70.00 88.00
N° 4 4.760 56.33 51.00 68.00
N° 8 2.380 47.44 ---
N° 10 2.000 46.15 38.00 52.00
N° 16 1.190 42.57 --- ---
N° 20 0.840 40.24 ---
N° 30 0.590 33.71 ---
N° 40 0.426 25.09 17.00 28.00
N° 50 0.297 18.38
N° 60 0.250 15.30 ---
N° 80 0.177 11.98 8.00 17.00
N° 100 0.149 10.29 ---
N° 200 0.074 4.42 4.00 8.00
F 0.000 0.00 ---
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GRAFICO DE LA GRANULOMETRIA CON MALLAS ESTANDAR
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Imagen05. Curva granulométrica de gradacion de agregados

Ensayo de Durabilidad (al sulfato de magnesio)

Este ensayo servird para determinar la resistencia del agregado en

cuanto a sus propiedades fisicas y de apariencia.

A continuacion, mostramos la tabla N° 13, donde se muestra el rango

de durabilidad al sulfato de magnesio especificado por la norma MTC

segun altitud donde se empleara el agregado como componente de la

mezcla asfaltica.

Tabla X. Durabilidad al sulfato de magnesio

Ensayo Norma | Requerimiento altitud (msnm)
03000 >3000
Durabilidad (al | MTC 18% max 15% max
Sulfato de | E 209
magnesio)

Abrasion Los Angeles

Este ensayo es para determinar el desgaste de los agregados y la

capacidad que tienen para resistir esfuerzos. Se utilizara 12 esferas.

85




A continuacion, mostramos la tabla N° 14, donde se muestra el rango
de desgaste especificado por la norma MTC segun altitud donde se

empleard el agregado como componente de la mezcla asfaltica.

Tabla B. Ensayo deé\brasion de Los Angeles

Ensayo Norma | Requerimiento altitud (msnm)
03000 >3000
Abrasion de Los | MTC 18% méx 15% max
Angeles E 207

Particulas chatas y alargadas
Es para determinar la cantidad de particulas delgadas y alargadas que
tiene el agregado grueso. Estas particulas en exceso no permiten una

compactacion adecuada de la mezcla asfaltica.

Tabla B. Ensayo de Porcentaje de particulas chatas y alargadas

Ensayo Norma | Requerimiento altitud (msnm)
03000 >3000
Particulas chatas | ASTM 10% max 10% max
y alargadas 4791

Caras Fracturadas

A través de este ensayo se determina las caras de fractura que tiene el
agregado grueso. A mas caras fracturas mejor adherencia de nuestra
mezcla ya que las caras fracturadas son mas rugosas y favorece a la

adherencia.

Tablal7. Ensayo de caras fracturadas

Ensayo Norma | Requerimiento altitud (msnm)
03000 >3000
Caras MTC 85/50 90/70
fracturadas E 210
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Ensayo de Absorcién: Gravedad especifica y absorcién de agregado

grueso.

Tablal8. Ensayo débsorcion.

Ensayo

Norma

Requerimiento altitud (msnm)

03000

>3000

Absorcion

MTC
E 206

1.0 % max

1.0 % max

GRAFICO VISCOSIDAD VS TEMPERATURA
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Imagen06. Carta viscosidad vs Temperatura del plastico PET.

Ensayos Marshall a la mezcla asfaltica Tradicional.

Se procede a realizar el disefio de mezcla asfaltica en caliente por el

método Marshall.
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El agregado grueso chancado procederd de la trituracion de material
pétreo de las canteras de la jurisdiccion de la municipalidad distrital de
Papaplaya i jurisdiccion de la provincia de San Martin, siguientes:
Pumahuashi, Bajo San Juan, Papacocha o Manguay; el que procesado
es trasladado desde Yurimaguas a la ciudad de Iquitos por el

di stribuidor ATransportes Karinao.

A continuacion, se muestran los materiales utilizados y las

dosificaciones de arranque para el ensayo.

Materiales del Disefio de MAC-2.

SE utilizaran en los porcentajes apropiados segun dosificacion y para la
elaboracion del disefio se cumpliran con los ensayos y mediciones
correspondientes para determinar los siguientes valores que se

necesitan:

- % de C. A. en peso de la mezcla total

- % de agregado grueso de 1/2" en peso de la mezcla

- % de agregado grueso N° 4 en peso de la mezcla

- % de agregado fino triturado en peso de la mezcla (opcional)

- % de agregado fino natural en peso de la mezcla (opcional)

- % de filler en peso de la mezcla

- Peso especifico de cemento asfaltico aparente

-Peso espec?2fico bulk seco del agregad
-Peso espec2fico bulk seco del agregad
- Peso especifico bulk seco del agregado fino triturado (opcional).

- Peso especifico bulk seco del agregado fino natural

- Peso especifico aparente del filler

- Altura promedio de la briqueta (cm)

- Peso de la briqueta al aire (g)

- Peso de la briqueta saturada superficialmente seco al aire (g)

- Peso de la brigueta saturada superficialmente seco en agua (g)

- Peso del agua absorbida (g)
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- Volumen de la briqueta saturada superficialmente seco (cm3)
- Porcentaje de absorcion (%)

- Peso especifico bulk de la briqueta (gr/cm3)

- Peso especifico méximo (RICE) ASTM D 2041

- Porcentaje de vacios (%)

- Peso especifico bulk del agregado total (gr/cm3)
- V.M.A. (%)

- Porcentaje de vacios llenados con C.A. (%)

- Peso especifico efectivo del agregado total

- Asfalto absorbido por el agregado total (%)

- Porcentaje de asfalto efectivo (%)

- Flujo (mm)

- Estabilidad sin corregir (kg)

- Factor de estabilidad

- Estabilidad corregida (kg)

- Relacion Estabilidad / Flujo (kg/cm)

Para determinar del contenido 6ptimo de asfalto se seguira el siguiente
procedimiento, el que se presenta con datos figurados y solo para ser

tomado como ejemplo:

a. En la curva descendente de Vacios totales (Vv) ivs- % C.A. se
selecciona el porcentaje de cemento asfaltico correspondiente al punto
medio de las especificaciones de la norma (3-5), siendo el valor de 4%.
Ello nos dio el valor de 5.35 % C.A.

b. Enla curva de Estabilidad i vs-% C.A., se selecciona el porcentaje
de cemento asfaltico correspondiente al maximo valor de Estabilidad,
siendo el valor 5.44 % C.A.

c. En la curva de Peso Especifico 1Tvs- %C.A., se selecciona el
porcentaje de cemento asfaltico correspondiente al maximo valor de
densidad, siendo el valor 5.57 % C.A.
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Finalmente se promedian aritméticamente los tres valores obtenidos
siendo ell o el Aporcentaje optimo proba
correspondientes valores para cada una de las seis propiedades
evaluadas en el disefio Marshall, los cuales deberan cumplir con los
limites minimos y maximos, de no ser asi se haran ajustes o cambiar el

disefio completo.

Ensayos Marshall a la mezcla asfaltica modificada con plastico
PET fundido.

El material plastico PET triturado de granulometria promedio tamafio
hojuela, proviene del reciclado de botellas plasticas recuperadas en la
ciudad de Iquitos (procesado: triturado, lavado, descontaminado), por la

e mp r eTeanolofjia Ecosostenible del PerG EIRL-1 chi ck Kabil 0.

A continuacion, se muestran los materiales utilizados y las

dosificaciones correspondientes para el ensayo.

Tablal19. Materiales del Disefio de MAEZ.

Materiales Caracteristicas Procedencia

Grava tritur ada]|Canteras Papaplaya-
San Martin
(distribuidor:
Transportes Karina)

Agregados |Gr ava tritur ada]|Canteras Papaplaya-
pétreos San Martin
(distribuidor:
Transportes Karina)

Arena natural Cantera de arena (Km

17 carretera Iquitos 1

Nauta)
Polietileno tereftalato de | Procesado por la
Plastico granulometria promedio tamafio [e mpr e s a A
PET Ojuela (envases de bebidas). Ecosostenible del
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triturada Per¢ EIRL - Ichick
Kabil o.

3.6. Procesamiento y andlisis de datos

El procesamiento de la informacidon se realizard de forma

mecanica/computarizada.

1 Para la recopilacion inicial de la Tesis se usaran los paquetes
basicos de escritorio de Microsoft, (Word, Excel, PPT, Etc.), para

el desarrollo regular de digitacién de informacion.

9 Para procesar la informacién del desarrollo de los ensayos de
suelos que se realizardn en el Laboratorio de Mecénica de
Suelos y Mecanica de Materiales de La UCP, se usara el
paguete de Microsoft, EXCEL, para realizar algunos cuadros y
base de datos, asi mismo, Word, para elaboracion de informes,

y adjunto de informacidn competente al proyecto.

7 Para el analisis e interpretacion de los datos, y analisis
estadisticos, se empleard la estadistica descriptiva (Programa
SPSS), conformada por las frecuencias, promedio, porcentajes,
desviacion estandar y varianza y el uso del paquete Microsoft,
EXCEL.
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CAPITULO IV. RESULTADOS
4.1. DETERMINACION DEL CONTENIDO OPTIMO DE CEMENTO
ASFALTICO T (MTC E-504).

4.1.1. DOSIFICACION TEORICA DE LOS AGREGADOS i (MAC -02).
En la siguiente imagen N°07 se observara la tabla y grafico de las

dosificaciones de los agregados a emplear en el concreto asfaltico.

TablaN°20. Dosificacién de agregados de acuerdo al MAR.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESI S: AEFECTOS DE LA | NCORPORACI &N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN
I QUI TOs i PERD, 20210.

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02
Muestra: Combinacién Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 13/12/2021
Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
Fuente: MTC - MAC - 02.

DATOS DE LA MUESTRA

MATERIAL PORCENTAJE. PROCEDENCIA OBSERVACIONES
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 35.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 42.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.
4. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
Total 100.0%
ABERT. % RETENIDO ZAARCIAL Promedio % Que ) FORMULA DE
TAMIZ . 1. Agregado - - Agre. ] Pasa ESPECIFICACION TRABAJO SEGUN DESCRIPCION
Fino. Agregado |Compleme | 3. Filler. ESPECIFICACION
Grueso. ntario.
1, 38.100 MAC - 2 OBRA Tamafio maximo : 3/4"
1" 25.400 Minima Maxima Minima Maxima | Tamafio Nominal : 1/2"
3, 19.000 100.0 100 100
Uyt 12.500 100.0 40.41 100.00 100.0 79.1 80 100 Composicion de Agregados :
g 9.500 100.0 18.42 100.00 100.0 71.4 70 88 Grava : 34.7 %
Uym 6.350 Arena : 59.0 %
N° 4 4.750 100.0 4.36 96.97 100.0 65.3 51 68 Finos : 6.2 %
N° 8 2.360
N° 10 2.000 99.98 3.31 50.87 100.0 45.5 38 52
N° 16 1.190
N° 30 0.600
Ne° 40 0.425 92.73 2.53 1.09 99.99 23.0 17 28
N° 50 0.300
N° 80 0.297 22.53 1.56 0.28 99.86 9.7 8 17
N° 100 0.150
N° 200 0.075 5.35 0.81 0.11 99.09 6.2 4 8
< N° 200 0.00 0.00 0.00 0.00

CURVA GRANULOMETRICA

ESPECIFICACION CARPETA ASFALTICA (MALLAS- ASTM) J /
ST
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4.1.2. ENSAYO RICE DE CADA MUESTRA CON RESPECTO AL
PORCENTAJE DE PEN i (MAC -02).
En la siguiente imagen N°08 se observara la tabla y gréafico del Ensayo
Rice 1 (MTC E - 508), donde se obtiene la gravedad especifica de cada
ensayo con diferente porcentaje de PEN 60/70.

Tabla N°2.. Resultados de Ensayos RicéMTC E - 508).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELQS, UCP.

TESIS: AEFECTOS DE LA | NCORPORACI &N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTIC
Cl UDAD DE I QUITOS i PERD, 20210.

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA MEZCLA ASFALTICA, ABSORCION y ASFALTO EFECTIVO
(MTC E-508 / ASTM D-2041/ AASHTO T-209)

Muestra: Ensayo Marshall Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 13/12/2021

Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
1 Peso del frasco + el agua 3171.0 3171.0 3171.0 3171.0
2 Peso de la mezcla 1501.0 1508.3 1531.0 1603.1
3 Peso del frasco + mezcla + agua 4061.0 4063.0 4072.0 4111.0
4 Volumen de la mezcla, (1+2-3) 611.0 616.3 630.0 663.1
5 Gravedad especffica de la mezcla,(2/4) 2.457 2.447 2.430 2.418
6 Porcentaje de Asfalto total en la mezcla 5.0 55 6.0 6.5

Gravedad Especifica V.S Cemento Asfaltico (%)

2.650

2.434 Gr/Cm3

2.600

2.550

2.500

y|=-0.0268x +2.5921

2.450

GRAVEDAD ESPECIFICA (Rice Gr/Cm3)

\»

35 4.0 45 5.0 55 6.0 6.5 7.0

2.400

CEMENTO ASFALTICO (% )

OBSERVACIONES: COMBINACION DE AGREGDOS

18.0%

1. Agregado Fino. Cantera Iquitos - Nauta km 17.

35.0%

2. Agre. Grueso (Grava chancada). Procedente de Yurimaguas.

42.0%

3. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) Cantera Iquitos - Nauta km 60.

5.0%

4. Filler (Cemento Sol Tipo 1) Fabrica

Total 100.0%
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4.1.3.

ENSAYO MARSHALL (MTC E - 504) A LAS BRIQUETAS CON

DOSIFICACION TEORICA DE 5%, 5.5%, 6% Y 6.5% DE PEN 60/70.

En las siguientes imagenes se podra observar los resultados de cada

briqueta con respecto al porcentaje de asfalto empleado.

Tabla N°2. Resultados de EnsayoBriquetas con el 5% de PEN 60/70.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.
TESI S: AEFECTOS DE LA | NCORPORACI &N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN
I QUI' TOS i PERD, 20210.
COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.
MAC - 02
Muestra: Combinacion Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 13/12/2021
Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 5% DE PEN 60/70.
PROBETAS 1 2 3 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 5.00 5.00 5.00 5.00
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4) % 17.10 17.10 17.10 17.10
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4 ) % 33.25 33.25 33.25 33.25
4 % De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4 ) % 39.90 39.90 39.90 39.90
5 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.75 4.75 4.75 4.75
6 Peso Especifico Aparente del C.A. gricc 1.021 1.021 1.021 1.02
7 Peso Especifico Bulk de La Arena (Base seca) ( Menor N° 4 ) gr/cc 2.592 2.592 2.592 2.59
8 Peso Especifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4 ) gricc 2.609 2.609 2.609 2.61
9 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.541 2.541 2.541 2.54
10 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.627 2.627 2.627 2.63
11 Peso Especifico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gr/cc 2.522 2.522 2.522 2.52
12 Peso Especifico Aparente de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.639 2.639 2.639 2.64
13 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.12 3.12 3.12 3.12
14 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.30 6.36 6.17 6.28
15 Peso de la Briqueta al Aire ar. 1191.89 1190.67 1176.34 1186.30
16 Peso de la Probeta Saturada gr. 1197.86 1198.01 1183.59 1193.15
17 Peso de la Probeta en el Agua ar. 691.29 688.13 679.85 686.42
18 Volumen de la Probeta cc 506.57 509.88 503.74 506.73
19 Peso Especifico Bulk de la Briqueta gr/cc 2.35 2.34 2.34 2.341
20 Peso Especfifico Maximo ASTM D - 2041 Rice grlcc 2.46 2.46 2.46 2.46
21 Méaxima Densidad Teérica gricc 2.42 242 2.42 2.42
22 % Vacios % 4.24 4.96 4.96 4.72
23 Peso Especifico Bulk del Agregado Total gr/cc 257 2.57 2.57 2.57
24 Peso Especfifico Aparente del Agregado Total grlcc 2.65 2.65 2.65 2.65
25 Peso Especifico Efectivo del Agregado Total gricc 2.61 2.61 2.61 2.61
26 C.A Absorbido por el Peso Agregado Seco % 0.64 0.64 0.64 0.64
27 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 87.12 86.46 86.46 86.68
28 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 8.64 8.58 8.58 8.60
29 % de vacios del Agregado Mineral % 12.88 13.54 13.54 13.32
30 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 4.39 4.39 4.39 4.39
31 Relacion Betun Vacios % 67.10 63.38 63.38 64.62
32 Estabilidad_Sin Corregir kgf | 1206.80 | 1199.20 1322.00 1242.67
33 Factor de Estabilidad 1.04 1.00 1.04 0.00
34 Estabilidad Corregida kof 1255.07 1199.20 1374.88 1276.38
35 Lectura del Fleximetro ( 0.01") pulg. | 11.00 12.00 12.00 11.67
36 Fluencia mm. 2.79 3.05 3.05 2.96
37 Factor de Rigidez Kgf/cm| 4492.03 3934.38 4510.76 4312.39
OBSERVACIONES :

1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.

2. Agre. Grueso (Grava chancada). 35.0% Procedente de Yurimaguas.

3. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 42.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.

4. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica

Total 100.0%
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Tabla N°&. Resultados de EnsayoBriquetas con €b.5% de PEN 60/70.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESIS: AEFECTOS DE LA | NCORPORACI &N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN
I QUITOS i PERD,

20210.

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02
Muestra: Combhinacion Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 13/12/2021
Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 5.5% DE PEN 60/70.
PROBETAS 1 2 3 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 5.50 5.50 5.50 5.50
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4) % 17.01 17.01 17.01 17.01
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4) % 33.08 33.08 33.08 33.08
4 % De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combinadas en peso de la mezcla (Menor N°4) | % 39.69 39.69 39.69 39.69
5 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.73 4.73 4.73 4.73
6 Peso Especfifico Aparente del C.A. gricc 1.021 1.021 1.021 1.02
7 Peso Especffico Bulk de La Arena ( Menor N° 4) gricc 2.592 2.592 2.592 2.59
8 Peso Especfifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4) gricc 2.609 2.609 2.609 2.61
9 Peso Especffico Bulk de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.541 2.541 2.541 2.54
10 Peso Especfifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4) gricc 2.627 2.627 2.627 2.63
11 Peso Especffico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.522 2.522 2.522 2.52
12 Peso Especffico Aparente de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.639 2.639 2.639 2.64
13 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.12 3.12 3.12 3.12
14 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.12 6.21 6.29 6.20
15 Peso de la Briqueta al Aire qr. 1186.97 | 1196.64 1189.36 1190.99
16 Peso de la Probeta Saturada qgr. 1190.60 | 1200.65 1193.00 1194.75
17 Peso de la Probeta en el Agua qr. 692.98 696.73 694.38 694.70
18 Volumen de la Probeta cc 497.62 503.92 498.62 500.05
19 Peso Especifico Bulk de la Briqueta gricc 2.39 2.37 2.39 2.38
20 Peso Especifico Maximo ASTMD - 2041 Rice grlcc 2.45 2.45 2.45 245
21 Maxima Densidad Tedrica gricc 2.40 2.40 2.40 2.40
22 % Vacios % 2.52 2.96 2.52 2.67
23 Peso Especffico Bulk del Agregado Total gricc 2.57 2.57 2.57 2.57
24 Peso Especffico Aparente del Agregado Total gricc 2.65 2.65 2.65 2.65
25 Peso Especffico Efectivo del Agregado Total gricc 2.61 2.61 2.61 2.61
26 C.A Absorbido por el Peso Agregado Seco % 0.64 0.64 0.64 0.64
27 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 87.85 87.46 87.85 87.72
28 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 9.63 9.58 9.63 9.61
29 % de vacios del Agregado Mineral % 12.15 12.54 12.15 12.28
30 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 4.89 4.89 4.89 4.89
31 Relacion Betun Vacios % 79.24 76.42 79.24 78.30
33 |Estabiidad Sin Corregir kgf | 1371.60 | 1332.40 1515.99 1406.66
34 Factor de Estabilidad 104 104 1.04 0.00
35 Estabilidad Corregida kgf 1426.46 1385.70 1576.63 1462.93
36 |Lectura del Fleximetro (0.01") pulg. | 13.00 14.00 13.00 13.33
37 Fluencia mm. 3.30 3.56 3.30 3.39
38 Factor de Rigidez Kgf/cm| 4320.00 | 3896.78 4774.78 4330.52
OBSERVACIONES :

1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.

2. Agre. Grueso (Grava chancada). 35.0% Procedente de Yurimaguas.

3. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 42.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.

4. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica

Total 100.0%

95



Tabla N°2. Resultados de EnsayoBriquetas con el 6 % de PEN 60/70.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESIS: AEFECTOS DE LA | NCORPORACI &N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN
I QUITOS i PERD,

20210.

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02
Muestra: Combinacion Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 13/12/2021
Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 6% DE PEN 60/70.
PROBETAS 1 2 3 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 6.00 6.00 6.00 6.00
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4 ) % 16.92 16.92 16.92 16.92
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4) % 32.90 32.90 32.90 32.90
4 % De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combinadas en peso de la mezcla (Menor N°4) | % 39.48 39.48 39.48 39.48
5 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.70 4.70 4.70 4.70
6 Peso Especfifico Aparente del C.A. gricc 1.021 1.021 1.021 1.02
7 Peso Especifico Bulk de La Arena ( Menor N° 4 ) grlcc | 2.592 2.592 2.592 2.59
8 Peso Especfifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4) gricc 2.609 2.609 2.609 2.61
9 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc | 2541 2.541 2.541 2.54
10 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4) gricc 2.627 2.627 2.627 2.63
11 Peso Especifico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.522 2.522 2.522 2.52
12 Peso Especifico Aparente de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4) gricc 2.639 2.639 2.639 2.64
13 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.12 3.12 3.12 3.12
14 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.10 6.11 6.20 6.14
15 Peso de la Briqueta al Aire gr. 1189.32 | 1189.25 1193.23 1190.60
16 Peso de la Probeta Saturada gr. 1190.90 | 1192.95 1196.94 1193.60
17 Peso de la Probeta en el Agua gr. 694.07 694.39 696.70 695.05
18 Volumen de la Probeta cc 496.83 498.56 500.24 498.54
19 Peso Especffico Bulk de la Briqueta gricc | 2.3938 2.3854 2.3853 2.39
20 Peso Especifico Maximo ASTMD - 2041 Rice gricc | 2.4300 2.4300 2.4300 243
21 Maxima Densidad Tedrica gricc 2.39 2.39 2.39 2.39
22 % Vacios % 1.49 1.8366 1.8394 1.72
23 Peso Especifico Bulk del Agregado Total gricc 2.57 2.57 2.57 2.57
24 Peso Especifico Aparente del Agregado Total gricc 2.65 2.65 2.65 2.65
25 Peso Especfifico Efectivo del Agregado Total gricc 2.61 2.61 2.61 2.61
26 C.A Absorbido por el Peso Agregado Seco % 0.64 0.64 0.64 0.64
27 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 87.70 87.39 87.39 87.49
28 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 10.81 10.77 10.77 10.79
29 % de vacios del Agregado Mineral % 12.30 12.61 12.61 12.51
30 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 5.40 5.40 5.40 5.40
31 Relacion Betun Vacios % 87.89 85.43 85.42 86.25
33 |Estabiidad Sin Corregir kgf | 997.70 | 1088.40 1158.35 1081.48
34 |Factor de Estabilidad 104 104 1.04 0.00
35 Estabilidad Corregida kgf | 1037.61 | 1131.94 1204.68 1124.74
36 |Lectura del Fleximetro (0.01") pulg. | 16.00 17.00 17.00 16.67
37 Fluencia mm. 4.06 4.32 4.32 4.23
38 Factor de Rigidez Kgf/cm| 2553.17 | 2621.44 2789.90 2654.84
OBSERVACIONES :

1. Agregado Fino. 18.0% Cantera lquitos - Nauta km 17.

2. Agre. Grueso (Grava chancada). 35.0% Procedente de Yurimaguas.

3. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 42.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.

4. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica

Total 100.0%
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Tabla N°5. Resultados de EnsayoBriquetas con el 6.5 % de PEN 60/70

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESIS: AEFECTOS DE LA | NCORPORACIE¢N DE PET RECICLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN
I QUI TOS i PERD,

20210.

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02
Muestra: Combhinacion Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 13/12/2021
Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 6.5% DE PEN 60/70.
PROBETAS 1 2 3 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 6.50 6.50 6.50 6.50
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4 ) % 16.83 16.83 16.83 16.83
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4) % 32.73 32.73 32.73 32.73
4 % De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N°4) [ % 39.27 39.27 39.27 39.27
5 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.68 4.68 4.68 4.68
6 Peso Especifico Aparente del C.A. gricc 1.021 1.021 1.021 1.02
7 Peso Especifico Bulk de La Arena ( Menor N° 4) gricc 2.592 2.592 2.592 2.59
8 Peso Especifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4) gricc 2.609 2.609 2.609 2.61
9 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.541 2.541 2.541 2.54
10 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4) gricc 2.627 2.627 2.627 2.63
11 Peso Especfifico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.522 2.522 2.522 2.52
12 Peso Especfifico Aparente de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.639 2.639 2.639 2.64
13 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.12 3.12 3.12 3.12
14 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.14 6.01 6.17 6.10
15 Peso de la Briqueta al Aire qgr. 1181.73 | 1165.12 1187.77 1178.21
16 Peso de la Probeta Saturada gr. 1184.78 | 1166.33 1189.00 1180.04
17 Peso de la Probeta en el Agua qgr. 684.93 676.96 690.10 684.00
18 Volumen de la Probeta cc 499.85 489.37 498.90 496.04
19 Peso Especffico Bulk de la Briqueta. gricc 2.36 2.38 2.38 2.38
20 Peso Especifico Maximo ASTM D - 2041 Rice gricc 2.42 2.42 2.42 2.42
21 Maxima Densidad Teérica gricc 2.37 2.37 2.37 2.37
22 % Vacios % 2.23 1.54 1.54 1.77
23 Peso Especffico Bulk del Agregado Total gricc 2.57 2.57 2.57 2.57
24 Peso Especffico Aparente del Agregado Total gricc 2.65 2.65 2.65 2.65
25 Peso Especffico Efectivo del Agregado Total gricc 2.61 2.61 2.61 2.61
26 C.A Absorbido por el Peso Agregado Seco % 0.64 0.64 0.64 0.64
27 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 86.15 86.76 86.76 86.56
28 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 11.62 11.70 11.70 11.68
29 % de vacios del Agregado Mineral % 13.85 13.24 13.24 13.44
30 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 5.90 5.90 5.90 5.90
31 Relacion Betun Vacios % 83.92 88.40 88.37 86.90
33 |Estabiidad Sin Corregir kgf | 95020 | 814.80 983.84 916.28
34 |Factor de Estabilidad 104 109 104 0.00
35 Estabilidad Corregida kgf 988.21 888.13 1023.19 966.51
36 |Lectura del Fleximetro (0.01") pulg. | 18.00 18.00 19.00 18.33
37 Fluencia mm. 4.57 4.57 4.83 4.66
38 Factor de Rigidez Kgf/cm| 2161.43 1942.55 2120.16 2074.71
OBSERVACIONES :

1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.

2. Agre. Grueso (Grava chancada). 35.0% Procedente de Yurimaguas.

3. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 42.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.

4. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica

Total 100.0%
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4.1.4.

RESPECTO A LOS RESULTADOS DE CADA ENSAYO.

En la siguiente imagen N°13, se podra observar los graficos donde

GRAFICOS DEL ENSAYO MARSHALL (MTC E - 504) CON

estan las curvas realizadas con los resultados de los cuadros que estan

en las imagenes N°09, N°10, N°11 y N°12, resultados de cada briqueta

con respecto al porcentaje de asfalto empleado.

Tabla N°&. Grafica de los resultados del ensayo Marshall

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELQOS, UCP.
TESI S: AEFECTOS DE LA | NCORPORACI EN DE PET RECI CLADO EN MEZCL
TRCNSI TO EN LA ClIUDAD DE | QUI TOS i PERD, 20
ENSAYO MARSHALL
DIAGRAMAS DE DETERMINACION DEL CONTENIDO OPTIMO DE CEMENTO ASFALTICO
(MTC E-504)
Muestra: Combinacién Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha : 13/12/2021.
Cantera: lquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
Peso Especifico Bulk delaBriqueta(g/cm3)-vs.- % C.A. VACIOS %
2.420 6.00
2.400 5.00 .\
2.380 AR 00 \
: ~3
f 3.00 <
2.360
2.00 I~ 5
2.340 1.00
2.320 0.00
4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00%
VACIOS AGREGADO MINERAL % V.LL.CA
14.00 90.00
13.75 85.00 p—"_ 9
13.50
13.25 |\ — 80.00 /(
13.00 AN 7 75.00 /
12.75
70.00
12.50 N e
12.25 65.00
12.00 60.00
4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00%
5.50 FLWO 1500.0 SESTABILIDAD
5.00 1400.0
—0
4.50 1300.0
o
4.00 1200.0 ~
3.50 1100.0 AN
3.00 1000.0 e
2.50 900.0
4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00%
FACTOR DE ESTABILIDAD DE RIGIDEZ
4500.0
L °
4000.0
3500.0
3000.0
[, \
2500.0 \
2000.0
4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00%
RESULTADOS OBTENIDOS ESPEC. RESULTADOS OBTENIDOS ESPEC.
GOLPES POR CADA CARA 75 75 ESTABILIDAD (kg) 1267 > 815
OPTIMO CONTENIDO C.A (%) 5.9 (+-0.3) RELACION ESTABILIDAD/FLUJO (kg/cm) 3258 1700 - 4000
PESO UNITARIO (gr/ cm®)| 2.390 FINOS / LIGANTE (%) 1.06 6-13
VACIOS (%) 18 3-5
V.M.A (%) 12.3 MIN 14
FLUJO (mm ) 3.95 2-4

98



4.2.

4.2.1.

INCORPORACION DEL PET AL CONCRETO ASFALTICO.

DOSIFICACION TEORICA DE LOS AGREGADOS CON EL 4%

DE PET MAS EL PORCENTAJE OPTIMO DE PEN T (MAC -02).

La siguiente imagen N°14, se puede observar las dosificaciones del

primer ensayo con respecto al 4% de PET, y también la gréafica donde

se puede observar que los porcentajes de los agregados si cumplen y

estan dentro del rango permitido por las normas MTC i MAC - 02.

Tabla N°Z. Dosificacién de agregadosn el 4% de PET

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESI S:
PET

RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS

EN CALI ENTE PARA

CARGAS DE BAJO TRCNSI T

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02

Muestra: Combinacién Teorica

Cantera: Iquitos - Nauta.

Pen - 60/70 Proveedor : Compra.
MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2

Fuente: MTC - MAC - 02

Fecha:

13/12/2021

DATOS DELA MUESTRA

OBSERVACIONES

MATERIAL PORCENTAJE. PROCEDENCIA
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 34.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agregado PET. 4.0% Empreza Procesadora de Plasticos.
4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 39.0% Cantera_Iquitos - Nauta km 60.
5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
TOTAL. 100.0%
9
Tawiz | ABERT. % RETENID?_ PA RCI':LAQ,Q_ Promedio % Que i FORMULA DE
m 1 Agregado (2 Agregado | | SO | e Pasa ESPECIFICACION ;:/;:/C\IJF?CSAEC?\OJm DESCRIPCION
Fino. Grueso.
PET. ntario.
1%, 38.100 MAC - 2 OBRA Tamafo maximo : 3/4"
1" 25.400 Minima Maxima Minima Maxima |Tamafio Nominal : 12
" 19.000 100.0 100 100
7, 12.500 100.0 40.41 100.00 100.00 100.0 79.7 80 100 Composicion de Agregados -
2" 9.500 100.0 18.42 100.00 100.00 100.0 72.3 70 88 Grava : 34.2%
A 6.350 Arena : 59.6 %
Ne 4 4.750 100.0 4.36 87.90 96.97 100.0 65.8 51 68 Finos : 6.2 %
N 8 2.360
NP 10 2.000 99.98 3.31 44.30 50.87 100.0 45.7 38 52
NP 16 1.190
N° 30 0.600
NP 40 0.425 92.73 2.53 23.61 1.09 99.99 23.9 17 28
NP 50 0.300
N° 80 0.297 22.53 1.56 3.70 0.28 99.86 9.8 8 17
N° 100 0.150
N 200 0.075 5.35 0.81 0.00 0.11 99.09 6.2 4 8
<\° 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.2.2.

DOSIFICACION TEORICA DE 4%, PET.

En la siguiente imagen se podra observar los resultados de cada

ENSAYO MARSHALL (MTC E - 504) A LAS BRIQUETAS CON

briqueta con respecto al porcentaje de PET empleado en este caso 4%.

Tabla N°38. Resultdosde Ensayos Briquetas con el 4 % de PET.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.
TESIS:
AEFECTOS DE LA | NCORPORACIEN DE PET RECICLADO EN MEZCLAS ASFCLTICA
EN LA CIUDAD DE I QUITOS i PERD, 20210.
COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.
MAC - 02
Muestra: Combinacién Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha 13/12/2021
[Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 4% DE PET.
PROBETAS 1 2 3 4 5 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4 ) % 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4 ) % 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99
4 % De Pet_Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4 ) % 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76
5 9% De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combi en peso de lamezcla (Menor N°4) | % 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70 36.70
6 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
7 Peso Especifico Aparente del C.A. grlcc 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.02
8 Peso Especffico Bulk de La Arena (Base seca) ( Menor N° 4) gricc 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.59
9 Peso Especifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4 ) gricc 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.61
10 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada_( Mayor N°4) gricc 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.54
11 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.63
12 Peso Especifico Bulk del Pet (Base seca) ( Menor N° 4) gricc 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.42
13 Peso Especifico Aparente del Pet ( Menor N°4) gricc 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 143
14 Peso Especffico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.522 2.522 2.522 2.522 2.522 2.52
15 Peso Especifico Aparente de Agragado Ct io Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.64
16 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.12
17 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.57 6.64 6.60 6.64 6.63 6.62
18 Peso de la Briqueta al Aire gr. 1180.27 1187.41 1190.70 1190.58 1190.03 1187.80
19 Peso de la Briqueta Saturada gr. 1189.67 1195.08 1196.66 1194.85 1193.80 1194.01
20 Peso de la Briqueta en el Agua ar. 661.86 666.90 666.80 664.58 665.19 665.07
21 Volumen de la Briqueta cc 527.81 528.18 529.86 530.27 528.62 528.95
22 Peso Especifico Bulk de la Briqueta gricc 2.24 2.25 2.25 2.25 225 2.25
23 Peso Especffico Maximo ASTM D - 2041 Rice grlcc 2.393 2.393 2.393 2.393 2.393 2.39
24 Maxima Densidad Teérica gricc 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
25 % Vacios % 6.55 6.05 6.09 6.17 5.92 6.16
26 Peso Especifico Bulk del Agregado Total gricc 2.49 2.49 2.49 2.49 249 2.49
27 Peso Especifico Aparente del Agregado Total gricc 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
28 Peso Especifico Efectivo del Agregado Total gricc 1.71 171 171 171 1.71 1.71
29 C.A Absorbido por el Peso Agregado Seco % -18.59 -18.59 -18.59 -18.59 -18.59 -18.59
30 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 84.61 85.06 85.03 84.96 85.18 84.97
31 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 8.83 8.88 8.88 8.87 8.89 8.87
32 % de vacios del Agregado Mineral % 15.39 14.94 14.97 15.04 14.82 15.03
33 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 23.39 23.39 23.39 23.39 23.39 23.39
34 Relacion Betun Vacios % 57.41 59.46 59.30 58.96 60.02 59.03
35 Sin Corregir kgf 1284.70 1054.70 1145.60 1314.70 1321.70 1224.28
36 Factor de 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00
37 Estabilidad Corregida kgf 1233.31 1012.51 1099.78 1262.11 1268.83 1175.31
38 Lectura del Fleximetro (0.01") pulg. 17.00 17.00 19.00 19.00 22.00 18.80
39 Fluencia mm. 4.32 4.32 4.83 4.83 5.59 4.78
40 Factor de Rigidez Kgf/cm| 2856.21 2344.86 2278.86 2615.23 2270.64 2473.16
OBSERVACIONES :
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 34.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agregado PET. 4.0% Empreza Procesadora de Plasticos.
4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 39.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.
5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
TOTAL. 100.0%
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4.2.3.

DE PET MAS EL PORCENTAJE OPTIMO DE PEN T (MAC -02).

La siguiente imagen N°16, se puede observar las dosificaciones del

DOSIFICACION TEORICA DE LOS AGREGADOS CON EL 5%

primer ensayo con respecto al 5% de PET, y también la grafica donde

se puede observar que los porcentajes de los agregados si cumplen y

estan dentro del rango permitido por las normas MTC i MAC - 02.

Tabla N°2. Dosificacién de agregados corbéb de PET.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESI S: AEFECTOS DE

LA

| NCORPORACI €N DE PET

RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN CALI ENT
20210.

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02
Muestra: Combinacién Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 23/12/2021
Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
Fuente: MTC - MAC - 02.
DATOS DELA MUESTRA
MATERIAL PORCENTAJE PROCEDENCIA OBSERVACIONES
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 34.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agregado PET. 5.0% Empreza Procesadora de Plasticos.
4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 38.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.
5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
TOTAL. 100.0%
[
Tamz | ABERT. % RETENIDO& PA RCIZ\_I;\gre_ Promedio % Que . FORMULA DE
. 1. Agregado [2. Agregado | o lemtdre | e Pasa ESPECIFICACION TRABAJO SEGUN DESCRIPCION
Fino. Grueso. grega P ESPECIFICACION
PET. ntario.
1, 38.100 MAC -2 OBRA Tamafio maximo : 374"
1" 25.400 Minima Maxima Minima Maxima |Tamafio Nominal : 12"
A 19.000 100.0 100 100
" 12.500 100.0 40.41 100.00 100.00 100.0 79.7 80 100 Composicion de Agregados :
3lg" 9.500 100.0 18.42 100.00 100.00 100.0 72.3 70 88 Grava : 34.3 %
Yy 6.350 Arena: 59.5 %
N 4 4.750 100.0 4.36 87.90 96.97 100.0 65.7 51 68 Finos : 6.2 %
N° 8 2.360
N° 10 2.000 99.98 3.31 44.30 50.87 100.0 45.7 38 52
N° 16 1.190
N° 30 0.600
N° 40 0.425 92.73 2.53 23.61 1.09 99.99 24.1 17 28
N° 50 0.300
N° 80 0.297 22.53 1.56 3.70 0.28 99.86 9.9 8 17
N° 100 0.150
N° 200 0.075 5.35 0.81 0.00 0.11 99.09 6.2 4 8
< N° 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.2.4.

DOSIFICACION TEORICA DE 5%, PET.

En la siguiente imagen se podra observar los resultados de cada

ENSAYO MARSHALL (MTC E - 504) A LAS BRIQUETAS CON

briqueta con respecto al porcentaje de PET empleado en este caso 5%.

Tabla N30. Resultados de EnsayoBriquetas con &b % de PET.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.
TESIS: AEFECTOS DE LA I NCORPORACIE¢N DE PET RECICLADO EN MEZCLAS AS
TRCNSITO EN LA ClIUDAD DE I QUITOS i PERD, 20219
COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.
MAC - 02
Muestra: Combinacién Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 23/12/2021
[Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 5% DE PET.
PROBETAS 1 2 3 4 5 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4) % 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4 ) % 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99 31.99
4 % De Pet Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4 ) % 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
5 % De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combir en peso de lamezcla (Menor N°4) | % 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
6 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.71 4.71 4.71 471 4.71 4.71
7 Peso Especfifico Aparente del C.A. gricc 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.02
8 Peso Especifico Bulk de La Arena (Base seca) ( Menor N° 4 ) gricc 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.59
9 Peso Especifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4 ) gricc 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.61
10 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.54
11 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.63
12 Peso Especifico Bulk del Pet (Base seca) ( Menor N° 4) gricc 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.42
13 Peso Especifico Aparente del Pet ( Menor N°4) gricc 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.43
14 Peso Especifico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.522 2.522 2.522 2.522 2.522 2.52
15 Peso Especifico Aparente de Agragado Cony tario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.639 2.639 2.639 2.639 2,639 2.64
16 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.12
17 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.87 6.86 6.86 6.78 6.61 6.80
18 Peso de la Briqueta al Aire gr. 1190.65 1185.83 1186.80 1188.23 1188.92 1188.09
19 Peso de la Briqueta Saturada gr. 1192.20 1191.85 1191.26 1190.24 1191.26 1191.36
20 Peso de la Briqueta en el Agua ar. 655.36 657.43 656.97 657.12 657.60 656.89
21 Volumen de la Briqueta cc 536.85 534.43 534.30 533.13 533.66 534.47
22 Peso Especifico Bulk de la Briqueta gricc 2.22 2.22 222 2.23 223 2.22
23 Peso Especifico Maximo ASTM D - 2041 Rice gricc 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378 2.38
24 Méxima Densidad Teérica gricc 231 2.31 231 2.31 231 231
25 % Vacios % 6.73 6.69 6.59 6.27 6.31 6.52
26 Peso Especifico Bulk del Agregado Total gricc 247 247 247 247 247 247
27 Peso Especifico Aparente del Agregado Total gricc 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
28 Peso Especifico Efectivo del Agregado Total gricc 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
29 C.A Absorbido por el Peso Agregado Seco % -26.76 -26.76 -26.76 -26.76 -26.76 -26.76
30 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 84.56 84.60 84.69 84.98 84.94 84.76
31 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 8.70 8.71 8.72 8.75 8.74 8.72
32 % de vacios del Agregado Mineral % 15.44 15.40 15.31 15.02 15.06 15.24
33 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08
34 Relacion Betun Vacios % 56.38 56.55 56.94 58.23 58.07 57.23
35 Estabilidad_Sin Corregir kgf 1179.65 992.50 930.56 1150.00 1215.44 1093.63
36 Factor de 0.93 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00
37 Estabilidad Corregida kgf 1097.07 952.80 893.34 1104.00 1166.82 1042.81
38 Lectura del Fleximetro ( 0.01") pulg. 22.00 18.88 18.91 19.00 22.00 20.16
39 Fluencia mm. 5.59 4.80 4.80 4.83 5.59 5.12
40 Factor de Rigidez Kgf/cm| 1963.27 1986.85 1859.90 2287.61 2088.09 2037.14
OBSERVACIONES :
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 34.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agregado PET. 5.0% Empreza Procesadora de Plasticos.
4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 38.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.
5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
TOTAL. 100.0%
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4.2.5.

DE PET MAS EL PORCENTAJE OPTIMO DE PEN T (MAC -02).

La siguiente imagen N°18, se puede observar las dosificaciones del

DOSIFICACION TEORICA DE LOS AGREGADOS CON EL 6%

primer ensayo con respecto al 6% de PET, y también la grafica donde

se puede observar que los porcentajes de los agregados si cumplen y

estan dentro del rango permitido por las normas MTC i MAC - 02.

Tabla N°3.. Dosificacién de agregados con el 6% de PET.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESI S: AEFECTOS

DE

LA

PERD, 20210.

| NCORPORACI €N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN CALI E

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02

Muestra: Combinacién Teorica

Cantera: Iquitos - Nauta

Pen - 60/70 Proveedor : Compra.
MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2

Fuente: MTC - MAC - 02,

Fecha:

23/12/2021

DATOS DELA MUESTRA

MATERIAL PORCENTAJE PROCEDENCIA OBSERVACIONES
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera_lIquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 33.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agregado PET. 6.0% Empreza Procesadora de Plasticos.
4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 38.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.
5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
TOTAL. 100.0%
o
ABERT. d RETENIDC; PA RCI?‘; Promedio % Que FORMULA DE,
TAMIZ iy 1. Agregado |2. Agregado g - Agre. § Pasa ESPECIFICACION TRABAJO SEGUN DESCRIPCION
Fino. Grueso. Agregado Compl}eme 5. Filler. ESPECIFICACION
PET. ntario.
1, 38.100 MAC - 2 OBRA Tamafio maximo : 3/4"
1" 25.400 Minima. Maxima Minima. Maxima |Tamafio Nominal : 102"
315" 19.000 100.0 100 100
" 12.500 100.0 40.41 100.00 100.00 100.0 80.3 80 100 Composicion de Agregados :
3" 9.500 100.0 18.42 100.00 100.00 100.0 73.1 70 88 Grava: 33.4 %
Uy 6.350 Arena : 60.3 %
Ne 4 4.750 100.0 4.36 87.90 96.97 100.0 66.6 51 68 Finos : 6.2%
N° 8 2.360
N° 10 2.000 99.98 3.31 44.30 50.87 100.0 46.1 38 52
N° 16 1.190
N° 30 0.600
N° 40 0.425 92.73 2.53 23.61 1.09 99.99 24.4 17 28
N° 50 0.300
N° 80 0.297 22.53 1.56 3.70 0.28 99.86 9.9 8 17
N° 100 0.150
N° 200 0.075 5.35 0.81 0.00 0.11 99.09 6.2 4 8
< N° 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.2.6.

DOSIFICACION TEORICA DE 6%, PET.

En la siguiente imagen se podra observar los resultados de cada

ENSAYO MARSHALL (MTC E - 504) A LAS BRIQUETAS CON

briqueta con respecto al porcentaje de PET empleado en este caso 6%.

Tabla N°2. Resultados de EnsayoBriquetas con &b % de PET.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.
TESI'S: AEFECTOS DE LA I NCORPORACIEN DE PET RECICLADO EN MEZCLAS A
TRCNSITO EN LA ClIUDAD DE I QUITOS i PERD, 20210
COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.
MAC - 02
Muestra: Combinacién Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha 23/12/2021
[Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 6% DE PET.
PROBETAS 1 2 3 4 5 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4) % 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4 ) % 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05
4 % De Pet Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4 ) % 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
5 % De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combit en peso de lamezcla (Menor N°4) | % 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
6 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.71 4.71 4.71 471 4.71 4.71
7 Peso Especifico Aparente del C.A. gricc 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.02
8 Peso Especifico Bulk de La Arena (Base seca) ( Menor N°4) gricc 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.59
9 Peso Especifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4) gricc 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.61
10 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada_( Mayor N° 4 ) gricc 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.54
11 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4 ) gricc 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.63
12 Peso Especifico Bulk del Pet (Base seca) ( Menor N° 4) gricc 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.42
13 Peso Especfifico Aparente del Pet ( Menor N° 4 ) gricc 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.43
14 Peso Especifico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.522 2.522 2.522 2.522 2.522 2.52
15 Peso Especifico Aparente de Agragado Cc io Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.64
16 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.12
17 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.77 6.79 6.74 6.75 6.75 6.76
18 Peso de la Briqueta al Aire gr. 1184.63 1184.25 1182.89 1185.88 1179.84 1183.50
19 Peso de la Briqueta Saturada ar. 1194.33 1193.34 1191.78 1194.75 1188.71 1192.58
20 Peso de la Briqueta en el Agua gr. 658.20 658.10 655.59 657.50 649.95 655.87
21 Volumen de la Briqueta cc 536.13 535.24 536.19 537.25 538.76 536.71
22 Peso Especifico Bulk de la Briqueta gricc 2.21 2.21 221 2.21 219 2.21
23 Peso Especifico Maximo ASTM D - 2041 Rice gricc 2.359 2.359 2.359 2.359 2.359 2.36
24 Maxima Densidad Teérica gricc 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
25 % Vacios % 6.33 6.21 6.48 6.43 717 6.52
26 Peso Especifico Bulk del Agregado Total gricc 2.45 2.45 2.45 2.45 245 2.45
27 Peso Especifico Aparente del Agregado Total gricc 2.52 2.52 252 2.52 252 2.52
28 Peso Especifico Efectivo del Agregado Total gricc 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
29 C.A_Absorbido por el Peso Agregado Seco % -33.75 -33.75 -33.75 -33.75 -33.75 -33.75
30 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 84.89 85.01 84.76 84.81 84.14 84.72
31 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 8.77 8.78 8.76 8.76 8.69 8.75
32 % de vacios del Agregado Mineral % 15.11 14.99 15.24 15.19 15.86 15.28
33 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66
34 Relacion Betun Vacios % 58.07 58.59 57.47 57.68 54.81 57.32
35 Estabilidad_Sin Corregir kgf 1120.40 1069.20 1126.00 1113.20 1107.70 1107.30
36 Factor de 0.93 0.96 0.93 0.93 0.93 0.00
37 Estabilidad Corregida kgf 1041.97 1026.43 1047.18 1035.28 1030.16 1036.20
38 Lectura del Fleximetro ( 0.01") pulg. 18.50 23.00 23.50 26.50 17.00 21.70
39 Fluencia mm. 4.70 5.84 5.97 6.73 4.32 5.51
40 Factor de Rigidez Kgf/cm| 2217.43 1756.99 1754.36 1538.07 2385.74 1930.52
OBSERVACIONES :

1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.

2. Agre. Grueso (Grava chancada). 33.0% Procedente de Yurimaguas.

3. Agregado PET. 6.0% Empreza Procesadora de Plasticos.

4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 38.0% Cantera Iquitos - Nauta km 60.

5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica

TOTAL. 100.0%
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4.2.7.

DE PET MAS EL PORCENTAJE OPTIMO DE PEN T (MAC -02).

La siguiente imagen N°20, se puede observar las dosificaciones del

DOSIFICACION TEORICA DE LOS AGREGADOS CON EL 7%

primer ensayo con respecto al 7% de PET, y también la grafica donde

se puede observar que los porcentajes de los agregados si cumplen y

estan dentro del rango permitido por las normas MTC i MAC - 02.

Tabla N°3. Dosificacién de agregados con el 7% de PET.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESI S: AEFECTOS

DE LA

| NCORPORACI €N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTI CAS EN CALI E

PERD, 20210.

COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.

MAC - 02

Muestra: Combinacién Teorica

Cantera: Iquitos - Nauta.

Pen - 60/70 Proveedor : Compra.
MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2

Fuente: MTC - MAC - 02.

Fecha:

23/12/2021

DATOS DELA MUESTRA

MATERIAL PORCENTAJE PROCEDENCIA OBSERVACIONES
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera_Iquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 33.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agregado PET. 7.0% Empreza Procesadora de Plasticos.
4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 37.0% Cantera _Iquitos - Nauta km 60.
5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
TOTAL. 100.0%
% RETENIDO PARCIAL
9 FORMULA DE
TAMIZ A?T]EHTT' 1. Agregado |2. Agregado Agr:éado C:h‘;?;:;e s Filler Pmmes:;: QUe | EspECIFICACION TEE/;EQIJF?CSAE(:(?S“ DESCRIPCION
Fino. Grueso. PET. ntario. : .
1, 38.100 MAC - 2 OBRA Tamafio maximo : 3/4"
1" 25.400 Minima, Maxima Minima. Maxima |Tamafio Nominal : 102"
3L, 19.000 100.0 100 100
" 12.500 100.0 40.41 100.00 100.00 100.0 80.3 80 100 Composicion de Agregados :
Slg" 9.500 100.0 18.42 100.00 100.00 100.0 73.1 70 88 Grava : 33.5 %
Uy 6.350 Arena : 60.2 %
N 4 4.750 100.0 4.36 87.90 96.97 100.0 66.5 51 68 Finos : 6.2 %
N° 8 2.360
N° 10 2.000 99.98 3.31 44.30 50.87 100.0 46.0 38 52
N° 16 1.190
N° 30 0.600
N° 40 0.425 92.73 2.53 23.61 1.09 99.99 24.6 17 28
N° 50 0.300
N° 80 0.297 22.53 1.56 3.70 0.28 99.86 9.9 8 17
N° 100 0.150
N° 200 0.075 5.35 0.81 0.00 0.11 99.09 6.2 4 8
< N° 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-
7
ESPECIFICACION CARPETA ASFALTICA (MALLAS - ASTM) J /
LU
L+ i
7 A1
A1 / l‘
s ) |
40 ﬁ ‘
A /
LT
g = -l I
1 1
20 //
T
2
// |
10 1
e ‘ ‘
o
3 ) 8 8
= El - =1
ABERTURA (mm) &
——e—— ESPECIF. SUPERIOR ASTM =t ESPECIF. INFERIOR ASTM Muestra

100.00
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4.2.8.

DOSIFICACION TEORICA DE 7%, PET.

En la siguiente imagen se podra observar los resultados de cada

ENSAYO MARSHALL (MTC E - 504) A LAS BRIQUETAS CON

briqueta con respecto al porcentaje de PET empleado en este caso 7%.

Tabla N°3l. Resultados de EnsayoBriquetas con el 7 % de PET.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.
TESI'S: AEFECTOS DE LA I NCORPORACICEN DE PET RECICLADO EN MEZCLAS A
TRCNSITO EN LA ClUDAD DE I QUITOS i PERD, 20219
COMBINACION TEORICA DOSIFICACION - MTC.
MAC - 02
Muestra: Combinacion Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha 23/12/2021
[Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
ENSAYO DE BIQUETAS CON UN 7% DE PET.
PROBETAS 1 2 3 4 5 Prom.
1 C.A. En peso de la mezcla % 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90
2 % De Arenas Finas Combinadas en peso de la mezcla ( Menor N° 4) % 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94 16.94
3 % De Grava Triturada en peso de la mezcla ( Mayor N° 4 ) % 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05
4 % De Pet C en peso de la mezcla ( Menor N° 4) % 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59
5 % De Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) Combi en peso de la mezcla (Menor N°4) [ % 34.82 34.82 34.82 34.82 34.82 34.82
6 % Filler (Cemento Sol Tipo 1) en Peso de la Mezcla ( minimo 65 % pasa malla N° 200 ) % 4.71 471 471 471 471 471
7 Peso Especifico Aparente del CA. gricc 1.021 1.021 1.021 1.021 1.021 1.02
8 Peso Especifico Bulk de La Arena (Base seca) ( Menor N° 4 ) gricc 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 2.59
9 Peso Especifico Aparente de La Arena ( Menor N° 4 ) gricc 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.61
10 Peso Especifico Bulk de la Grava Triturada _( Mayor N° 4 ) gricc 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.54
11 Peso Especifico Aparente de la Grava Triturada ( Mayor N° 4) gricc 2.627 2.627 2.627 2.627 2.627 2.63
12 Peso Especifico Bulk del Pet (Base seca) ( Menor N° 4) gricc 1.419 1.419 1.419 1.419 1419 1.42
13 Peso Especifico Aparente del Pet ( Menor N° 4 ) gricc 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.43
14 Peso Especifico Bulk de Agragado Complementario Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.522 2.522 2.522 2.522 2.522 2.52
15 Peso Especifico Aparente de Agragado Cc io Fino (Arenas Gruesas) ( Menor N° 4 ) gricc 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.64
16 Peso Especifico Aparente del Filler gricc 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.12
17 Altura Promedio de la Briqueta cm 6.83 6.94 7.10 7.07 6.96 6.98
18 Peso de la Briqueta al Aire gr. 1177.40 1184.13 1184.45 1187.05 1183.26 1183.26
19 Peso de la Briqueta Saturada gr. 1189.12 1199.57 1205.76 1208.41 1203.55 1201.28
20 Peso de la Briqueta en el Agua ar. 650.55 660.80 663.56 665.85 661.43 660.44
21 Volumen de la Briqueta cc 538.57 538.77 542.20 542.56 542.12 540.84
22 Peso Especifico Bulk de la Briqueta gricc 219 2.20 218 219 218 219
23 Peso Especifico Maximo ASTM D - 2041 Rice grlcc 2.349 2.349 2.349 2.349 2.349 2.35
24 Méxima Densidad Teérica gricc 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
25 % Vacios % 6.93 6.44 7.00 6.86 7.08 6.86
26 Peso Especifico Bulk del Agregado Total gricc 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
27 Peso Especifico Aparente del Agregado Total gricc 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
28 Peso Especifico Efectivo del Agregado Total gricc 1.22 1.22 1.22 122 1.22 1.22
29 C.A_Absorbido por el Peso Agregado Seco % -41.66 -41.66 -41.66 -41.66 -41.66 -41.66
30 % del Volumen del agregado /Volumen Bruto de la Probeta % 84.63 85.08 84.56 84.69 84.49 84.69
31 % del Volumen de C.A. Efectivo /Volumen de la Probeta % 8.44 8.48 843 8.45 843 8.45
32 % de vacios del Agregado Mineral % 15.37 14.92 15.44 15.31 15.51 15.31
33 C.A Efectivo / Peso de la Mezcla % 45.10 45.10 45.10 45.10 45.10 45.10
34 Relacion Betun Vacios % 54.90 56.87 54.64 55.18 54.33 55.19
35 Estabilidad Sin Corregir kgf 1155.60 1069.60 802.40 899.50 1017.90 989.00
36 Factor de 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00
37 Estabilidad Corregida kgf 1074.71 994.73 746.23 836.54 946.65 919.77
38 Lectura del Fleximetro (0.01") pulg. 25.00 21.00 21.00 20.00 22.00 21.80
39 Fluencia mm. 6.35 5.33 5.33 5.08 5.59 5.54
40 Factor de Rigidez Kgf/cm| 1692.45 1864.88 1399.01 1646.72 1694.07 1659.43
OBSERVACIONES :
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera Iquitos - Nauta km 17.
2. Agre. Grueso (Grava chancada). 33.0% Procedente de Yurimaguas.
3. Agregado PET. 7.0% Empreza Procesadora de Plasticos.
4. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) 37.0% Cantera lquitos - Nauta km 60.
5. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
TOTAL. 100.0%
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4.2.9. ENSAYO RICE (MTC E - 508) A LAS MUESTRAS CON
DIFERENTES DOSIFICACIONES TEORICAS DE PET.
En la siguiente imagen se podra observar la gravedad especifica de

cada muestra con respecto al porcentaje de PET empleado.

Tabla N°®. Resultados de Ensayo Rice (MTCG B08).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELQS, UCP.

TESIS: AEFECTOS DE LA | NCORPORACI &N DE PET RECI CLADO EN MEZCLAS ASFCLTIC
Cl UDAD DE |1 QUITOS i PERDP, 20210.

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA MEZCLA ASFALTICA, ABSORCION y ASFALTO EFECTIVO
(MTC E-508 / ASTM D-2041 / AASHTO T-209)

Muestra: Ensayo Marshall Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 13/12/2021

Cantera: Iquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
1 Peso del frasco + el agua 3171.0 3171.0 3171.0 3171.0
2 Peso de la mezcla 1587.9 1581.6 1585.6 1552.9
3 Peso del frasco + mezcla + agua 4095.3 4087.4 4084.5 4062.9
4 Volumen de la mezcla, (1+2-3) 663.6 665.2 672.1 661.0
5 Gravedad especffica de la mezcla,(2/4) 2.393 2.378 2.359 2.349
6 Porcentaje de PET total en la mezcla 4.0 5.0 6.0 7.0

Gravedad Especifica V.S Cemento Asfaltico (%)
2.400
g 2.392 Gr/Cm3
......... E 2
L 2300 ~
Qo \
5} \
L2
X 2.380
= \
<
S
L 2370
O
o =-0.0151x + 2.4528
%]
w2360 'y
[a]
<
[a)]
4 2350
g
o
O]
2.340
35 4.0 45 5.0 55 6.0 6.5 7.0 7.5
CEMENTO ASFALTICO (%)
OBSERVACIONES: COMBINACION DE AGREGDOS
1. Agregado Fino. 18.0% Cantera_lquitos - Nauta km 17.
35.0% -
2. Agre. Grueso (Grava chancada). Procedente de Yurimaguas.
42.0% .
3. Agre. Complemen. (Arena Gruesa) Cantera_lquitos - Nauta km 60.
4. Filler (Cemento Sol Tipo 1) 5.0% Fabrica
100.0%

Total
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4.2.10. GRAFICOS DEL ENSAYO MARSHALL (MTC E - 504) CON
RESPECTO A LOS RESULTADOS DE CADA ENSAYO CON PET.

En la siguiente imagen N°23, se podra observar los graficos donde

estan las curvas realizadas con los resultados de los cuadros que estan

en las imagenes N°15, N°17, N°19 y N°21, resultados de cada briqueta

con respecto al porcentaje de PET empleado.

Tabla N°®. Grafica de ls resultados del ensayo Marshall.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

AEFECTOS DE LA

I NCORPORACI
TRCNSI TO EN

TESIS:

¢N DE PET RECICLADO EN MEZCLAS AS
LA ClI UDAD DE |1 QUI TOsS i PERD, 20

DIAGRAMAS DE DETERMINACION DEL CONTENIDO OPTIMO DE CEMENTO ASFALTICO

ENSAYO MARSHALL

(MTC E-504)
Muestra: Combinacion Teorica Pen - 60/70 Proveedor : Compra. Fecha: 27/12/2021
Cantera: lquitos - Nauta. MEZCLA PARA DISENO N° 01 MAC - 2
PESO UNITARIO (g/cm 3) VACIOS %
2.400 9.00
8.50
8.00
2.300 750
7.00 e
—e——| —1
—— 6.50
2.200 e e pa——
6.00
5.50
2.100 5.00
3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 550% 6.00% 6.50%  7.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00%
VACIOS AGREGADO MINERAL % V.LL.CA
18.00 64.00
17.00 62.00
16.00 60.00
~ 58.00
15.00 o600 ® T—|9
. re
14.00 54.00
13.00 52.00
12.00 50.00
3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 550% 6.00% 6.50%  7.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00%
5.80 FLUIO 1250.0 TABILIDAD
5.60 — 1200.0
5.40 1150.0 2=
5.20 i 1100.0
5.00 1050.0 > )
4.80 = 1000.0
4.60 950.0 D)
4.40 900.0
4.20 850.0
3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% _ 7.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00%
FACTOR DE ESTABILIDAD DE RIGIDEZ
2600.0
2400.0 &
2200.0 \
2000.0 e
°
1800.0
\_-
1600.0
3.50%  4.00%  4.50%  500% 5.50%  6.00%  6.50%  7.00%
RESULTADOS OBTENIDOS ESPEC. RESULTADOS OBTENIDOS ESPEC.
GOLPES POR CADA CARA 75 75 ESTABILIDAD (kg ) 1140 > 815
OPTIMO CONTENIDO DE PET (%) 4.0 (+/-0.3) RELACION ESTABILIDAD/FLUJO (kg/cm) 2350 1700 - 4000
PESO UNITARIO (gr/ cm 3 ) 2.240 FINOS / LIGANTE (%) 1.55 06 - 13
VACIOS (%) 6.3 3-5
V.M.A (%) 15.1 MIN 14
FLUJO (mm ) 4.85 2-4
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PRUEBA DE HIPOTESIS

Hipotesis especifical: AiLa mezcl a asf 8dlabaradaaconen c al i
incorporacion de plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica, cumple

con los valores de las caracteristicas fisicas establecidas por las normas

EG-2013 para | a mezcla asfg8ltica convencic
Formulacién de hipoétesis

Hipdtesis nula: Los valores de estabilidad de la mezcla asfaltica en

caliente elaborada con incorporacion de plastico reciclado PET en la

mezcla es igual a los valores de las caracteristicas fisicas establecidas

por las normas EG-2013. Para la mescla asféltica convencional

Hipotesis alternativa Los valores de estabilidad de la mezcla asfaltica en
caliente elaborada con incorporacion de plastico reciclado PET en la
las caracteristicas fisicas

mezcla es diferente a los valores de

establecidas por las normas EG-2013 para la mezcla asfaltica

convencional.

Andlisis: El analisis se realizé al 5% de significacion, utilizando el SPSS-
V23

Estadistica de muestraainic Valor de prueba = 2850
Variable .| Desviacig Diferenciz Grado Sig. | Diferencia
N | Media . . t de , )
estandar de media : (bilateral de medias
libertad
Estabilida 4 |2025.0¢ 338.409 -824.937% -4.88 3 ,007 -824.94

Decision: si p= 0.007 < 0.05 se rechaza la hip6tesis nula:

Conclusion: Los valores de estabilidad de la mezcla asfaltica en caliente
elaborada con incorporacion de plastico reciclado PET en la mezcla es
diferente a los valores de las caracteristicas fisicas establecidas por las

normas EG-2013. para la mescla asfaltica convencional.

asf 8l
incorporacion de plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica, cumple

Hipotesis especifica2: iLa mezcl a tica en cal.

109



con los valores de deformaciones permanentes establecidas por las

normas para la mezcla asfaltica tradicional.

Formulacién de hipoétesis

Hipotesis nula: Los valores de deformacion de la mezcla asfaltica en
caliente elaborada con incorporacion de plastico reciclado PET es igual a
los valores de deformaciones permanentes establecidas por las normas

EG-2013 para la mezcla asfaltica convencional.

Hipotesis alternativa: La deformacion de la mezcla asfaltica en caliente
elaborada con incorporacion de plastico reciclado PET es diferente a los
valores de deformaciones permanentes establecidas por las normas para

la mezcla asfaltica convencional

Analisis: El analisis se realizé al 5% de significacion, utilizando el SPSS-
V23, se utiliz6 la estadistica t, prueba de medias para muestra
independientes, se realizé la prueba de homogeneidad de varianzas con
la prueba de Levene, para verificar la hipotesis nula HO: Los datos tienen

varianzas iguales:

Estadisticos de grupo: Deformacién de la mezcla

Agrupacion Muestra Media Desviacion estandar
PET 4 2025,0625 338,40934
Convencional 4 3343,1150 1154,27270

Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene
de igualdad de

varianzas

pruebat para la igualdad de medias

95% de intervalo de
Sig. Diferencia | Diferencia de | confianza de la diferencia
F Sig. t gl (bilateral) | de medias | error estandar | Inferior Superior
22,377 0,003 | -2,192 6 0,071 -1318,0525 | 601,42879 -2789,69 153,59
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Decision: Para homogeneidad de varianzas de la deformacion, p=0.003 < 0.05,
se rechaza la hipotesis nula. Para la comparacion de promedios de

deformacion: p=0.071>0.05, se acepta la hipotesis nula.

Conclusion: Los datos no tienen varianzas iguales y la deformacion de la
mezcla asfaltica en caliente elaborada con incorporacion de plastico reciclado
PET es igual a los valores de deformaciones permanentes establecidas por las

normas EG-2013 para la mezcla asfaltica convencional.

Hipotesis especifica 3: i L a mezcl a asf 8l tica en cal
incorporacion de plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica, cumple con los
valores de soporte de carga establecidas por las normas EG-2013 para la

mezcla asfaltica tradicional.

Formulacién de hipotesis

Hipdtesis nula: El soporte de carga de la mezcla asfaltica en caliente
elaborada con incorporacion de plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica es
igual con los valores de soporte de carga establecidas por las normas EG-

2013 para la mezcla asféltica convencional.

Hipotesis alternativa: El soporte de carga de la mezcla asféltica en caliente
elaborada con incorporacién de plastico reciclado PET en la mezcla asfaltica es
diferente con los valores de soporte de carga establecidas por las normas EG-

2013 para la mezcla asfaltica convencional.
Andlisis: El analisis se realiz6 al 5% de significacion, utilizando el SPSS-V23,
se utilizé la estadistica t, prueba de muestra Unica con valor referencial: po=

2850 (kg/cm) [ 1.700 - 4.000].

Estadisticos de muestra Gnica: soporte de carga de la mezcla

Agrupacion Muestra Media Desviacion estandar
PET 5 2473,1600 255,99752
Convencional 2850
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Prueba de muestra Unica: soporte de carga

Valor de prueba = 2850

95% de intervalo de

Sig. Diferencia de | confianza de la diferencia
t gl (bilateral) medias Inferior Superior
-3,292 0,030 -376,84 -694,7029 -58,9771

Decision: p=0.03 < 0.05, se rechaza la hipétesis nula. Y se acepta la hipotesis

alternativa

Conclusion: El soporte de carga de la mezcla asfaltica en caliente elaborada

con incorporacion de pléastico reciclado PET en la mezcla asfaltica es diferente

con los valores de soporte de carga establecidas por las normas para la mezcla

asfaltica tradicional.

Nota: En el estudio la diferencia de carga es negativa, entonces el soporte de

carga de la mezcla asfaltica en caliente elaborada con incorporacion de plastico

reciclado PET es menor que los establecidos en la mezcla convencional
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CAPITULO V. DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. DISCUSION

Al realizar el ensayo Marshall, a las briqguetas con diferentes
dosificaciones o porcentajes de Tereftalato de Polietileno (PET), dieron
resultados buenos, ya que con cierto porcentaje de PET la estabilidad
del concreto asfaltico se mantiene y a cuanto mas alto es el porcentaje

de este agregado al concreto la estabilidad empieza a disminuir.

El disefio de mezcla o dosificacion de los agregados se dio de acuerdo
a los pardmetros de la curva granulométrica indicada en el MAC i 02,
pero en este caso el agregado incorporado es el PET, que es un
material nuevo en este campo de mesclas asféalticas en caliente, por lo
tanto, no hay normas o parametros que nos indiquen o limiten su
cantidad de uso o empleo. Entonces para saber los porcentajes de PET
gue se deberia emplear para realizar los ensayos o Briquetas, se tomd

referencia de los antecedentes que tenemos.

Como punto de partida para la primera dosificacion se tomé en cuenta
el trabajo de investigacion de tesis de Espinoza Japa Semili Luis
(2019) con el tema AUt i | i zaci - n del pl 8stico PE
agregado ligante para un disefio de mezcla asfaltica en caliente de bajo
transito en la ciudad de Huanuco-2 0 1, &9 cuales emplea porcentajes
de 18%, 20%, 22%, 24% y 26% de PET con respecto al peso de la
briqueta, de las cuales para el primer ensayo de nuestra investigacion
tome como referencia emplear un 15% de PET, 17% agregado fino
(arena), 39% agregado grueso (grava), 25% agregado complementario
(arena gruesa) y 4% de filler (cemento), con respecto al peso de la
briqueta (1200g), en primer momento se observo que esa cantidad de
PET tiene un volumen notable pero se procedié a realizar la mezcla
para la brigueta, entonces se hizo el procedimiento con 75 golpes y el
resultado fue que esa cantidad empleada de PET perjudica la mezcla y

la compactibilidad del concreto asfaltico.
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Entonces se tomé en cuenta el volumen del PET de acuerdo al peso,
por ese motivo se procedid a realizar un segundo ejemplar en este
caso con el 7.5% de PET, se procedi6 a realizar los 75 golpes por lado
y el resultado fue satisfactorio, pero con la diferencia que este
agregado aumenta el volumen de la briqueta.

Viendo los resultados obtenidos se tom6 en cuenta algunos datos de
Monturiol (2019), en su trabajo de tesis en Costa Rica, efectué una
evaluacién del desempefio de mezclas asfalticas modificadas con
plastico PET, donde coincidimos con los porcentajes empleados para la
mezcla asfaltica en caliente, muy aparte que ellos asieron una
investigacion mas profunda del PET, donde ellos indican que el PET
tiene una recristalizacién a los 160°C pero no indican si es a fuego
directo o indirecto para el proceso de mezcla de los agregados, en
nuestro caso los resultados obtenidos fueron sorprendentes, ya que a
fuego indirecto (en horno) supero los 180°C y el detalle es que no tiene
deformacion alguna a esta temperatura pero si tiende a un enfriamiento
rapido a temperatura ambiente ya sea en aglomeracion o por cuerpos

separados.

Teniendo en cuenta los demas antecedentes empleados en esta
investigacion, no concordamos ya sea debido a falta de detalle de su

proceso de investigacion o a ver realizado mal algin ensayo.

Y con respecto a la estabilidad y flujo obtenidos del ensayo Marshall,
se obtuvo buenos resultados de acuerdo a los porcentajes de PET
empleados, que superan el limite minimo de estabilidad permitida por
el MTC.
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5.2. CONCLUSIONES

La mezcla asféltica en caliente elaborada con incorporacion de plastico
reciclado PET, no cumple con los valores de las caracteristicas fisicas
y mecanicas establecidas por las normas correspondientes para la
mezcla asfaltica convencional; en este sentido la hipotesis ha sido

contrastada.

La mezcla asféltica en caliente elaborada con incorporacién de plastico
reciclado PET si cumple con los valores de las caracteristicas fisicas
establecidas por las normas EG-2013 para la mezcla asfaltica

convencional.

La mezcla asféltica en caliente elaborada con incorporacion de plastico
reciclado PET no mejora el comportamiento a las deformaciones
permanentes en comparacion a las que presenta la mezcla asféltica

convencional.

La mezcla asféltica en caliente elaborada con incorporacion de plastico
reciclado PET, no cumple con los valores de soporte de carga

establecidos por las normas para la mezcla asfaltica convencional.

El aumento de volumen de los agregados variable de acuerdo al
porcentaje de PET empleado en la mezcla del concreto asfaltico,
aporta a disminuir estos insumos que se emplea normalmente, por lo

gue si contribuye a la conservacion del medio ambiente.
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5.3. RECOMENDACIONES

1 La estabilidad varia al adicionar el PET, por lo tanto, se
recomendaria emplear dosificaciones de acuerdo al tipo de
experimento o ensayo que se realice.

1 Se recomendaria a la persona que desea experimentar sobre este
tema y tomando en cuenta esta tesis, que incluya aditivos ya que
le ayudaran a obtener mejores resultados.

1 A la luz de los resultados se recomienda a la Direccion de
Estudios del MTC u otras entidades publicas tomar en cuenta lo
obtenido en esta investigacion y proseguir en la misma linea con
el uso de aditivos para alcanzar el cumplimiento de las
propiedades mecanicas y contribuir con el medio ambiente al

utilizar el plastico reciclado PET que ahora esta contaminando.
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA.

Titulo: AEFECTOS DE LA I NCORPORACIEN DE PET RECICLADO EN MEZCLAS
DE BAJO TRANSITO EN LA CIUDAD DE IQUITOS T PERD , 20210.
Problema Objetivos Hipotesis Variables Indicadores Metodologia

Problema General.

cDe qué manera la
inclusiébn del plastico
reciclado PET como
agregado en las mezclas
asfalticas mejora sus
caracteristicas fisicas y
estructurales?

Problemas especificos

1. ¢, Cuanto mejora
el comportamiento a las
deformaciones

permanentes en una
mezcla modificada con
plastico frente a una

mezcla asfaltica
tradicional?
2. ¢,Como influye el

uso de plastico reciclado
PET en las propiedades
fisicas de las mezclas

Objetivo General.

Determinar el porcentaje de
mejora de las caracteristicas
fisicas y estructurales de la
mezcla asféltica modificada
con plastico PET en
comparacion a la tradicional.

Objetivos Especificos

1. Determinar cuanto
mejora el comportamiento a las
deformaciones permanentes
en una mezcla modificada con
plastico frente a una mezcla
asfaltica tradicional.

2. Determinar c6mo
influye el uso de plastico
reciclado PET en las
propiedades fisicas de las
mezclas asfalticas para
mejorar su capacidad de
respuesta en climas célidos y
cambios de temperatura.

Hipotesis General

H:fALa mezcl a
en caliente elaborada con
incorporacion de plastico
reciclado PET, cumple
con los valores de las
caracteristicas fisicas vy
mecanicas establecidas
por las normas
correspondientes para la
mezcla asfaltica
tradicional o
Hipdétesis Especificos.

H1l: AL a mezcl a
en caliente elaborada con
incorporacion de plastico
reciclado PET en la
mezcla asféltica, cumple
con los valores de las
caracteristicas fisicas
establecidas por las
normas EG-2013 para la
mezcla asfaltica

tradicional 0.

Variable independiente

X:
X: Mezcla asfaltica
reforzada con plastico

PET reciclado fundido.

Variable cependiente Y:

Y: Desplazamientos vy
deformaciones del

1 concreto asfaltico

Indicadores X:

Dosificacion.

Rigidez.

Indicadores Y:
Resistencia a la
deformacion plastica
dinamica:
Desplazamientos y

deformaciones

Tipo de
Investigacion:

Experimental.

Disefio de
Investigacion:

Cuasi-
Experimental.

Esquema:

M O

Donde:
M: Muestra.

O: Observaciones.
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asfalticas para mejorar
su capacidad de
respuesta en climas
célidos y cambios de
temperatura?

3. ¢,Como influye el
uso de plastico reciclado
PET en las propiedades
mecaénicas de las
mezclas asfélticas para
mejorar su capacidad
para soportar cargas?

4, ¢Cémo la
inclusién de plastico
reciclado PET
contribuye con la
solucion de la
problematica ambiental
desde el punto de vista
de la Ingenieria Civil?

3. Determinar cémo
influye el uso del plastico
reciclado PET en las
propiedades mecanicas de las
mezclas asfalticas para
mejorar su capacidad de
soporte de cargas.

4. Determinar la
contribucién a la solucién de la
problematica ambiental desde
el punto de vista de la
Ingenieria Civil de la inclusion
de plastico reciclado PET en
las mezclas asfalticas.

H2: AL a mezcl a

en caliente elaborada con
incorporacion de plastico
reciclado PET en la
mezcla asfaltica, cumple
con los valores de
deformaciones
permanentes establecidas
por las normas para la
mezcla asfaltica
tradicional.

H3: AL a mezcl a

en caliente elaborada con
incorporacion de plastico
reciclado PET en Ia
mezcla asfaltica, cumple
con los valores de soporte
de carga establecidas por
las normas para la mezcla
asfaltica tradicional.
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ANEXO 02. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS.

ANEXO DE RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS A LOS
AGREGADOS.

ENSAYO DE EQUIVALNTE DE ARENA (MTC E - 114).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

OEFECTOS DE LA

TESIS:
| NCORPORACI DN DE PET RECIC

CALI ENTE PARA CARGAS DE BAJO TRENSITO EN L

EQUIVALENTE DE ARENA
ASTM D - 2419.
Datos de campo:
Cantera KM17
Fecha de ensayo 02/11/2021
N° DE ENSAYOS 1 2 3

A [Hora de entrada a saturacion 10:43a. m. [10:46 a. m. [ 10:49 a. m.

B [Hora de salida de saturacion 10:53 a. m. [10:56 a. m. [ 10:59 a. m.

C |Hora de entrada a decantacion 10:56 a. m. [10:59 a. m. [ 11:02 a. m.

D [Hora de salida de decantacion 11:16a. m. [11:19a. m. |[11:22 a. m.

E [Nivel de arcilla (mm) 103 114 116

F [Nivel de arena (mm) 82 102 93

G |Temperatura de ensayo (°C) 29.7°C 29.5°C 29.5°C

H [EQUIVALENTE DE ARENA ((F)/(E))*100 (%) 79.61 89.47 80.17 |PROMEDIO

Redondeo al inmediato superior 80 90 81 84

ESPECIFICACIONES :

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

OBSERVACIONES

RESULTADOS

La muestra fue proporcionada e identificada por el solicitante.

El Equivalente de Arena Promedio de la muestra es de 84 %.

El ensayo de Equivalente de Arena se realizd segin norma MTC E 114, Norma
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ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO

FINO (ARENA FINA) i (MTC E - 205) i (RICE D - 2041).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELQS, UCP.
TESIS:
AEFECTOS DE LA I NCORPORACIC¢N DE PET RECICLADO EN MEZCL
DE BAJO TRCNSITO EN LA ClIUDAD DE | QUITOS i
Cantera : Cantera lquitos - Nauta km 17.
Tipode Agregado  :  Agrado Fino _ Arena Fina.
Fecha - 04/11/2021
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO
ASTM C- 128
N° DE ENSAYOS 1 2 3 PROMEDIO

A [Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en aire) 211.23 214.87 214.36

B |Peso Frasco +H20 70751 676.09 72311

C |Peso Frasco + H20 + A= (A+B) 918.74 890.96 93747

D |Peso de Mat. + H20 en el Frasco 837.24 808.17 855.30

E |Vol. Masa + Vol. de Vacio = (C-D) 81.50 82.79 82.17

F [Peso de Mat. Seco en Estufa (105°C) 211.00 214.18 213.74

G |Vol. Masa = (E-A+F) 81.27 82.10 81.55
Peso Especifico Bulk (Base Seca)= (FIE) 2,589 2.587 2.601 2592
Peso Especffico Bulk (Base Saturada)= (AE) 2592 259 2609 2599
Peso Especifico Aparente (Base Seca)=(F/G) 2596 2609 2621 2609
% de Absorcion = ((A-F)/F)*100 011 0.32 0.29 0.24
ESPECIFICACIONES : El ensayo Gravedad Especifica y Absorcion del agregado fino se

desarrolld segun las Normas ASTMC 128 y N.T.P. 400.022.
RESULTADOS . El'promedio del Peso Especifico del agregado fino es 2.609 gr/cc.
El promedio del % de Absorcion del agregado fino es 0.24%.
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ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO
GRUESO (GRAVA) i (MTC E - 206).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESIS:
AEFECTOS DE LA |INCORPORACICN DE PET RECICLADO EN
PARA CARGAS DE BAJO TRCNSITO EN LA ClIUDAD D

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO

ASTM C - 127
DATOS DE CAMPO
Cantera : Procedencia de Yurimaguas.
Ubicacion X Yurimaguas.
Fecha ensayo : 05/11/2021
Agregado Grueso
NOMBRES MUESTRA 01 | MUESTRA 02

A [Peso Mat. Sat. Sup. Seco+malla (en aire) 1652.84 1653.85

B [Peso Mat. Sat. Sup. Seco+malla (en agua) 1037.30 1040.84

C |Peso de malla (en aire) 78.50 84.01

D |Peso de malla (en agua) 71.67 84.01

E |Peso de Mat. Seco en Estufa + malla (aire) 1632.47 1634.21

F |Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en aire) = (A-C) 1574.34 1569.84

G |Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en agua)=(B-D) 965.63 956.83

H [Vol. Masa + Vol. de Vacio = (F-G) 608.71 613.01

| [Peso de Mat. Seco en Estufa (105°C) = E-C 1553.97 1550.20

J |Vol. Masa = (H-(F-I)) 588.34 593.37
Peso Especifico de Masa (Base Seca)= (I/H) 2.553 2529 2.541
Peso Especifico de Masa (S.S.S)= (F/H) 2.586 2.561 2574
Peso Especifico Aparente= (1) 2.641 2.613 2.627
% de Absorcion = ((F-1)1)*100 131 127 1.290

ESPECIFICACIONES : EIl ensayo Gravedad Especifica y Absorcion del agregado grueso se
desarroll6 segun las Normas ASTM C 127 y N.T.P. 400.021.

RESULTADOS . El Peso Especffico del agregado grueso es 2.541 gricc.
El Porcentaje de Absorcion del agregado grueso es 1.29%.

Balanza 41009gr: Metrotec S.A.C. i (Certificado de calibraci-n MT-LM-2
Horno: Metrotec S.A.C. i (Certificado de calibraci-n MT-LT-108-2020).
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ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO
FINO (ARENA GRUESA), (MTC E - 205) (RICE D - 2041)..

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELQS, UCP.
TESIS:
RAEFECTOS DE LA I NCORPORACICN DE PET RECICLADO EN MEZCL
DE BAJO TRCNSITO EN LA ClIUDAD DE | QUITOS i
Cantera : Cantera lquitos - Nauta km 60.
Tipode Agregado ~ :  Agrado Fino _ Arena Gruesa.
Fecha - 18112021
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO
ASTM C- 128
N° DEENSAYOS 1 2 3 PROMEDIO

A [Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en aire) 226.85 228.65 247,67

B |Peso Frasco + H20 707.51 676.09 72311

C |Peso Frasco + H20 + A= (A+B) 934.36 904.74 970.78

D |Peso de Mat. + H20 en el Frasco 846.00 816.16 873.68

E |Vol. Masa + Vol. de Vacio = (C-D) 88.36 88.58 97.10

F [Peso de Mat. Seco en Estufa (105°C) 223.08 22477 243.25

G |Vol. Masa = (E-A+F) 84.59 84.70 92.68
Peso Especifico Bulk (Base Seca)= (FIE) 2525 2.537 2.505 2.522
Peso Especifico Bulk (Base Saturada)= (AE) 2.567 2581 2.551 2.566
Peso Especifico Aparente (Base Seca)=(FIG)| 2637 2.654 2625 2.639
% de Absorcion = ((A-F)/F)*100 169 173 1.82 174
ESPECIFICACIONES : El ensayo Gravedad Especifica y Absorcion del agregado fino se

desarrollo segin las Normas ASTMC 128 y N.T.P. 400.022.
RESULTADOS El promedio del Peso Especifico del agregado fino es 2.639 gricc.
El promedio del % de Absorcion del agregado fino es 1.74%.
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ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO

FINO (PET).
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.
TESIS:
AEFECTOS DE LA I NCORPORACIC¢N DE PET RECICLADO EN MEZCL
DE BAJO TRCNSITO EN LA ClIUDAD DE | QUITOS i
Cantera ;
Tipode Agregado . Agrado Fino _ PET.
Fecha - 211172021
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO
ASTM C- 128
N° DE ENSAYOS 1 2 3 PROMEDIO
A [Peso Mat. Sat. Sup. Seco (en aire) 120.09 118.58 121.15
B |Peso Frasco +H20 70751 676.09 723.11
C [Peso Frasco + H20 + A= (A+B) 827.60 794.67 844.26
D |Peso de Mat. + H20 en el Frasco 744.25 718.84 749.29
E |Vol. Masa + Vol. de Vacio = (C-D) 83.35 75.83 94.97
F [Peso de Mat. Seco en Estufa (105°C) 119.13 11858 120.12
G |Vol. Masa = (E-A+F) 82.39 7583 93.94
Peso Especifico Bulk (Base Seca)= (F/E) 1429 1564 1.265 1419
Peso Especifico Bulk (Base Saturada)= (AE) 1441 1564 1.276 1427
Peso Especifico Aparente (Base Seca)=(F/G) 1.446 1564 1279 1429
% de Absorcion = ((A-F)/F)*100 081 0.00 0.86 055
ESPECIFICACIONES : El ensayo Gravedad Especffica y Absorcion del agregado fino se
desarrollo segin las Normas ASTMC 128 y N.T.P. 400.022.
RESULTADOS . El promedio del Peso Especifico del agregado fino es 1.429 gr/cc.
El promedio del % de Absorcion del agregado fino es 0.55%.
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ENSAYO GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO (ARENA FINA) i
(MACi 02).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELQOS, UCP.
TESIS:

OEFECTOS DE LA | NCORPORACI DN DE PET RECI (
CALI ENTE PARA CARGAS DE BAJO TRENSI TO EN
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM D - 422 / NTP 339.128

Datos de campo:
Cantera : Cantera Iquitos - Nauta km 17.
Muestra : Acopio
Ubicacion : Carretera lquitos a Nauta Km 17
Fecha de ensayo : 09/11/2021
Peso de muestraseca 317.34
Peso de muestra lavada : 300.37
Tamices Abertura Peso %Retenido | %Retenido %que . .
i X Especific. Observaciones
ASTM enmm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
21/2" 63.500 L. Liquido : NP
2" 50.600 L. Plastico : NP
11/2" 38.100 Ind. Plastico : NP
1" 25.400 Clas. SUCS : SP-SM
3/4" 19.050 100 100 |[cClas.AASHTO : A-3 (0)
1/2" 12.700 80 100
3/8" 9.525 70 88
1/4" 6.350
N°4 4.760 100.00 51 68
N°10 2.000 0.07 0.02 0.02 99.98 38 52
N°40 0.420 22.99 7.24 7.27 92.73 17 28
N°80 0.177 222.78 70.20 77.47 22,53 8 17
N°200 0.074 54.53 17.18 94.65 5.35 4 8
Pasa N°200 16.97 5.35
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ESPECIFICACIONES El Andlisis Granulométrico por tamizado se realiz6 segin ASTM D-422, Norma
Técnica NTP 339.128, clasificacion SUCS del suelo segin ASTM D-2487 y los
tamices cumplen con los requisitos de la Norma NTP 350.001
OBSERVACIONES : La muestra corresponde a suelo alterado, fue muestreadas e identificada por el
solicitante; y trasladada al laboratorio.
RESULTADOS : Arena mal graduada con limo, de color beige, himeda; porcentaje reducido de
particulas finas, clasificada como (SP-SM) A-3 (0).
El porcentaje que pasa la malla N° 200 es de 5.35 %
Equipos utilizados:
Balanza 4100gr: Metrotec S.A.C. i (Certificado de calibraci:.-n MT-
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ENSAYO GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO (GRAVA) i

(MACi 02).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

CALI

OEFECTOS DE
ENTE PARA CARGAS DE BAJO TR¢ENSI

TESIS:

LA | NCORPORACI DN DE PET RECI (

TO EN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM D - 422 /| NTP 339.128

Datos de campo:

Cantera Proveniente de Yurimaguas
Ubicacion Yurimaguas
Fecha de ensayo 05/11/2021
Peso de muestra seca 3428.92
Peso de muestra lavada 3401.26
Tamices Abertura Peso %Retenido | %Retenido %que . .
i X Especific. Observaciones
ASTM enmm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
212" 63.500 L. Liquido NP
2" 50.600 L. Plastico NP
11/2" 38.100 Ind. Plastico NP
1" 25.400 Clas.SUCS GP
3/4" 19.050 100.00 100 100 |Clas. AASHTO : A-1-a (0)
1/2" 12.700 2043.14 59.59 59.59 40.41 80 100
3/8" 9.525 754.05 21.99 81.58 18.42 70 88
Ne4 4.760 482.29 14.07 95.64 4.36 51 68
N°10 2.000 36.09 1.05 96.69 3.31 38 52
N°40 0.420 26.66 0.78 97.47 2.53 17 28
N°80 0.177 33.14 0.97 98.44 1.56 8 17
N°200 0.074 25.89 0.76 99.19 0.81 4 8
Pasa N°200 27.66 0.81
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ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

RESULTADOS

Equipos utilizados:
Bal anza

4100g9gr :

Me t

El Andlisis Granulométrico por tamizado se realiz6 segin ASTM D-422, Norma
Técnica NTP 339.128, clasificacion SUCS del suelo segin ASTM D-2487 y los
tamices cumplen con los requisitos de la Norma NTP 350.001

La muestra corresponde a suelo alterado, fue muestreadas e identificada por el
solicitante; y trasladada al laboratorio.

Grava pobremente graduada, de color beige, himeda; porcentaje reducido de
particulas finas, clasificada como (GP) A-1-a (0).
El porcentaje que pasa la malla N° 200 es de 0.81 %

rotec S.A.C. 1 (Certificado de calibraci-n MT-

133



ENSAYO GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO (PET) i (MACi 02).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOQOS, UCP.
TESIS:

OEFECTOS DE LA | NCORPORACI DN DE PET RECI C
CALI ENTE PARA CARGAS DE BAJO TR¢NSI TO EN
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM D - 422 / NTP 339.128

Datos de campo:
Proveedor :
Muestra : Acopio
Ubicacion :
Fecha de ensayo : 12/11/2021
Peso de muestraseca 327.19
Peso de muestra lavada : 327.74
Tamices Abertura Peso %Retenido | %Retenido %que - .
i K Especific. Observaciones
ASTM enmm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
21/2" 63.500 L. Liquido : NP
2" 50.600 L. Plastico : NP
11/2" 38.100 Ind. Plastico : NP
1" 25.400 Clas.SUCS : SP
3/4" 19.050 100 100 |Clas.AASHTO : A-1-a (0)
1/2" 12.700 80 100
3/8" 9.525 70 88
No4 4.760 39.60 12.10 12.10 87.90 51 68
N°10 2.000 120.78 36.91 55.70 44.30 38 52
N°40 0.420 67.69 20.69 76.39 23.61 17 28
N°80 0.177 65.12 19.90 96.30 3.70 8 17
N°200 0.074 12.67 3.87 100.17 -0.17 4 8
Pasa N°200 21.33 6.52
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ESPECIFICACIONES El Andlisis Granulométrico por tamizado se realiz6 segin ASTM D-422, Norma
Técnica NTP 339.128, clasificacion SUCS del suelo segin ASTM D-2487 y los
tamices cumplen con los requisitos de la Norma NTP 350.001
OBSERVACIONES : La muestra corresponde a suelo alterado, fue muestreadas e identificada por el
solicitante; y trasladada al laboratorio.
RESULTADOS : Arena mal graduada, de color beige, himeda; porcentaje reducido de particulas finas,
clasificada como (SP) A-1-a (0).
El porcentaje que pasa la malla N° 200 es de -0.17 %
Equipos utilizados:
Balanza 4100gr: Metrotec S.A.C. 1 (Certificado de calibraci-.-n MT-
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ENSAYO GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO (ARENA GRUESA) i
(MACi 02).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

TESIS:
OEFECTOS DE LA | NCORPORACI DN DE PET RECI (
CALI ENTE PARA CARGAS DE BAJO TRENSITO EN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM D - 422 / NTP 339.128

Datos de campo:

Cantera : Cantera Iquitos - Nauta km 60.
Muestra : Acopio
Ubicacion : Cantera Iquitos - Nauta km 60.
Fecha de ensayo : 18/11/2021
Peso de muestraseca 503.94
Peso de muestra lavada : 503.40
Tamices Abertura Peso %Retenido | %Retenido %que . .
i K Especific. Observaciones
ASTM enmm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
21/2" 63.500 L. Liquido : NP
2" 50.600 L. Plastico : NP
11/2" 38.100 Ind. Plastico : NP
1" 25.400 Clas.SUCS : Sp
3/4" 19.050 100 100 |Clas.AASHTO : A-1-b (0)
1/2" 12.700 80 100
3/8" 9.525 70 88
1/4" 6.350 100.00
N°4 4.760 15.25 3.03 3.03 96.97 51 68
N°10 2.000 232.35 46.11 49.13 50.87 38 52
N°40 0.420 250.85 49.78 98.91 1.09 17 28
N°80 0.177 4.10 0.81 99.72 0.28 8 17
N°200 0.074 0.85 0.17 99.89 0.11 4 8
Pasa N°200 0.54 0.11
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ESPECIFICACIONES El Andlisis Granulométrico por tamizado se realiz6 segin ASTM D-422, Norma

Técnica NTP 339.128, clasificacion SUCS del suelo segin ASTM D-2487 y los
tamices cumplen con los requisitos de la Norma NTP 350.001

OBSERVACIONES : La muestra corresponde a suelo alterado, fue muestreadas e identificada por el
solicitante; y trasladada al laboratorio.
RESULTADOS : Arena mal graduada, de color beige, himeda; porcentaje reducido de particulas finas,

clasificada como (SP) A-1-b (0).
El porcentaje que pasa la malla N° 200 es de 0.11 %

Equipos utilizados:
Balanza 4100gr: Metrotec S.A.C. i (Certificado de calibraci-n MT-
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ENSAYO GRANULOMETRICO DEL FILLER (CEMENTO SOL TIPO 1) i

(MAC i 02).
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOQOS, UCP.
TESIS:
OEFECTOS DE LA | NCORPORACIDN DE PET RECICLAD
PARA CARGAS DE BAJO TR¢NSITO EN LA ClIUDA
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
ASTM D - 422 / NTP 339.128
Datos de campo:
Cemento Sol Tipo 1
Ubicacion Compra - Ferreteria.
Fecha de ensayo 10/11/2021
Peso de muestra seca 380.54
Tamices Abertura Peso %Retenido | %Retenido %que . .
i K Especific. Observaciones
ASTM enmm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
21/2" 63.500
2" 50.600
11/2" 38.100
1" 25.400
3/4" 19.050 100 100
1/2" 12.700 80 100
3/8" 9.525 70 88
1/4" 6.350
N°4 4.760 51 68
N°10 2.000 38 52
N°40 0.420 0.02 0.01 0.01 99.99 17 28
N°80 0.177 0.52 0.14 0.14 99.86 8 17
N°200 0.074 291 0.76 0.91 99.09 4 8
Pasa N°200 377.09 99.09
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ESPECIFICACIONES El Anélisis Granulométrico por tamizado se realiz6 segin ASTM D-422, Norma
Técnica NTP 339.128, clasificacion SUCS del suelo segin ASTM D-2487 y los
tamices cumplen con los requisitos de la Norma NTP 350.001
OBSERVACIONES La muestra corresponde a suelo alterado, fue muestreadas e identificada por el
solicitante; y trasladada al laboratorio.
RESULTADOS #iREF!
El porcentaje que pasa la malla N° 200 es de 99.09 %
Equipos utilizados:
Balanza 4100gr: Metrotec S.A.C. i (Certificado de calibraci:-n MT-
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ENSAYO DE DURABILIDAD AL SULFATO DE MAGNESIO A LOS
AGREGADOS FINOS (ARENA FINA) Y GRUESOS (GRAVA) i (MTC E -

INFORME Cédigo AEFO-63
Version 01
3 ENSAYO DE DURABILID"I}?CCE();IO?ULFATO DE MAGNESIO Eecha 18112021
o Paqina 1de1
Proyecto :"EFECTOS DE LA INCORPORACION DE PET RECICLADO EN MEZCLAS Registro N°: MTL 21-185
ASFALTICAS EN CALIENTE PARA CARGAS DE BAJO TRANSITO EN LA
CIUDAD DE IQUITOS - PERU, 2021"
Solicitante : Diaz Bardalez Williams Alexander Muestreado por : Solicitante
Atencién : Diaz Bardalez Williams Alexander Ensayado por : D.CASTILLO
Ubicacién de Proyecto  : Iquitos Fecha de Ensayo: 18/11/2021
: : Agregado Grueso. Turno: Diurno
Metord : Agregado Fino.
N : Agregado Grueso.
Metelial : Agregado Fino.
2 : Yurimaguas - (A.G.)
Procedencia - Iquitos - (AF)
N° de Muestra Lo
Progresiva -
AGREGADO GRUESO
2 ] 1'%,"
1" 1 1000,0 1000,0 9852 15 2738 0,41
1" g 500,0 500,0 4879 24 20,3 0,49
o n* 670,0 670,0 6522 27 21,7 058
" I 330,0 3300 302,5 83 93 0,77
¥ N°4 300,0 300,0 2745 85 208 1,77
TOTALES 2800,0 27023 100,0! 4,03
AGREGADO FINO
gt Ne 4 100,0 100,0 952 48 321 154
N4 Neg 100,0 100,0 933 67 46 0,31
N°g N° 16 100,0 100,0 956 44 8.1 0,36
N° 16 N° 30 100,0 100,0 92,2 78 19,7 153
N° 30 N° 50 100,0 100,0 91,3 8,7 355 3,09
TOTALES 500,0 4676 100,0 6,83
OBSERVACIONES:
( MATESTLAB SAC
TECNICO LEM { JEFE yQM /) CQC-LEM
Nombre y firma: / Nombre y firma: / / % Nombre'y firma: o
A ('} Z,
=~ INGE LLE CUMP,
: b ’ y 975232841 . informes(@ laboratoriomatestlab.com
n Jr. Arequipa 5197, UrD. Perd, San Martin de Porres 922318222 www.laboratoriomatestlab.com
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ENSAYO DE ABRASION LOS
(GRAVA) i (MTC E - 207).

ANGELES AL AGREGADO GRUESO

LORETO

GOBIERNO REGIONAL

DRTC

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AROS DE INDEPENDENCIA”

ABRASION LOS ANGELES (L.A) AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMANO MENORES

DE 37.5 MM (1 1/2")

ASTM C-131
PROYECTO ENSAYOS PARA TESIS
ENTIDAD DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DRTC.
SOLICITANTE WILLIAMS ALEXANDER DIAZ BARDALEZ
FECHA SAN JUAN, 05 DE OCTUBRE 2021
Datos de campo:
Cantera Papaplaya
Muestra Agregado Grueso
Ubicacion Yurimaguas
Fecha de ensayo 05/11/2021

1. Gradacion de la muestra a emplear:

Tamiz Peso retenido en
m.m. Pulg. gr.
12.7 4 2,500.50
9.52 318" 2,500.50
2. Ensayo al desgaste:
P T
Metodo N c!e Tiefnpo en | o de esferas Peso inicial de | Peso final de % Desgaste
revoluciones| minutos muestra en gr. | muestra en gr.
B 500 15 11 5001.00 4035.00 19.32
ESPECIFICACIONES : El ensayo de Abrasion los angeles (L.A.) al desgaste de los agregados de tamafio
menores de 37.5 mm (1 1/2"), se realiz6 segun las Normas ASTM C-131.
OBSERVACIONES El material empleado en este ensayo, fue muestreada e identificada por el solicitante, y
trasladada al laboratorio.
RESULTADOS El ensayo realizado a la muestra se obtuvo un resultado del 19.32 % al desgaste.
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

DIRECCION REGIONAL

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

——
JAIME /RAMIREZ PINEDO
TEC. de Laboratorio del Control de Cafidad
de Materiales y Pavimentos

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
U(IESSQEREGXO NAL DE TRANSPORTES Y CO MUNICACIONES

vez Lopez

£ uy—{).g/lj(uu C
Sy Dueglon g

oratorio y Suelos
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ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA ADHERENCIA DEL BITUMEN EN
EL AGREGADO GRUESO (GRAVA)i (MTC E - 507).

INFORME Cédigo AE-FO-63
3 X Versién 01
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINACION DE LA ADHERENCIA DEL BITUMEN EN EL
AGREGADO GRUESO Fecha 16-11-2021
ASTM D1664-80
Pagina 1det
Proyecto : "EFECTOS DE LA INCORPORACION DE PET RECICLADO EN MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE PARA CARGAS ~ Registro N°; MTL 21 - 185
DE BAJO TRANSITO EN LA CIUDAD DE IQUITOS - PERU, 2021"
Solicitante : Diaz Bardalez Wiliams Alexander Muestreado por : Solicitante
Atencion : Diaz Bardalez Williams Alexander Ensayado por : D.CASTILLO
Ubicacién de Proyecto : Iquitos Fecha de Ensayo: 16/11/2021
Material : Agregado Grueso - Piedra chancada huso #89 Tumo: Diumo
Material : Grava chancada de 1/2"
Procedencia : Yurimaguas.
N° de Muestra =
Progresiva L—
Muestra:

Mezcla - Concreto Asféltica - Disefio

Bitumen - Aditivo :

* Contenido Optimo de Cemento Asfaitico PEN 60/70 5,90.%

[ en peso de la mezcla asféltica total |

Agregados Pétreos [Proporciones] :
* Agregado Grueso [Piedra Chancada Tméx. 3/4" | 100,0 %
100,0 %
[Estimacién Visual]
Descripcién - ensayo Resultado
Recubrimiento, % 100,0
Desprendimento, % retenido +950
MATESTLAB SAC
TECNICO LEM JEE LN CQC-LEM
Nombre y firma: Nombre y fima: / / lv“ / Nombre y firma: £
BT Ac. /
s J
S(CENMATESTLAB SAC. - .
MIL 7 Laboratono ds Edkayo de Mzerizies O LOZADA
y Reg. CIP N* 13:‘;'9!', Begwe 7
BARR
{ § GERENTE GFNERAL
i ( ¥

ﬂ Jr. Arequipa 3197, Urb. Perti, San Martin de Porres

975232841
922318222

. informes(@ laboratoriomatestlab.com
www.laboratoriomatestlab.com




ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE DURABILIDAD DEL
AGREGADO GRUESO (GRAVA) i (MTC E - 214).

INFORME Cédigo AE-FO-72
Versién 01
DETERMINACION DEL INDICE DE DURABILIDAD DE LOS AGREGADOS Fecha 19-11-2021
Péagina 1de1
Proyecto : "EFECTOS DE LA INCORPORACION DE PET RECICLADO EN MEZCLAS ASFALTICAS EN Registro N°: MTL 21 - 185
CALIENTE PARA CARGAS DE BAJO TRANSITO EN LA CIUDAD DE IQUITOS - PERU, 2021
Solicitante : Diaz Bardalez Williams Alexander Muestreado por : Solicitante
Atencién : Diaz Bardalez Williams Alexander Ensayado por : D.CASTILLO
Ubicacién de Proyecto : Iquites Fecha de Ensayo: 19/11/2019
Material : Agregado Grueso Turno: Diurno
Material T
Procedencia -
N° de Muestra -
Progresiva -
TAMANOS DE MALLAS Muestra Agitacién Muestra Contenido de
PASA RETENIDO PESO (g) Peso (g) (10 minutos) Agua Destilada (ml)
314" 172" 1070+/-10 1068
12" 318" 570+/-10 570
3/8" No4 910+/-5 911 1000,0
DESCRIPCION IDENTIFICACION
N° DE ENSAYO 1 2 Promedio
Hora de entrada a decantacion 10:25 10:55
Hora de salida de decantacién (mas 20") 10:45 11:15
Altura méaxima de material fino (0.1") 4,70 4,60
Indice de Durabilidad (De la tabla) 44,0 46,0 45,0
[ MATESTLAB SAC
TECNICO LEM JEFE LEM CQc-LEmM
Nombre y firma: Nombre y firma: Nombre y firma:

MATESTLAE S AC-

i

n Jr. Arequipa 3197, Urb. Perti, San Martin de Porres

975232841
022318222

informes(@ laboratoriomatestlab.com
www.laboratoriomatestiab.com
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ENSAYO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE DURABILIDAD DEL
AGREGADO FINO (ARENA FINA) i (MTC E - 214).

INFORME Cédiao AE-FO-63
Version 01
INDICE DE DURABILIDAD DEL AGREGADO FINO Fecha 17-11-2021
NORMA MTCE 214 7
Péagina 1de1

Proyecto : "EFECTOS DE LA INCORPORACION DE PET RECICLADO EN MEZCLAS
ASFALTICAS EN CALIENTE PARA CARGAS DE BAJO TRANSITO EN LA CIUDAD DE
IQUITOS - PERU, 2021"

Solicitante : Diaz Bardalez Williams Alexander Muestreado por : Solicitante
Atencion : Diaz Bardalez Williams Alexander Ensayado por : D.CASTILLO
Ubicacion de Proyecto  : lquitos Fecha de Ensayo: 17/11/2021
Material : Agregado Fino Tumo: Diurno
TAMANOS DE MALLAS Agitacion M %
o g
PASA [ _RETENDO | _PESO(g) (10 mi gooau mh M e ()
N°4 | Fondo | 500 10' 1000 85
DESCRIPCION IDENTIFICACION
N° DE ENSAYO 1 2 3 Promedio

Hora de entrada a saturacién 8:11 8:13

Hora de salida de saturacién (mas 10") 8:21 8:23

Hora de entrada a decantacion 8:23 8:25

Hora de salida de decantacion (mas 20) 8:43 8:45

Lectura de la arcilla 5.0 49

Lectura de la arena 40 3.8

Indice de Durabilidad (Df=LarenalLarcilla*100) 80 80 80

Observaciones:
( MATESTLAB SAC )

TECNICO LEM JEFE LEM CQC-LEM

Nombre y firma:

53y0 de Matetiaies.

efnasterserseceskogioyenan.onea,

K

975232841 . informes(@ laboratoriomatestlab.com

n Jr. Arequipa 3197, Urb. Perd, San Martin de Porres 922318222 www.laboratoriomatestiab.com
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ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE PARTICULAS CHATAS Y
ALARGADAS DEL AGREGADO GRUESO (GRAVA) i (ASTM - 4791).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.
TESIS:
FEFECTOS DE LA | NCORPORACI &N DE PET RECI CLADO EN MEZ
CARGAS DE BAJO TRCNSITO EN LA Cl UDAD DE | QUI T
PARTICULAS CHATAS O ALARGADAS EN EL AGREGADO GRUESO
NTP 400.040, ASTM D-4791
DATOS DE CAMPO
Cantera Proveniente de Yurimaguas
Fecha ensayo 05/11/2021
RELACION DIMENSIONAL USADA PARA ENSAYO: 12 |
PARTICULAS CHATAS
PESO DE |CANTIDAD E(E)TRECNE&/T PORCENTA
PASA TAMZ | RETENDO PESODE | RTicULADE ACUERDO DE
ENTAMZ | MUESTRA (g) PARTICULA
CHATAS (g|PARTICULA| GRANULOM
) CHATAS (9
TRIA (%)
1" 3/4" - - -|- -
3/4" 1/2" 629.74 106.8( 107 59.59 16.96
1/2" 3/8" 249,34 26.11 104 21.99 10.50
PARTICULAS ALARGADAS
PORCENTA] PORCENTA
PESO DE
PASA TAMZ | RETENIDO PESODE | PARTICULA géNTIDAD RAIE(;rl.IJE,IE\IIIQIIDDOC)[ PAR?I%ULA
ENTAMZ | MUESTRA (9) ALA?();ADA PARTICULA|GRANULOM ALARGADA
g TRIA (%) (%)
1" 3/4" - - - - -
3/4" 1/2" 629.74 42.79 107 59.59 6.79
1/2" 3/8" 249.33 24.69 104 21.99 9.90
PARTICULAS QUE CUMPLEN CRITERIOS DE CHATA Y ALARGADA
PORCENTA| ¥ Q?EC E';T
pasa Tavg | FETENDO | PEsoDE | ol B A o] Rt
ENTAMZ | MUESTRA (9) (@ PARTICULA|GRANULOM CHATAS ¥
7 ALARGAD
TRIA (%) | *5AR 24
1" 3/4" - - - - -
3/4" 1/2" 629.74 0.00 107 59.59 0.00
1/2" 3/8" 249.33 0.00 104 21.99 0.00
PARTICULAS QUE NO SON CHATAS NI ALARGADAS
PORCENTA| ¥ E?EC E';T
pasa Tavg | FETENDO | PEsoDE |l e A o] e
ENTAMZ | MUESTRA (9) () PARTICULA|GRANULOM CHATAS
TRIAGE) | 4, s nrian
1" 3/4" - - - - -
3/4" 1/2" 629.78 480.24 107 59.59 76.25
1/2" 3/8" 249.33 198.91 104 21.99 79.8(
ESPECIFICACIONES El ensayo de Particulas Chatas o Alargadas en el Agregado Grueso se
desarroll6 segun las normas NTP 400.040, ASTM D-4791.
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ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE CARAS FRACTURADAS DEL
AGREGADO GRUESO (GRAVA) 1 (MTC E - 210).

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, UCP.

AEFECTOS DE LA

TESIS:

| NCORPORACI ¢N DE PET RECI CLADO EN MEZ
CARGAS DE BAJO TRCNSITO EN LA ClUDAD DE

| QUI 7

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS
ASTM D -5821

Cantera
Fecha ensayo

DATOS DE CAMPO

Proveniente de Yurimaguas

05/11/2021

CON UNA CARA FRACTURADA

RESULTADOS

ESPECIFICACIONES

la Norma ASTM D 5821.

El porcentaje particulas con una cara fracturada o dos y mas caras
fracturadas son 12.39 %y 83.84 % respectivamente.

PEsoDE| A B AxB
PASA TAMIZ EEFTE/L\‘,'\EI)E MUPEEsSTOREE CON CARAlpE cARAs |RETENIDOT
@ |eracTURAL FRACTURAIACUERDOA
SO |s) GRANULOM
TRIA (%)
1" 3/4"
3/4" 12" 1199.97 147.24 12.21 59.59 731.24
12" 3/8" 300.14 38.1(Q 12.7G 21.99 279.19
PORCENTAJE CON UNA CARA 12.39
FRACTURADA :
CON DOS O MAS CARAS FRACTURADAS
pesope| A B AxB
PORCENTA
RETENDO | PesoDE | MWTER/LIPORCENTA RETENIDO [
PASA TAMIZ CON CARAIDE CARAS
ENTAMZ | MUESTRA (g) ACUERDO A
FRACTURAI FRACTURAI
SO |s) GRANULOM
TRIA (%)
1" 3/4"
3/4" 12" 1199.97 997.2] 83.10 59.59 4952.1(
12" 3/8" 300.10 257.64 85.85 21.99 1887.81
PORCENTAJE CON DOS O MAS CARAS 83.84
FRACTURADAS '

. El ensayo de Caras Fracturadas en los Agregados se desarrollé segin
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ENSAYO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE SALES
SOLUBLES DEL AGREGADO FINO (ARENA FINA) i1 (MTC E - 219).

INFORME Cédigo AE-FO-82
Versién 01
DETERMINACION CUANTITATIVA DE SALES SOLUBLES EN AGREGADOS Eacha 17-41-2021
MTC E209-2000
Pégina 1det
Proyecto : "EFECTOS DE LA INCORPORACION DE PET RECICLADO EN MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE PARA Registro N°: MTL 21-185
CARGAS DE BAJO TRANSITO EN LA CIUDAD DE IQUITOS - PERU, 2021"
Solicitante : Diaz Bardalez Williams Alexander Muestreado por : Solicitante
Atencién : Diaz Bardalez Williams Alexander Ensayado por : D.CASTILLO
Ubicacién de Proyecto  : Iquitos Fecha de Ensayo: 1711112021
Material : Agregado Fino Tumo: Diurno
Cédigo de Muestra -
Procedencia —
N° de Muestra -
Progresiva -
Identificacion muestra 03 02 04
a.- Peso muestra en solucion + vaso pirex, g 122,30 133,20 122,10
b.- Peso vaso pirex, g 26,10 26,75 26,48
c.- Peso muestra en solucion, g 96,20 106,45 95,62
d.- Peso de la muestra evaporada + vaso pirex, g 26,189 26,831 26,555
e.- Peso de la muestra evaporada, g 0,088 0,081 0,075
Sales Solubles, % 0,0925 0,0761 0,0784
Promedio % 0,082
Sales Solubles, % = (d-b)
ey X100
(a-b)
( MATESTLAB SAC ]
\
TECNICO LEM JEFE LEM cac-LEM
Nombre y firma: Nombre y firma: Nombre y firma:
7, .A.C.
(Z2NeMATESTYABSAC.
Laboratorio d de Materiale, e,
LOZADA
IERC CIVIL
&
975232841 informes( laboratoriomatestlab.com
e " 5 5 23,
n Jr. Arequipa 3197, Urb. Perd, San Martin de Porres 922318222 www.laboratoriomatestiab.com
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ENSAYO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE SALES
SOLUBLES DEL AGREGADO GRUESO (GRAVA) 1 (MTC E - 219).

INFORME Cédigo AE-FO-82
z Versién 01
| DETERMINACION CUANTITATIVA DE SALES SOLUBLES EN AGREGADOS Fecha 17-41-2021
| MTC E209-2000 =
|
‘ Pégina 1de1
Proyecto : "EFECTOS DE LA INCORPORACION DE PET RECICLADO EN MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE PARA Registro N°: MTL 21-185
CARGAS DE BAJO TRANSITO EN LA CIUDAD DE IQUITOS - PERU, 2021"
Solicitante : Diaz Bardalez Williams Alexander Muestreado por : Solicitante
Atencién : Diaz Bardalez Williams Alexander Ensayado por : D.CASTILLO
Ubicacién de Proyecto  : Iquitos. Fecha de Ensayo: 17/11/2021
Material : Agregado Grueso Tumo: Diumo
Cédigo de Muestra -
Procedencia =
N° de Muestra )
Progresiva o
Identificacion muestra  * o7 08 09
a.- Peso muestra en solucion + vaso pirex, g 115,60 117,21 116,37
b.- Peso vaso pirex, g 26,84 2594 2512
c.- Peso muestra en solucion, g 88,76 91,27 91,25
d.- Peso de la muestra evaporada + vaso pirex, g 26,923 26,026 25208
e.- Peso de la muestra evaporada, g 0,083 0,086 0,086
Sales Solubles, % 0,0035 0,0942 0,0242
Promedio % 0,094
Sales Solubles, % = (d-b)
x100
(a-b)

MATESTLAB SAC

=
)

TECNICO LEM JEFELEM cac-LEM

Nombre y firma: | Nombre y fima:

Nombre y firma: i// T
/

{/

[/ L
MATESTLAB -A.C.

975232841 informes(@ laboratoriomatestlab.com
ﬂ Jr. Arequipa 3197, Urb. Perd, San Martin de Porres .

922318222 www.laboratoriomatestlab.com
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ENSAYO DE ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO (ARENA FINA) i
(MTC E - 222).

INFORME Cédigo AE-FO-63
ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO Versién 01
MTC E 222 Fecha 17112021
Pagina 1de1
Proyecto : "EFECTOS DE LA INCORPORACION DE PET RECICLADO EN MEZCLAS ASFALTICAS
_ EN CALIENTE PARA CARGAS DE BAJO TRANSITO EN LA CIUDAD DE IQUITOS - PERU,
*2021"
Solicitante : Diaz Bardalez Williams Alexander Muestreado por : Sclicitante
Atencion : Diaz Bardalez Williams Alexander Ensayado por : D.CASTILLO
Ubicacion de Proyecto  : IQUITOS Fecha de Ensayo: 17111/2021
Material : Agragado Fino Tumo: Diuno
(E) PESO
@ f;g%‘:t (;)gf:g = PESOB";AT‘ B0 ;gtggs" VOLUMETRICO ('ZSGP';%‘I’:DC‘;D ANGULARIDAD (F-E)F OBSERVACIONES
(co)
8903 5896 3007 2086 1,442 2,609 44.7%
8903 5896 3007 2086 1,442 2,609 44,7%
8905 5896 3009 2086 1,442 2,609 44,7%
PROMEDIO 44,7%
OBESRVACIONES: ARENA MENOR DE LA MALLA N°8 Y RETENIDA EN LA MALLA N° 200
7 MATESTLAB SAC )
TECNICO LEM JEFE LEM CQC - LEM
Nombre y firma: Nombre y firma: Nombre y firma:

/

4

N7 // / /
: ‘Mﬁmsuﬁa% MATEéT AB SAC.

seseed "‘ZADA
KELY YANINA TINOCO LO
INgeNero S,
975232841 . informes(@ laboratoriomatestlab.com
W JSeini b, . M . ) .
n Jr. Arequipa 3197, Urb. Perd, San Martin de Porres 922318222 www.laboratoriomatestiab.com
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INFORME DE ENSAYOS REALIZADOS AL PEN 60/70.
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